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Komplexe Oxide weisen interessante, funktionelle Eigenschaften wie Ferroelektrizita¨t,
magnetische Ordnung, hohe Spinpolarisation der Ladungstra¨ger, Multiferroizita¨t und
Hochtemperatursupraleitung auf. Diese große Vielfalt sowie die Realisierbarkeit des epi-
taktischen Wachstums von Heterostrukturen aus verschiedenen oxidischen Komplexver-
bindungen ero¨ffnen zahlreiche technologische Anwendungsmo¨glichkeiten fu¨r die oxidba-
sierte Mikroelektronik.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Untersuchung der Charakteristik
des Ladungstransportes und insbesondere des Einflusses photogenerierter Ladungstra¨ger
auf diesen. Hierzu wurden die zwei vielversprechenden und momentan rege erforschten
oxidischen Systeme La0,7Ce0,3MnO3 (LCeMO) und LiNbO3 (LNO) untersucht.
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich der Untersuchung des photoinduzierten
Ladungstransports in auf SrTiO3-Substrat gewachsenen LCeMO-Du¨nnfilmen. LCeMO ist
als elektronendotierter Gegenpart zu den wohlbekannten und lochdotierten Manganaten
wie La0,7Ca0,3MnO3 von großem Interesse fu¨r Anwendungen in der Spintronik so z.B.
im spinpolarisierten p-n-U¨bergang. Der Einfluss der Sauerstoffsto¨chiometrie, der chemi-
schen Phasensegregation der Cer-Dotanden und der photogenerierten Ladungstra¨ger auf
die Manganvalenz und damit die Elektronenkonzentration in den LCeMO-Du¨nnfilmen
wurde mittels Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) untersucht. Hierbei wurde ei-
ne Erho¨hung der Elektronenkonzentration durch Reduktion des Sauerstoffgehalts oder
durch Beleuchtung mit UV-Licht festgestellt. Messungen der Temperaturabha¨ngigkeit
des Widerstands haben einen photoinduzierten Isolator-Metall-U¨bergang in den redu-
zierten LCeMO-Du¨nnfilmen gezeigt. Durch Auswertung der magnetfeldbedingten Wider-
standsa¨nderungen im beleuchteten und unbeleuchteten Zustand konnte dieser Isolator-
Metall-U¨bergang eindeutig auf eine Parallelleitung durch das SrTiO3-Substrat zuru¨ck-
gefu¨hrt werden.
Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit dem Ladungstransport in Einkristallen
des uniaxialen Ferroelektrikums LNO. Durch Vergleich der Volumenleitfa¨higkeit in ein-
doma¨nigem LNO mit der Leitfa¨higkeit durch mehrdoma¨nige Kristalle mit zahlreichen
geladenen Doma¨nenwa¨nden konnte sowohl im abgedunkelten als auch im beleuchteten
Zustand eine im Vergleich zur Volumenleitfa¨higkeit um mehrere Gro¨ßenordnungen ho¨he-
re Doma¨nenwandleitfa¨higkeit festgestellt werden. Dabei ist die Doma¨nenwandleitfa¨higkeit




Complex oxides exhibit a variety of functional properties, such as ferroelectricity, ma-
gnetic ordering, high spin polarization of the charge carriers, multiferroicity and high-
temperature superconductivity. This wide variety of functional properties of complex
oxides combined with their structural compatibility facilitates epitaxial growth of oxi-
de heterostructures with tailored functional properties for applications in oxide-based
microelectronic devices.
The focus of the present thesis lies on the characterization of the photoinduced char-
ge transport in two intriguing complex oxides of current scientific interest, namely the
electron doped mixed valence manganite La0,7Ce0,3MnO3 (LCeMO) and the ferroelectric
LiNbO3 (LNO).
The first part adresses the photoinduced charge transport in thin films of LCeMO grown
on SrTiO3 substrates. LCeMO, being the electron doped counterpart to well known hole
doped manganites like La0,7Ca0,3MnO3, is of current interest for spintronic applications
like spin-polarized p-n-junctions. The influence of the oxygen stoichiometry, the chemical
phase separation of cerium and of the photogenerated charge carriers on the manganese
valence and hence the electron concentration in the LCeMO films were investigated with
X-ray-photoelectron spectroscopy. This measurements revealed an increase in electron do-
ping by reduction of the oxygen content or by illumination with UV-light. Measurements
of the temperature dependence of the resistance of the reduced LCeMO films showed a
photoinduced insulator-metal transition. Analysis of the magnetoresistive properties of
the samples in the illuminated and dark state clearly revealed that this insulator-metal
transition is caused by a parallel conduction through the SrTiO3 substrate.
The second part of this thesis is dedicated to the charge transport in single crystals of
the uniaxial ferroelectric LNO. A comparison of the bulk conductivity of single domain
crystals with the conductivity of multidomain crystals with numerous charged domain
walls revealed an several orders of magnitude higher domain wall conductivity as com-
pared to the bulk conductivity. Such domain wall conductivity could be observed in the
illuminated as well as in the dark state, although the domain wall conductivity was much
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Oxide sind in der Natur allgegenwa¨rtig, beinahe die gesamte Erdkruste setzt sich aus ihnen
zusammen [187]. Genauso allgegenwa¨rtig ist ihre technologische Verwendung in der Mikro-
elektronik. Die Verwendung der Oxide in der Elektronik beschra¨nkte sich urspru¨nglich auf
ihre Nutzung als Isolatoren. So wa¨re der Erfolg der siliziumbasierten CMOS-Technologie
kaum denkbar ohne die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von Siliziumdioxid.
Die Vorzu¨ge der Oxide beschra¨nken sich aber nicht nur auf ihre Eigenschaft als Isolator
und Dielektrikum. Insbesondere die Materialklasse der komplexen U¨bergangsmetalloxide
weist ein breites Spektrum interessanter Verbindungen mit funktionellen Eigenschaften
wie z.B. Ferroelektrizita¨t, magnetische Ordnung, Multiferroizita¨t, Hochtemperatursupra-
leitung, hohe Spinpolarisation der Ladungstra¨ger und Isolator-Metall-U¨berga¨nge auf [20].
Durch die starke Wechselwirkung der Ladungs-, Gitter-, Spin- und Orbitalfreiheitsgrade
in dieser Materialklasse, lassen sich die aufgeza¨hlten Eigenschaften durch Vera¨nderun-
gen der Zusammensetzung oder durch externe Sto¨rungen wie mechanische Verspannung,
elektrische und magnetische Felder oder durch photonische Anregung beeinflussen und
auf gewu¨nschte Werte einstellen [187]. Der hohe Grad an Abstimmbarkeit der physika-
lischen Eigenschaften und die strukturelle Kompatibilita¨t der einzelnen Verbindungen
untereinander ermo¨glicht die Herstellung von Heterostrukturen mit maßgeschneiderten
elektronischen Funktionalita¨ten fu¨r Anwendungen in der oxidbasierten Mikro- und Nano-
elektronik. Dieses auch als Oxidelektronik bezeichente Forschungsgebiet erfreut sich seit
mehreren Jahrzenten eines regen Interesses und einer raschen Entwicklung.
In der vorliegenden Arbeit wurden zwei verschiedene aktuell intensiv erforschte komplexe
U¨bergangsmetalloxide im Hinblick auf ihre elektronischen Transporteigenschaften insbe-
sondere unter optischer Anregung untersucht. Bei den untersuchten Systemen handelt es
sich um auf SrTiO3 gewachsene La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilme und um Einkristalle des Fer-
roelektrikums LiNbO3. Der Themenauswahl entsprechend ist diese Arbeit in zwei Teile
gegliedert.
Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) werden die Messungen der Transporteigen-
schaften der La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilme behandelt. La0,7Ce0,3MnO3 ordnet sich in die
Materialklasse der gemischtvalenten Manganate ein. Der elektronische Ladungstransport
in diesen Materialien ist stark mit der magnetischen Ordnung gekoppelt und la¨sst sich
durch externe magnetische Felder stark vera¨ndern. Der Phasenu¨bergang vom parama-
gnetischen zum ferromagnetischen Zustand geht in diesen Materialien gewo¨hnlich mit ei-
nem U¨bergang vom isolierenden zum metallischen Zustand einher und die Ladungstra¨ger
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weisen in der metallischen Phase einen hohen Grad der Spinpolarisation auf. Letztge-
nannte Eigenschaft ist von besonderem Interesse fu¨r das Forschungsgebiet der Spintronik,
in welchem der Versuch unternommen wird neben der Elektronenladung auch die Po-
larisation der Elektronenspins fu¨r die Zwecke der elektronischen Datenverarbeitung zu
verwenden. Die grundlegenden Eigenschaften der gemischtvalenten Manganate werden in
Abschnitt 2.1.3.7 erla¨utert.
La0,7Ce0,3MnO3 weist nominell eine Elektronendotierung auf und hebt sich dadurch
von den anderen gemischtvalenten Manganaten, welche meistens eine Lochdotierung auf-
weisen, ab. Das Interesse an La0,7Ce0,3MnO3 begru¨ndet sich darin, dass die Realisierung
von manganatbasierten p-n-U¨berga¨ngen fu¨r spinpolarisierte Stro¨me die Vefu¨gbarkeit von
elektronendotierten gemischtvalenten Manganaten erfordert. Leider weisen
La0,7Ce0,3MnO3-Filme eine Tendenz zur chemischen Phasensegregation der Cer-Dotanden
und zum Einbau von u¨berschu¨ssigem Sauerstoff auf, wodurch die nominelle Elektronen-
dotierung zu einer Lochdotierung kompensiert wird. Allerdings la¨sst sich der u¨berschu¨ssi-
ge Sauerstoff durch Ausheizen im Vakuum entfernen und eine Elektronendotierung her-
beifu¨hren. Die Messungen der Manganvalenz und damit der Elektronenkonzentration in
Proben mit verschiedenem Grad der chemischen Phasensegregation und mit variieren-
der Sauerstoffsto¨chiometrie mittels Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) werden
in Abschnitt 2.4 vorgestellt. Insbesondere wird die Mo¨glichkeit der Erho¨hung der Elek-
tronenkonzentration durch Injektion von photogenerierten Elektronen aus dem SrTiO3 in
den Manganatfilm aufgezeigt. Anschließend werden in Abschnitt 2.5 die Messungen der
Transporteigenschaften der einzelnen Proben dargestellt und der Einfluss von Dotierung,
Sauerstoffsto¨chiometrie, Beleuchtung und insbesondere die Rolle des Substrats diskutiert.
Der zweite Teil dieser Arbeit (Kapitel 3) ist dem momentan intensiv erforschten The-
ma der Leitfa¨higkeit geladener Doma¨nenwa¨nde in ferroelektrischen LiNbO3-Einkristallen
gewidmet. Nach einer kurzen Darstellung der Grundlagen und des Stands der Forschung in
Abschnitt 3.2 werden in Abschnitt 3.5 Messungen der Dunkel- und Photoleitfa¨higkeit der
LiNbO3-Kristalle vorgestellt. Die Transporteigenschaften der geladenen Doma¨nenwa¨nde
werden indirekt durch den Vergleich der gemessenen Volumenleitfa¨higkeit in eindoma¨ni-
gem LiNbO3 mit der Leitfa¨higkeit durch mehrdoma¨nige LiNbO3 Kristalle mit zahlreichen
geladenen Doma¨nenwa¨nden bestimmt.
2 Ladungstransport in La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilmen
2.1 Grundlagen
2.1.1 Die Perowskitstruktur
Als Perowskit im urspru¨nglichen Sinne wird das von Gustav Rose im Jahre 1839 beschrie-
bene und von ihm nach dem russischen Mineralogen Lew Alexejewitsch Perowski benannte
CaTiO3 bezeichnet [185]. Im erweiterten Sinne werden heute alle komplexen Oxide mit
der allgemeinen Summenformel ABO3, welche in der gleichen Struktur kristallisieren wie
CaTiO3 als Perowskite bezeichnet.
Abbildung 2.1 zeigt die Einheitszelle einer idealen kubischen Perowskitstruktur. Diese
Struktur kann als kubisch dichteste Kugelpackung von A-Kationen und Sauerstoffanionen
mit B-Kationen in den nur von Sauerstoff umgebenen Oktaederlu¨cken betrachtet werden.
Aus der geometrischen Anordnung der Ionen ergibt sich folgende Beziehung zwischen den
Ionenradien:
RA = RO , (2.1)
RB = (
√
2− 1)RO . (2.2)
Ausgehend von den Gleichungen (2.1) und (2.2) kann der Goldschmidtsche Toleranz-





Fu¨r 0,89 < t < 1,02 kann eine Verbindung in der Perowskitstruktur kristallisieren, wobei
fu¨r t 6= 1 eine niedrigersymmetrische Einheitszelle realisiert wird.
Die herausragende Bedeutung der Perowskitstruktur ergibt sich daraus, dass eine Viel-
zahl von Verbindungen mit interessanten funktionellen Eigenschaften in dieser Struktur
kristallisieren, wie z.B. das paraelektrische SrTiO3, das ferroelektrische BaTiO3, das ferro-
magnetische SrRuO3, das antiferromagnetische LaMnO3 und das multiferroische BiFeO3.
Die strukturelle Kompatibilita¨t der aufgeza¨hlten Materialien ermo¨glicht das epitaktische
Wachstum von Schichtsystemen mit maßgeschneiderten funktionellen Eigenschaften fu¨r
die Oxidelektronik und Spintronik. Fu¨r eine Einfu¨hrung in diese spannende Forschungs-
richtung sei an dieser Stelle auf den ausfu¨hrlichen U¨bersichtsartikel von Bibes et al. [20]
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Abbildung 2.1: Die Elementarzelle der unverzerrten kubischen Perowskitstruktur, mit der allgemeinen
chemischen Formel ABO3, ist aufgebaut aus einem Quader, an dessen Ecken sich die A-Kationen
aufhalten. In der Raummitte des Quaders befindet sich das B-Kation, welches von einem Oktaeder
aus Sauerstoffionen umgeben ist. (reproduziert aus [42])
verwiesen.
2.1.2 Strontiumtitanat
Das Strontiumtitanat (SrTiO3, STO) ist sowohl als Substrat fu¨r das epitaktische Wachs-
tum von anderern funktionellen Perowskiten, als auch aufgrund seiner intrinsischen Ei-
genschaften von großer technologischer und wissenschaftlicher Bedeutung. Im Folgenden
sollen einige fu¨r die vorliegende Arbeit relevante Eigenschaften kurz vorgestellt werden.
Bei Raumtemperatur liegt STO in der kubischen Perowskitstruktur mit einer Git-
terkonstante von 3,905 A˚ vor. Zwischen 105 K und 110 K erfa¨hrt es, durch Rotati-
on benachbarter TiO6-Oktaeder um einen kleinen Winkel in entgegengesetzte Richtung
[49, 116], einen strukturellen Phasenu¨bergang zweiter Ordnung, von kubischer zu tetra-
gonaler Struktur.
Sto¨chiometrisches STO ist ein guter Isolator mit einer indirekten Bandlu¨cke von
3,25 eV und einer direkten Bandlu¨cke von 3,75 eV [13]. Bei Raumtemperatur hat es
einen spezifischen Widerstand von mehr als 108 Ωm [96]. Das Valenzband wird von den
Sauerstoff-2p-Orbitalen gebildet und das Leitungsband von den 3d-Orbitalen des Titans
[94].
Die Leitfa¨higkeit des STO kann durch die Dotierung mit Fremdatomen oder durch
das Einbringen von Sauerstoff-Fehlstellen erho¨ht werden. Die Substitution von Ti4+ durch
Kationen ho¨herer Valenz wie Nb5+ oder die Substitution von Sr2+ durch Fe3+ oder La3+
fu¨hrt zu einer Elektronendotierung. Weniger gela¨ufig, aber mo¨glich ist die Substitution
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von Ti4+ durch In3+ oder Sc3+ Ionen, was eine Lochdotierung bewirkt. Durch Erhitzen
in reduzierender Atmospha¨re kann Sauerstoff aus dem STO diffundieren, was zur Bil-
dung von Sauerstoffvakanzen und aufgrund der Ladungserhaltung im Kristall zu einer
Elektronendotierung fu¨hrt. Die Sauerstoffdiffusion ist hierbei durch das Vorhandensein
von Dislokationen begu¨nstigt [140]. Die Konzentration von Sauerstoff-Fehlstellen ist ent-
lang von Dislokation entsprechend ho¨her, was auch eine ho¨here Elektronenkonzentration
und Leitfa¨higkeit an diesen Stellen nach sich zieht. Der Transport von Sauerstoff entlang
von Dislokationen kann auch bei Raumtemperatur unter angelegtem elektrischem Feld
erfolgen. Dies ermo¨glicht es, leitfa¨hige Kana¨le mittels elektrischer Spannung zu erzeugen
und bei umgekehrter Polarita¨t zu lo¨schen [179]. Dieser in der Literatur als
”
Resistive
Switching“bekannte Effekt wird momentan intensiv im Hinblick auf die technologische
Anwendung als nichtflu¨chtiger Datenspeicher untersucht [10, 203].
Reduziertes STO weist schon bei recht kleinen Elektronenkonzentrationen von nc =
1016 cm−3 metallische Leitfa¨higkeit mit sehr hoher Ladungstra¨germobilita¨t von bis zu
104 cm2/Vs bei 10 K auf [50, 174]. Der isolierende Charakter von STO mit Elektronen-
konzentrationen kleiner als nc wird durch die Bildung von kleinen Polaronen erkla¨rt [43]
(siehe auch Abschnitt 2.1.3.4.2). Der U¨bergang vom isolierenden zum metallischen Zu-
stand bei Steigerung der Elektronenkonzentration u¨ber den kritischen Wert nc wird fu¨r
gewo¨hnlich als ein Mottscher Isolator-Metall-U¨bergang gedeutet [128, 110].




∝ µB2 , (2.4)
fu¨hrt die hohe Ladungstra¨germobilita¨t im metallischen SrTiO3 bei tiefen Temperaturen
zu einem ausgepra¨gten positiven Magnetwiderstand. So haben Frederikse et al. [51] in
Nb-dotiertem oder reduziertem SrTiO3 bei 4,2 K einen Magnetwiderstand von 0,3% bei
0,8 T und eine quadratische Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands gemessen.
Bei ho¨heren Feldern wurde eine Abweichung von der quadratischen Feldabha¨ngigkeit und
ein Magnetwiderstand von bis zu 20% bei 8 T gemessen [189]. Liu et al. [110] haben in
stark reduziertem STO einen außerordentlich großen positiven Magnetwiderstand von bis
zu 3000% bei 2 K und 9 T messen ko¨nnen.
Da in dieser Arbeit der Fokus auf die Transporteigenschaften gelegt wird, soll auf
weitere bedeutende Eigenschaften und deren mikroskopische Ursachen, wie etwa:
• das ferroelektrische Verhalten unter mechanischer Verspannung,
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• die Vielfalt mo¨glicher Oberfla¨chenrekonstruktionen,
• die hohe Dielektrizita¨tskonstante, die das STO zu einem mo¨glichen Kandidaten fu¨r
alternative Gate-Oxide in Feldeffekttransistoren macht,
• oder die Existenz eines zweidimensionalen Elektronengases an der Grenzfla¨che zu
LaAlO3,
welche jeweils ein ganz eigenes vielfa¨ltiges Forschungsgebiet darstellen, an dieser Stelle
nicht na¨her eingegangen werden.
2.1.3 Dotierte Seltenerdmanganate
2.1.3.1 Einleitung
Als dotierte Seltenerdmanganate werden Verbindungen mit der allgemeinen Formel
R1−xAxMnO3 bezeichnet. Hierbei bezeichnet R ein dreiwertiges Seltenerdkation wie La3+
oder Pr3+ und A ein an die Stelle der Seltenerdkationen dotiertes, zwei- oder vierwertige
Kationen bildendes Element wie beispielsweise Ca2+, Sr2+ oder Ce4+. Diese Verbindungen
ru¨ckten in den Fokus des wissenscahftlichen Interesses, als 1950 durch Jonker und van
Santen [92, 191] das Pha¨nomen entdeckt wurde, dass der antiferromagnetische Isolator
LaMnO3 durch Dotierung mit 25-40% Ca, Sr oder Ba beim Abku¨hlen ab einer bestimmten
Temperatur in einen ferromagnetischen Zustand mit metallischer Leitfa¨higkeit u¨bergeht.
Diese Korrelation von ferromagnetischer Ordnung und metallischer Leitfa¨higkeit wurde
von Zener [220] durch das Modell des Doppelaustauschs erkla¨rt. Hierbei handelt es sich
um eine ferromagnetische Austauschwechselwirkung zwischen Mn3+- und Mn4+-Ionen, die
durch den Transfer eines Elektrons zwischen den 3d-Orbitalen von Mn3+ und Mn4+ ver-
mittels eines dazwischen liegenden Sauerstoff-2p-Orbitals erfolgt. Der 1954 von Volger
[194] entdeckte isotrope negative Magnetwiderstand, von bis zu 10% in Magnetfeldern
der Gro¨ße 0,1 T in polykristallinen La0,7Sr0,3MnO3-Proben konnte ebenfalls durch den
Doppelaustausch erkla¨rt werden.
Die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung hochwertiger epitaktischer Du¨nnfil-
me, wie die gepulste Laserdeposition (PLD) verlieh der Manganatforschung neuen Auf-
schwung. In derart pra¨parierten einkristallinen La2/3Ba1/3MnO3-Filmen konnten von
Helmolt et al. [77] einen sehr hohen negativen Magnetwiderstand von bis zu 60% messen.
Ein derartiger Effekt wurde spa¨ter auch von Jin et al. [91] in La0,67Ca0,33MnO3-Filmen
gemessen und auf den Namen
”
kolossaler Magnetwiderstand“ (colossal magnetoresistan-
ce, CMR) getauft.
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Der kolossale Magnetwiderstand und der mit dem magnetischen Phasenu¨bergang ein-
hergehende Isolator-Metall-U¨bergang in den dotierten Manganten weisen auf eine star-
ke Kopplung der Ladungs- und Spinfreiheitsgrade in dem System hin. Die Mangante
weisen daru¨ber hinaus auch eine starke Kopplung der Elektronen an die Gitter- und
Orbitalfreiheitsgrade auf. Die Kopplung der einzelnen Freiheitsgrade, mit vergleichbarer
Kopplungssta¨rke untereinander, fu¨hrt zur Ausbildung eines sehr sensiblen Phasengleich-
gewichts. Dieses kann durch Dotierung, Temperatur oder externe Sto¨rungen wie Magnet-
felder, elektrostatische Felder [8], elastische Verspannung [183] oder Beleuchtung [125]
leicht zu gunsten einer Phase verschoben werden. So la¨sst sich z.B. durch Anlegen eines
hinreichend starken Magnetfelds das System von einem isolierenden in einen metallischen
Zustand versetzen. Die vielfa¨ltigen Mo¨glichkeiten, durch geeignete Dotierung eine au-
ßerordentliche Sensitivita¨t auf die genannten Einflu¨sse zu erzielen, machen die dotierten
Manganate zu sehr reizvollen Materialien fu¨r verschiedene Anwendungen als Sensor; und
die starke Kopplung des Ladungstransports an die ferromagnetische Ordnung und die da-
mit einhergehende hohe Spinpolarisation der Leitungselektronen versprechen vielfa¨ltige
Anwendungen in der Spintronik.
Nach dieser kurzen motivierenden Vorstellung der mannigfachen physikalischen Be-
sonderheiten der dotierten Seltenerdmanganate soll im Folgenden eine kurze Einfu¨hrung
in die fu¨r das Versta¨ndnis dieser Arbeit no¨tigen Grundlagen der Manganatphysik erfol-
gen. Hierbei sind die Erla¨uterungen weitestgehend an die hervorragenden U¨bersichtsarti-
kel [32, 147, 33, 44, 42] angelehnt.
2.1.3.2 Kristallstruktur
Die undotierte Stammverbindung RMnO3 kristallisiert in der Perowskitstruktur. Fu¨r
LaMnO3 , der Stammverbindung des in dieser Arbeit intensiv untersuchten La0,7Ce0,3MnO3,
la¨sst sich aus den Radien fu¨r die einzelnen Ionen (entnommen aus [32]):
R(La3+) = 0,136 nm R(Mn3+) = 0,0645 nm R(O2−) = 0,140 nm
gema¨ß Gleichung (2.3) der Toleranzfaktor bestimmen zu t = 0,954. Das heißt, die Io-
nenradien erlauben zwar keine Kristallisation in der kubischen Perowskitstruktur, aber
es ist noch mo¨glich, die Fehlpassung der Ionenradien durch eine Verzerrung der Perow-
skitstruktur zu kompensieren (siehe auch Abschnitt 2.1.1). Der Radius des Mn3+-Ions ist
gema¨ß Gleichung (2.2) zu groß, hierdurch stehen die Mn-O-Bindungen unter Druckspan-
nung, was zu einer Verkippung der MnO6-Oktaeder und damit zu einer Reduktion der
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Mn-O-Mn-Bindungswinkel fu¨hrt. Hinzu kommt eine durch den Jahn-Teller-Effekt hervor-
gerufene tetragonale Verzerrung des Sauerstoffoktaeders um das Mn3+-Ion. Die resultie-
rende Kristallstruktur ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Der Mn-O-Mn-Bindungswinkel in
der verzerrten Perowskitstruktur des LaMnO3 betra¨gt 155
◦ [32] statt 180◦, was zu einer
Verringerung des U¨berlapps von Mn-3d- und O-2p-Orbitalen und damit zu einer Vermin-
derung der Leitungsbandbreite fu¨hrt (siehe auch Kapitel 2.1.3.3).
Abbildung 2.2: Durch Gitterfehlpassung und Jahn-Teller Effekt verzerrte Perowskitstruktur von
LaMnO3 (reproduziert aus [71]).
LaMnO3 ist robust bezu¨glich chemischer Substitution des La
3+-Kations mit den mei-
sten divalenten Ionen, so la¨sst sich im Falle von Ca und Sr ein beliebiger Anteil von
La3+-Ionen ersetzen [32]. Chemische Substitution des La3+-Kations durch divalente Ka-
tionen wie Ca2+ oder Sr2+ versetzt einen entsprechenden Teil der Mn-Ionen in einen
Mn4+-Zustand, mit einem Ionenradius von 0,053 nm [32]. Dies und die Tatsache, dass
Mn4+ nicht Jahn-Teller-aktiv ist, fu¨hren zu einer Erho¨hung des Mn-O-Mn Bindungswin-
kels und haben somit einen positiven Effekt auf die Beweglichkeit der Ladungstra¨ger.
Die Dotierung mit tetravalentem Cer versetzt einen entsprechenden Anteil von Mn-Ionen
in einen Mn2+ Zustand, der ebenfalls nicht Jahn-Teller-aktiv ist. Der Radius der Mn2+-
Ionen ist mit 0,083 nm [32] sogar noch gro¨ßer als der von Mn3+. Der Mn-O-Mn Bindungs-
winkel mu¨sste, im Vergleich zu mit divalenten Ionen dotiertem LaMnO3 , kleiner und
die Leitfa¨higkeit entsprechend geringer ausfallen. Der Ionenradius des Ce4+ betra¨gt nur
0,097 nm [166] und ist somit erheblich kleiner als der des La3+. Aus dem Durchschnitt der
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jeweiligen Ionenradien la¨sst sich der Goldschmidtsche Toleranzfaktor fu¨r La0,7Ce0,3MnO3
berechnen als t=0,89, was mit der Toleranzgrenze der Perowskitstruktur u¨bereinstimmt.
Aufgrund dieser erheblichen Gitterfehlpassung ist eine Substitution der Lanthankationen
nur in einem beschra¨nkten Kompositionsbereich von 0% bis ca. 30% Cer und nur in Du¨nn-
filmen realisierbar [143]; wobei auch in diesem Kompositionsbereich mit erheblicher und
stark von den Pra¨parationsbedingungen abha¨ngiger chemischer Segregation des Cers zu
rechnen ist [217, 205].
2.1.3.3 Elektronische und magnetische Eigenschaften
Da das Leitungsband der Seltenerdmanganate im wesentlichen von den 3d-Schalen der
Mangan-Ionen gebildet wird, ist eine genaue Betrachtung der elektronischen Struktur des
Mangan-Ions fu¨r ein Versta¨ndnis der elektronischen und magnetischen Eigenschaften der
Manganate sehr hilfreich. Die Ionenvalenzen von LaMnO3 betragen La
3+, Mn3+, O2−.
Chemische Substitution eines Teils der La3+-Ionen durch zwei- oder vierwertige Ionen
zwingt aufgrund der Erhaltung der Ladungsneutralita¨t im Kristall einem entsprechenden
Anteil der Mn3+-Ionen eine andere Valenz auf. So fu¨hrt die Dotierung mit zweiwertigen
oder vierwertigen Ionen wie z.B. Sr2+, Ca2+ bzw. Ce4+, Te4+, Sn4+ zu einer gemischten
Manganvalenz von Mn3+/4+ bzw. Mn3+/2+, was man auch als Loch- bzw. Elektronendotie-
rung betrachten kann. Eine weitere Mo¨glichkeit, die Valenz der Mn-Ionen zu beeinflussen,
besteht in der Variation der Sauerstoffsto¨chiometrie. Ein Sauerstoffu¨berschuss, welcher
in Ermangelung von Zwischengitterstellen nur durch Kationvakanzen realisiert werden
kann, treibt die Manganvalenz in Richtung Mn3+/4+ und ein Sauerstoffmangel in Rich-
tung Mn3+/2+. Somit kann die nominelle Dotierung einer Verbindung durch Abweichungen
in der Sauerstoffsto¨chiometrie erheblich beeinflusst und sogar invertiert werden. Dies ist
in Abbildung 2.3 am Beispiel von La1−xCaxMnO3+δ und La1−xCexMnO3+δ dargestellt.
In Abbildung 2.4 ist das Termschema des Mangan-Ions mit den Wertigkeiten Mn3+,
Mn4+ und Mn2+ dargestellt. In der 3d-Schale befinden sich jeweils vier, drei oder fu¨nf
Elektronen, womit diese gema¨ß der zweiten Hund’schen Regel eine maximale Spinkonfi-
guration annehmen. Bedingt durch die starke Coulombabstoßung der Elektronen in der
3d-Schale betra¨gt die Hund’sche-Kopplungsenergie JH in den Manganaten ca. 1 eV [32].
Dies entspricht einer Aufspaltung der 3d-Schale fu¨r die zwei Spinorientierungen von
UH = JH · (S(t2g) + S(eg)) = 2 eV, d.h. diese Energie muss aufgewendet werden, um
den Spin eines 3d-Elektrons umzudrehen.
Das von dem Sauerstoffoktaeder erzeugte Kristallfeld hebt die Entartung der 3d-
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Abbildung 2.3: Veranschaulichung der Mn-Valenz von La1−xCaxMnO3+δ und La1−xCexMnO3+δ in
Abha¨ngigkeit von der Dotierung mit Kalzium oder Cer (Abzisse) und Dotierung durch Variation des
Sauerstoffgehaltes (Ordinate). (Abbildung reproduziert aus [133].)
Abbildung 2.4: Termschema von Mangan-Ionen unter Beru¨cksichtigung der Hund’schen Kopplung UH ,
der Kristallfeldaufspaltung ∆KF und des Jahn-Teller-Effektes ∆JT (erstellt in Anlehnung an [182, 42]).
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Orbitale des Mn-Ions auf. Im Falle eines ungesto¨rten kubischen Oktaeders findet eine Auf-
spaltung in ein energetisch tiefer liegendes t2g-Triplett und ein ho¨her liegendes eg-Dublett
statt. Der energetische Abstand fu¨r undotiertes LaMnO3 betra¨gt ∆KF = 1,5 eV [32].
Die Einfachbesetzung des entarteten eg-Orbitals im Falle des Mn
3+-Ions erlaubt eine Re-
duktion der elektronischen Grundzustandsenergie durch Aufhebung der Entartung. Da
die kubische Symmetrie des Sauerstoffoktaeders die Ursache fu¨r die Entartung des eg-
Orbitals darstellt, erfolgt die Aufhebung der Entartung durch tetragonale Verzerrung
des Sauerstoffoktaeders. Ein derartiger Effekt wurde zuerst von Jahn und Teller fu¨r Mo-
leku¨le beschrieben und wird deshalb als Jahn-Teller-Effekt bezeichnet. Die durch den
Jahn-Teller-Effekt erfolgende Aufspaltung ∆JT des eg-Orbitals liegt zwischen 1,0 eV und
1,5 eV [42] und stellt somit eine sehr starke Kopplung des Leitungsbandelektronen an die
Gitterfreiheitsgrade des Systems dar. Der Energiegewinn durch die Gitterverzerrung kann
den Ladungstra¨ger binden und fu¨hrt somit zur Ausbildung eines kleinen Polarons (sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.4.2), welches fu¨r gewo¨hnlich als Jahn-Teller-Polaron bezeichnet
wird [148]. Im Falle der Mn2+ und Mn4+ Ionen ist eine Aufhebung der eg-Entartung mit
keinem Energiegewinn verbunden, weshalb bei ihnen die Jahn-Teller-Verzerrung ausbleibt.
Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Doppelaustausches. Die roten Pfeile stellen die Orien-




Im Festko¨rper bilden die einzelnen Orbitale der Mn-Ionen durch U¨berlapp und Hybri-
disierung mit den Orbitalen der Nachbarionen Ba¨nder einer endlichen Breite. Das Valenz-
band wird von den Mn-t2g- und O-2p-Orbitalen gebildet und das Leitungsband von den
Mn-eg-Orbitalen. Fu¨r undotiertes LaMnO3 ist das untere eg-Orbital der einzelnen Ionen
einfach besetzt und eine Doppelbesetzung ist aufgrund der sehr starken Mott-Hubbard-
Wechselwirkung Udd
1 von ca. 4 eV stark unterdru¨ckt, womit LaMnO3 ein Mott-Isolator ist.
Der Ladungstransport kann nur durch Anregung in das obere eg-Orbital erfolgen. Beide
eg-Orbitale bilden ca. 1 eV breite Ba¨nder, welche aufgrund der Jahn-Teller-Aufspaltung
durch eine indirekte Bandlu¨cke von ca. 0,1 eV getrennt sind [32]. Durch Dotierung mit
zwei- oder vierwertigen Ionen weist das untere bzw. obere eg-Band eine der Dotierkon-
1Energie, die erforderlich ist, um eine Doppelbesetzung eines 3d-Orbitals zu bewirken.
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zentration entsprechende Teilfu¨llung auf, womit im gewo¨hnlichen Ba¨ndermodell ein La-
dungstransport stattfinden ko¨nnte. Die Spins der Mangan-3d-Elektronen an den einzel-
nen Gitterpla¨tzen sind aber aufgrund der starken Hund’schen Kopplungsenergie parallel
ausgerichtet und eine Doppelbesetzung eines Orbitals ist auch hier durch die starke intra-
orbitale Abstoßung Udd nicht mo¨glich. Aufgrund dieser starken Elektronen-Korrelationen
versagt das Ba¨ndermodell und der Ladungstransfer kann am ehesten durch ein Hu¨pfen
eines eg-Elektrons zwischen zwei Mangan-Ionen im Sinne eines ”
tight-binding“-Modells
verstanden werden. Dieses Hu¨pfen ist stark von der relativen Orientierung der beteiligten
t2g-Spins abha¨ngig und ist am Beispiel eines benachbarten Mn
3+-Mn4+-Paares in Abbil-
dung 2.5 dargestellt. Das eg-Elektron des Mn
3+-Ions kann zu einem Mn4+-Ion vermittels
eines dazwischen liegenden Sauerstoff-2p-Orbitals transferiert werden; hierbei findet der
Transfer des Elektrons aus dem eg-Orbital des Mn
3+-Ions in das Sauerstoff-2p-Orbital
und der Transfer eines Elektrons gleichen Spins aus dem Sauerstoff-2p-Orbital in das
eg-Orbital des Mn
4+-Ions statt. Der gleichzeitige Transfer von zwei Elektronen brach-
te diesem Prozess den von Zener [220] gepra¨gten Namen
”
Doppelaustausch “ ein. Der
Elektronentransfer zwischen Mn3+ und Mn4+ kann auch als der Transfer eines Lochs im
unteren eg-Orbital vom Mn
4+ zum Mn3+ betrachtet werden. Der Austausch zwischen
Mn2+ und Mn3+ la¨uft in analoger Weise ab und wu¨rde somit dem Transfer eines Elek-
trons im oberen eg-Orbital vom Mn
2+ zum Mn3+ entsprechen. Es ist ersichtlich, dass der
Doppelaustausch zwischen Mn3+ und Mn4+ mit antiparalleler Orientierung der beteilig-
ten Rumpfspins oder zwischen zwei Mn3+-Ionen kraft der oben aufgefu¨hrten Argumente
vernachla¨ssigt werden kann. Eine genauere Behandlung durch Anderson und Hase-
gawa [6] ergab unter Annahme klassischer t2g-Spins
#    »
St2g und quantenmechanischer eg-
Spins
#  »
seg , dass das Transferintegral zwischen Mn3+ und Mn4+ proportional ist zu cos(Θ
2
),
wobei Θ den Winkel zwischen den t2g-Spins bezeichnet. Das Transferintegral ist zudem
abha¨ngig von dem U¨berlapp der Mn-eg- und der O-2p-Orbitale und damit vom Mn-O-


























Hierbei stellt der erste Term das Hu¨pfen von eg-Elektronen zwischen benachbar-
ten Mn-Ionen dar, der zweite Term entha¨lt die Kristalfeldenergie an den einzelnen Mn-
Gitterpla¨tzen, der dritte Term entha¨lt die Hund’sche-Kopplung zwischen den t2g-Spins
und den eg-Spins und der letzte Term entha¨lt die intraorbitale Coulombabstoßung. Das
Transferintegral tij la¨sst sich gema¨ß obiger Ausfu¨hrungen wie folgt darstellen:







Hierbei entha¨lt t0 die Abha¨ngigkeit von dem Mn-O-Mn-Bindungswinkel und dem Mn-
O-Abstand und der zweite Faktor entha¨lt mit dem relativen Winkel zwischen den lokalen
t2g-Spins Θij die Abha¨ngigkeit von der magnetischen Ordnung. Da die Delokalisation
des eg-Elektrons zwischen zwei benachbarten Mn-Ionen durch den Doppelaustausch mit
einer Absenkung der kinetischen Energie des Elektrons verbunden ist, stellt der Dop-
pelaustausch eine ferromagnetische Austauschwechselwirkung zwischen Mn3+/Mn4+- oder
Mn2+/Mn3+-Ionenpaaren dar.
Die Leitungsbandbreite W la¨sst sich nun durch einen statistischen Mittelwert des
Transferintegrals t0 und die Koordinationszahl der Mn-Ionen z definieren als:
W = 2zt0 = 12t0 . (2.7)
Fu¨r die paramagnetische Phase werden Bandbreiten von 1 bis 1,5 eV [32, 131] und
fu¨r die ferromagnetische Phase ca. 2 eV [131] angegeben. Die einzelnen tij sind entspre-
chend der magnetischen Unordnung statistisch verteilt und stellen eine nicht-diagonale
bzw. laterale Unordnung im Sinne der Anderson-Lokalisierung dar. Eine beliebig kleine
Unordnung fu¨hrt zur Lokalisierung von Zusta¨nden an den Bandra¨ndern und zur Ausbil-
dung einer Mobilita¨tskante EC und E
′
C am unteren bzw. oberen Bandrand [129]. Dies ist in
Abbildung 2.6(a) fu¨r das teilweise gefu¨llte untere eg-Band eines lochdotierten Systems wie
z.B. La1−xCaxMnO3 veranschaulicht. Die energetische Position des Ferminiveaus ha¨ngt
von der Dotierkonzentration x und die energetische Position der Mobilita¨tskanten ha¨ngt
vom Ausmaß der Unordnung ab. Bei einem kritischen Wert der Unordnung kann auch das
gesamte Band lokalisieren, womit das System fu¨r alle x isolierend ist. Die Leitfa¨higkeit
des Systems ha¨ngt also empfindlich von Dotierung und magnetischer Ordnung und damit
der Temperatur ab. Die paramagnetische Phase ist somit isolierend und die ferromagneti-
sche Phase kann metallische Leitfa¨higkeit aufweisen, was den experimentell beobachteten
Isolator-Metall-U¨bergang und die Korrelation zwischen ferromagnetischer Ordnung und
metallischer Leitfa¨higkeit qualitativ erkla¨rt. Zusa¨tzlich zur magnetischen Unordnung muss
in den dotierten Manganaten noch die durch Dotierung und Sto¨rstellen hervorgerufene
Unordnung des Kristallfelds beru¨cksichtigt werden. Dies kann durch Annahme von stati-
stisch verteilten Ei in Gleichung 2.5 erfolgen. In ihrer theoretischen Arbeit haben Sheng
et al. [167] sogar postuliert, dass die beobachteten großen CMR-Werte ohne diese Kri-
stallfeldfluktuationen nicht mo¨glich wa¨ren.
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Die Coulombwechselwirkung zwischen den lokalisierten Elektronen fu¨hrt zu einer Mo-
difikation der Zustandsdichte, die zur Ausbildung einer parabolischen Lu¨cke, ferner Cou-
lomblu¨cke genannt, der Breite ∆C um die Fermienergie fu¨hrt. Dies ist in Abblidung 2.6(b)
veranschaulicht. Dieser Effekt und seine Auswirkungen auf die Transporteigenschaften
wurden ausfu¨hrlich von Efros und Shklovskii [46] fu¨r ungeordnete Halbleiter beschrie-
ben. Normalerweise ist ∆C bei Raumtemperatur kleiner als die thermische Energie kBT
und die Coulomblu¨cke wird durch thermische Fluktuationen ausgewaschen, womit der
Einfluss der Elektronenkorrelation erst bei sehr tiefen Temperaturen ins Gewicht fa¨llt. Bei
den Manganaten fa¨llt ∆C allerdings ungewo¨hnlich groß aus. So haben Biswas et al. [21]
mittels Rastertunnelspektroskopie in La0,8Ca0,2MnO3 eine Coulomblu¨cke ∆C ≈ 0,4 eV
gemessen. Saitoh et al. [146] und Schlueter et al. [159] berichten in ihren Photo-
emissionstudien an La1−xSrxMnO3 von einer stark verringerten Emissionsintensita¨t an
der Fermienergie. Laiho et al. [108] haben sehr umfangreiche Widerstandsmessungen an
La1−xCaxMn1−yFeyO3 vorgenommen und stichhaltige Indizien fu¨r eine ca. 0,4 eV große
Coulombbandlu¨cke gewonnen. Einige theoretische Arbeiten [192, 167] konnten das typi-
sche Transportverhalten von dotierten Manganaten einschließlich Isolator-Metall-U¨ber-
gang und kolossalem Magnetwiderstand durch Beru¨cksichtigung dieser Elektronenkorre-
lation in gutem Einklang mit den experimentellen Beobachtungen modellieren. Millis et
al. [119, 120, 118] haben gezeigt, dass die Kopplung der lokalisierten Ladungstra¨ger an die
Gitterschwingungen vermittels der Jahn-Teller- und Breathing-Moden des Sauerstoffokta-
eders in den Manganaten eine erhebliche Rolle spielen und dass der Metal-Isolator-U¨ber-
gang ohne diese Kopplung mit dem reinen Doppelaustausch-Modell nicht quantitativ zu
erkla¨ren sei. Diese Elektron-Phonon-Kopplung fu¨hrt zur Ausbildung von großen Polaronen
in der ferromagnetischen Phase und kann in der paramagnetischen Phase zur Ausbildung
von kleinen Polaronen und einer polaronischen Pseudobandlu¨cke an der Fermienergie
fu¨hren. Eine solche ca. 0,11 eV breite polaronische Pseudobandlu¨cke wurde von Biswas
et al. [21] gemessen. Fu¨r eine ausfu¨hrliche Abhandlung zu dem Thema der Polaronphy-
sik in den Manganaten sei an dieser Stelle auf den U¨bersichtsartikel von Edwards [44]
verwiesen. Die konkreten Konsequenzen der hier beschriebenen Elektron-Elektron- und
Elektron-Phonon-Kopplung fu¨r den Ladungstransport werden in Kapitel 2.1.3.4 genauer
erla¨utert.
In Abbildung 2.7 ist das Phasendiagramm von La1−xCaxMnO3 dargestellt. Mit den
obigen Erla¨uterungen zum Doppelaustausch la¨sst sich der Teil des Phasendiagramms mit
Dotierkonzentrationen x < 0,4 erkla¨ren. Oberhalb der Curie-Temperatur TC sind die La-
dungstra¨ger durch die magnetische Unordnung lokalisiert. Unterhalb von TC kann es durch
die einsetzende magnetische Ordnung zu einer Delokalisation der Ladungstra¨ger kommen,
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Abbildung 2.6: (a) Schematische Darstellung eines bis zur Fermienergie EF gefu¨llten eg-Bandes. Die
durch Unordnung lokalisierten Zusta¨nde sind schraffiert dargestellt und die Mobilita¨tskanten sind mit
EC und E
′
C gekennzeichnet. (b) Die Elektronenkorrelation fu¨hrt zur Ausbildung einer parabolischen
Lu¨cke der Breite 2∆C in der Zustandsdichte um die Fermieenergie, wenn diese in einem lokalisierten
Bereich liegt.
so dass ab der Temperatur TIMT ein Isolator-Metall-U¨bergang stattfindet. Die Isolator-
Metall-U¨bergangstemperatur TIMT muss nicht identisch mit TC sein und bei x < 0,2 kann
der Isolator-Metall-U¨bergang auch komplett ausbleiben.
Um den Rest des Phasendiagramms zu erkla¨ren, muss neben dem ferromagnetischen
Doppelaustausch auch der Superaustausch beru¨cksichtigt werden. Der Superaustausch ist
ein Effekt in 2. Ordnung Sto¨rungstheorie, der das virtuelle Hu¨pfen von Elektronen zwi-
schen Mn-3d- und O-2p-Orbitalen beschreibt. Die Art der magnetischen Ordnung, die
diese Austauschwechselwirkung vermittelt, ist abha¨ngig von der geometrischen Anord-
nung der Orbitale, ihrer Besetzung und dem Vorhandensein von Entartung und kann
sowohl antiferro- als auch ferromagnetisch sein [66, 95]. Die resultierende magnetische
Ordnung ist somit empfindlich von dem Verha¨ltnis zwischen den Konzentrationen von
Mn3+ und Mn4+ bzw. Mn3+ und Mn2+ abha¨ngig. In ihrer umfangreichen Neutronenbeu-
gungsstudie an La1−xCaxMnO3-Verbindungen haben Wollan und Koehler [208] die
magnetische Ordnung in Abha¨ngigkeit von Temperatur und Dotierkonzentration unter-
sucht. Ferromagnetische Ordnung tritt nur in einem engen Bereich um x = 0,3 auf. Fu¨r
x = 0 und x > 0,5 treten verschiedene antiferromagnetische Phasen auf. In den dazwischen
liegenden Bereichen 0 < x < 2,5 und 0,4 < x < 0,5 konnten Wollan und Koehler
sowohl ferro- als auch antiferromagnetische Beugungsmuster messen. Dies interpretierte
de Gennes [59] als die Existenz einer Phase, in der die lokalen Spins gegen die ideale
antiferromagnetische Ordnung verkantet sind2. Diese Sto¨rung der antiferromagnetischen
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Ordnung wird laut de Gennes durch bewegliche Lo¨cher hervorgerufen, welche durch den
Doppelaustausch die Spins der umliegenden t2g-Elektronen ferromagnetisch ausrichten.
Obwohl viele experimentelle Ergebnisse sich durch eine solche verkantete Spinstruktur
erkla¨ren lassen, wurde sie noch nicht eindeutig nachgewiesen und befindet sich außerdem
in einigen Fa¨llen in Konkurenz zum Modell der Phasenseparation. So haben Kagan et al.
[93] darauf hingewiesen, dass die Phase mit gekanteter Spinordnung fu¨r kleine Ladungs-
tra¨gerdichten eine negative elektronische Kompressibilita¨t d
2E
dn2
aufweist. Dies macht sie fu¨r
eine Phasenseparation anfa¨llig, bei der sich die meisten freien Ladungstra¨ger in kleinen
ferromagnetischen Clustern konzentrieren, wa¨hrend der restliche Kristall rein antiferro-
magnetisch bleibt. Fu¨r eine ausfu¨hrliche Abhandlung u¨ber die Theorie und die experimen-
tellen Nachweise der elektronische Phasenseparation in gemischtvalenten Manganaten sei
hier auf die Arbeit von Dagotto et al. verwiesen [33]. In beiden Fa¨llen ist eine Beschrei-
bung der Ladungstra¨ger als aus Ladung und Magnonenwolke bestehende Quasiteilchen
no¨tig. Diese Quasiteilchen werden in Analogie zu den gewo¨hnlichen Gitter-Polaronen als
Spin-Polaronen oder magnetische Polaronen bezeichnet [31].
Abbildung 2.7: Phasendiagramm von La1−xCaxMnO3 reproduziert aus [142]. Die jeweiligen Abku¨rzun-
gen bezeichnen folgende Phasen: PI - paramagnetisch isolierend, FM - ferromagnetisch metallisch, AFI
- antiferromagnetisch isolierend, FI - ferromagnetisch isolierend, COI - ladungsgeordnet isolierend. Die
in dem schwach dotierten Gebiet (FI) existierende Ladungsordnung bei LCMO ist nicht gekennzeich-
net.
2.1.3.4 Ladungstransport
Im letzten Kapitel wurde die Natur des Isolator-Metall-Phasenu¨bergangs in dotierten
Manganaten erla¨utert. Hier sollen nun die Konsequenzen fu¨r den Ladungstransport und
bezeichnet.
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insbesondere die einzelnen in der Literatur vorgeschlagenen Modelle fu¨r die Temperatu-
rabha¨ngigkeit des Widerstands vorgestellt werden. Fu¨r die elektrische Leitfa¨higkeit von
Festko¨rpern σ gilt, mit der Ladungstra¨gerdichte n und der Mobilita¨t µ, der wohlbekannte
Ausdruck:
σ = enµ . (2.8)
Die Ladungstra¨gerdichte in dotierten Manganaten wie z.B. La1−xCaxMnO3 kann als
ex
c3
ausgedru¨ckt werden, wobei c die Gitterkonstante und e die Elementarladung bezeich-
net. Lokalisierte Ladungstra¨ger unterliegen nicht einem koha¨renten Bandtransport im
extern angelegten Feld, sondern bewegen sich diffusiv durch thermisch aktiviertes Hu¨pfen
zwischen den Mangan-Ionen, im Folgenden in Anlehnung an das englische Wort auch
”
Hopping “ genannt. Die Mobilita¨t kann hierbei mittels der Einstein-Smoluchowski-





Hierbei bezeichnet kB die Boltzmannkonstante, T die Temperatur und D den Dif-
fusionskoeffizient der Ladungstra¨ger. Der Diffusionskoeffizient wird bestimmt durch das
Quadrat des Abstands r zwischen zwei im Rahmen von kBT a¨quivalenten Zusta¨nden,
was bei hinreichend hohen Temperaturen der Gitterkonstante entspricht, und der Hu¨pf-
frequenz bzw. Hu¨pfwahrscheinlichkeit der Ladungstra¨ger p(T ):
D = r2p(T ) . (2.10)
Da eine Doppelbesetzung von Mangan-3d-Orbitalen stark unterdru¨ckt ist, muss in σ
zusa¨tzlich die Anzahl der fu¨r einen Hu¨pfprozess freien Stellen beru¨cksichtig werden - durch






p(T ) . (2.11)
Die Hoppingfrequenz p(T ) entha¨lt hierbei die fu¨r die jeweiligen Transportmodelle cha-
rakteristische Temperaturabha¨ngigkeit. Fu¨r die Manganate werden in der Literatur diver-
se Polaronhopping [211, 44, 148]- und Variable-Range-Hopping-Modelle [193, 31, 198] oder
aber auch Mischformen hiervon [108, 177] vorgeschlagen. Um etwas Klarheit zu verschaf-
fen, sollen im Folgenden zuerst das Konzept des Variable-Range-Hoppings und dann des
Polaronhoppings in Anlehnung an die Arbeiten von Mott et al. [129, 9], Edwards [44]
und Efros und Shklovskii [46, 45] vorgestellt werden. Anschließend soll dann auf das
Zusammenwirken beider Effekte in den Manganaten eingegangen werden.
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2.1.3.4.1 Variable-Range-Hopping
Wenn sich das Ferminiveau in einem lokalisierten Bereich des Bandes befindet, so kann ein
Ladungstransport entweder durch thermische Anregung in einen unbesetzten und nicht
lokalisierten Teil des Bandes erfolgen oder durch thermisch aktiviertes Hopping zwischen
den lokalisierten Zusta¨nden. Erster Fall wu¨rde typischerweise bei hohen Temperaturen ein-
treten und zu einem normalen thermisch aktiviertem Bandtransport fu¨hren. Von gro¨ßerem
Interesse fu¨r die Manganate ist der zweite Fall. Hier gilt fu¨r die Hoppingfrequenz zwischen















ω0 bezeichnet hierbei die maximale Phononenfrequenz und ist mit der Debye-Tempera-
tur ΘD vermittels kBΘD = ~ω0 verbunden. Fu¨r die Debye-Temperatur in den Manga-
naten werden Werte zwischen 464 und 812 K angegeben [44, 100], was einem ω0 zwi-
schen 6 und 10 · 1013 Hz entspricht. rij ist der ra¨umliche Abstand der beiden lokalisier-
ten Zusta¨nde und a die Ausdehnung der zu den Zusta¨nden geho¨rigen Wellenfunktion,
entsprechend ist der Faktor exp(−2rij/a) das Quadrat des U¨berlapps der beiden Wel-
lenfunktionen und proportional der Tunnelwahrscheinlichkeit zwischen diesen Zusta¨nden.
Der zweite Faktor ist der Boltzmann-Term fu¨r die thermisch aktivierte U¨berwindung der
energetischen Differenz Eij zwischen den beiden Zusta¨nden i und j. Die einzelnen Eij sind
hierbei zufa¨llig zwischen 0 und und einem Maximalwert Ed verteilt, welcher ein Maß fu¨r
die Unordnung darstellt. An dem Hoppingtransport ko¨nnen nur Ladungstra¨ger in einem
Intervall von kBT um die Fermieenergie herum teilnehmen, was mit der Zustandsdichte
am Ferminiveau N(EF ) als 2kBTN(EF ) ausgedru¨ckt werden kann. Daher ergibt sich fu¨r
die Leitfa¨higkeit:














Bei hohen Temperaturen findet ein Hopping vorzugsweise zwischen den na¨chsten Nach-
barn ohne Ru¨cksicht auf die energetische Differenz der beteiligten Zusta¨nde statt; mit
absinkender Temperatur wird es hingegen gu¨nstiger, ein gro¨ßeres rij und damit einen
kleineren U¨berlapp der Wellenfunktionen in Kauf zu nehmen, um den Boltzmann-Term
zu minimieren. Unter der Annahme einer konstanten Zustandsdichte in einem Intervall
der Gro¨ße kBT um die Fermienergie konnte Mott [129] zeigen, dass die Hoppingwahr-













womit die Leitfa¨higkeit dargestellt werden kann als:





















, αM = 10 ... 27 . (2.17)
Fu¨r den numerischen Wert von αM werden in der Literatur in Abha¨ngigkeit von der
verwendeten Herleitung der Formel 2.16 unterschiedliche Werte angegeben [163]. Die Hop-












Motts Modell des Variable-Range-Hoppings wurde durch Efros und Shklovs-
kii [46] um den Einfluss der Elektronenkorrelation auf die Zustandsdichte erweitert. Die
resultierende Vielteilchen-Zustandsdichte NC(E) ha¨ngt in der Na¨he der Fermienergie nicht
von der Einteilchen-Zustandsdichte ab sondern nur von der relativen Dielektrizita¨tskon-







(E − EF )2 . (2.19)
BeiNC(∆C) geht die Vielteilchen-Zustandsdichte in die Einteilchen-ZustandsdichteN(EF )






Fu¨r Temperaturen bei denen EM(T ) < ∆C gilt, muss der Einfluss der Coulomblu¨cke
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2.1.3.4.2 Polaronhopping
In Festko¨rpern mit starker Elektron-Phonon-Kopplung deformieren die Ladungstra¨ger das
Kristallgitter in ihrer Umgebung. Wenn diese Wechselwirkung im Vergleich zur Bandbreite
klein ist, kann das Elektron weiterhin am koha¨renten Ladungstransport im Leitungsband
teilnehmen, allerdings fu¨hrt es die Gitterpolarisation mit sich und hat damit eine wesent-
lich ho¨here effektive Masse. Das Elektron und die Gitterpolarisation bilden ein Quasiteil-
chen, das
”
große Polaron “ [53]. Wenn die Elektron-Phonon Kopplung stark im Vergleich
zur Leitungsbandbreite ist, werden die Ladungstra¨ger in dem durch die Gitterdeformation
gebildeten Potentialtopf gefangen und bilden sogenannte
”
kleine Polaronen “. Damit dies




mit z = 6 , (2.23)
wobei W die reine elektronische Leitungsbandbreite bei Annahme eines starren Ionen-
gitters und z die Koordinationszahl (z = 6 fu¨r Perowskite) bezeichnen. Bei Temperaturen
oberhalb der halben Debye-Temperatur ΘD sind die kleinen Polaronen an einem Gitter-
platz lokalisiert und unterliegen einem thermisch aktivierten Hoppingtransport zwischen
benachbarten Gitterpla¨tzen mit folgender Hoppingfrequenz [188]:











ω0 ist hierbei die maximale Frequenz der an dem Hu¨pfprozess beteiligten optischen
Phononen. J ist das U¨berlappintegral zwischen den elektronischen Orbitalen an den be-
teiligten Gitterpla¨tzen. Der Fall b > 1 stellt den adiabatischen Grenzfall dar. Das U¨ber-
lappintegral ist hinreichend groß, dass das Elektron wa¨hrend eines phononischen Anre-
gungsprozesses des Gitters mehrmals zwischen Ausgangs- und Endposition tunneln kann.
Im Fall b 1 ist das U¨berlappintegral und damit die Tunnelwahrscheinlichkeit zwischen
der Ausgangs- und Endposition sehr gering. Dieser Fall wird auch als nichtadiabatisches
Polaronhopping bezeichnet. Aus den Gleichungen (2.11) und (2.24) ergibt sich fu¨r die
Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit folgender Ausruck:






T−1 fu¨r adiabatisches PolaronhoppingT−3/2 fu¨r nichtadiabatisches Polaronhopping . (2.26)
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Im Fall der Manganate sind die kleinen Polaronen an den Mn-Ionen lokalisiert und J
wu¨rde ungefa¨hr dem t0 aus Gleichung (2.6) entsprechen und zwischen 80 und 120 meV
liegen. Die typischerweise beobachteten Hoppingenergien betragen 100 meV (siehe Ab-
schnitt 2.1.3.4.3). Mit ω0 zwischen 6 und 10 · 1013 Hz ergibt sich bei 300 K ein b von 100
bis 180. Das heißt, der Polarontransport in den Manganaten findet adiabatisch statt.
Bei Temperaturen unterhalb der halben Debye-Temperatur unterliegen die kleinen
Polaronen einem gewo¨hnlichen Bandtransport in einem polaronischen Leitungsband mit
einer um den Faktor exp(−S) [80] reduzierten Bandbreite. Hierbei ist S eine mit der
Temperatur steigende Funktion von der Gro¨ßenordnung Ep/~ω0. Im Fall der Manganate
wurde von Edwards [44] das Argument angefu¨hrt, dass Gleichung (2.23) und eine fu¨r die
metallische Phase hinreichend große polaronische Bandbreite nicht gleichzeitig erfu¨llbar
sind. Durch Behandlung des Holstein-Modells [80] unter Beru¨cksichtigung des Dop-
pelaustausches kommt Edwards zu dem Schluss, dass die Aktivierungsenergie fu¨r das





Bei Vorhandensein von Unordnung im System ko¨nnen der Ausgangs- und Endpunkt
energetisch verschieden sein. Eine theoretische Abhandlung zum Polarontransport in un-
geordneten Festko¨rpern wurde von Schnakenberg [161] vorgenommen. Oberhalb von
ΘD/2 beha¨lt die Gleichung (2.24) im adiabatischen Fall ihre Gu¨ltigkeit; im nichtadiabati-
schen Fall muss Eh durch Eh+
1
2
Ed ersetzt werden, wobei Ed den energetischen Unterschied
zwischen Ausgangs- und Endzustand darstellt. Somit kann die Temperaturabha¨ngigkeit
der Hoppingfrequenz wie folgt dargestellt werden: Fu¨r ΘD
4
< T < ΘD
2
gilt:













und fu¨r T < ΘD
4
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das heißt, der Anteil der polaronischen Bindungsenergie am Hoppingvorgang wird mit
sinkender Temperatur immer geringer und verschwindet ab T = ΘD/4. Das U¨berlappin-








Damit nimmt p(T ) fu¨r T < ΘD/2 eine a¨hnliche Gestalt an wie in Gleichung 2.12 und
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analog zu den in Abschnitt 2.1.3.4.1 gemachten U¨berlegungen ergibt sich auch fu¨r die
Polaronleitung in diesem Temperaturbereich das Variable-Range-Hopping.
2.1.3.4.3 Ladungstransport in der isolierenden Phase
In den vorangehenden zwei Abschnitten wurde ein U¨berblick u¨ber die Transportmodelle
gegeben, die fu¨r den Ladungstransport in der isolierenden Phase der Manganate in Frage
kommen. Nun sollen die in der Literatur berichteten experimentellen Befunde zu diesem
Thema vorgestellt werden.
Der Ladungstransport in der paramagnetischen isolierenden Phase wurde von zahlrei-
chen Autoren als adiabatisches Polaronhopping interpretiert. So wurden fu¨r
La0,7Ca0,3MnO3-Filme auf verschiedenen Substraten Aktivierungsenergien EH von 62 meV
bis 117 meV [173, 88, 87, 34] berichtet, wobei qualitativ hochwertige Filme mit ho¨her
liegender Curie-Temperatur gewo¨hnlich niedrige Aktivierungsenergien aufweisen. Wor-
ledge et al. [211] haben fu¨r La1−xCaxMnO3-Filme mit x zwischen 0 und 1 den Wider-
standsverlauf zwischen 300 K und 1200 K gemessen und als adiabatisches Polaronhopping
interpretiert. Die Aktivierungsenergie bei x = 0 betrug 200 meV und sank mit steigen-
dem x bis 17 meV bei x = 1. De Teresa et al. [34] konnten durch Untersuchung von
La0,7Ca0,3MnO3−δ-Filmen und LaMnO3−δ-Kristallen mit unterschiedlichem δ zeigen, dass
die Aktivierungsenrgie wesentlich vom Mn3+-Gehalt abha¨ngt, womit die wichtige Rolle
der Jahn-Teller-Mode fu¨r die Polaronbildung gezeigt wurde. Der Arbeit von De Teresa
et al. kann folgende empirische Gleichung entnommen werden:
Eh = c(Mn
3+) · 627 meV− 377 meV . (2.30)
Weitere Hinweise auf eine polaronische Leitung wurden durch Messung der Temperatu-
rabha¨ngigkeit des Seebeck-Koeffizienten [87] erbracht. Die aufgeza¨hlten Studien verbindet
die Gemeinsamkeit, dass in ihnen die Leitfa¨higkeit bei recht hohen Temperaturen zwischen
TIMT ≈ 250 K und 1200 K erfolgte.
Bei tieferen Temperaturen (zwischen 300 K und TIMT bis zu 150 K) an verschiede-
nen lochdotierten Manganten mit x = 0,3 durchgefu¨hrte Studien gelangen hingegen zu
dem Ergebnis, dass Mottsches Variable-Range-Hopping gema¨ß Gleichung (2.16) mit
TM zwischen 4 und 50 ·107 K vorliegt [86, 193, 36, 35, 198]. Von den meisten Autoren, die
ein Variable-Range-Hopping beschrieben haben, wird Bezug auf die Arbeit von Coey et
al. [31] genommen und der Transport als ein Variable-Range-Hopping von magnetischen
Polaronen interpretiert.
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Trotz der recht großen Coulomblu¨cke, die von Biswas et al. [21] mit 0,4 eV angegeben
wurde, und der expliziten Einbeziehung dieser in den theoretischen Modellen fu¨r den La-
dungstransport in den Manganten durch Varma [192] und Sheng et al. [167], gibt es nur
wenige experimentelle Arbeiten [108, 149], in denen die Messergebisse im Rahmen des
Efros-Shklovskii Variable-Range-Hopping gema¨ß Gleichung (2.21) ausgewertet wer-
den. Wobei Viret et al. [193] und Wagner et al. [198] in ihren Arbeit erwa¨hnen, dass
auch das Efros-Shklovskii-Variable-Range-Hopping zu einer akzeptablen Beschreibung
ihrer Messdaten fu¨hren wu¨rde, allerdings die genaue Zuordnung zu einem der beiden Mo-
delle aufgrund der geringen Gro¨ße des untersuchten Temperaturbereichs nicht mo¨glich sei.
Um den Hopping-Transport in einem besonders großen Tempeaturbereich zu untersu-
chen, haben Laiho et al. [108] Widerstandsmessungen an La0,7Ca0,3Mn1−yFeyO3 durch-
gefu¨hrt. Durch Substitution eines kleinen Anteils der Mangan-Ionen durch einen ent-
sprechenden Anteil Eisen-Ionen wird der Doppelaustausch geschwa¨cht und der Isolator-
Metall-U¨bergang zu tieferen Temperaturen hin verschoben. Die Auswertung der Messda-
ten nahmen die Autoren der besagten Studie im Rahmen eines um den Einfluss der
polaronischen Pseudobandlu¨cke [21, 44] erweiterten Efros-Shklovskii-Variable-Range-
Hopping-Modells vor. Die Temperaturabha¨ngigkeit des Faktors vor der Exponentialfunk-
tion wurde von den Autoren im Grenzfall großer TES berechnet. Insgesamt wurde folgende,
etwas von Gleichung (2.21) abweichende Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit ange-
geben:




















Aus der Auswertung der momentan vorhandenen Literatur zum Ladungstransport in
den Manganaten kann entnommen werden, dass der Ladungstransport in der isolierenden
Phase im wesentlichen durch die Lokalisierung der Ladungstra¨ger durch Unordnung und
durch Wechselwirkung mit dem Ionengitter bestimmt wird. Die experimentellen Litera-
turdaten deuten auf einen Transport durch adiabatisches Polaronhopping bei Tempera-
turen oberhalb von ca. 300 K und auf einen Transport durch Variable-Range-Hopping
bei Temperaturen unterhalb von 300 K. Diese Beobachtungen sind im Einklang mit
dem Modell des Polaronhoppings in ungeordneten Festko¨rpern aus Abschnitt 2.1.3.4.2.
Oberhalb der halben Debye-Temperatur findet der Transport durch thermisch aktivierte
Diffusion von kleinen Polaronen und unterhalb der halben Debye-Temperatur dominiert
die durch Unordnung induzierte Lokalisierung und der Transport erfolgt durch Variable-
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Range-Hopping.
2.1.3.4.4 Ladungstransport in der metallischen Phase
Eine metallische und damit mit sinkender Temperatur zunehmende Leitfa¨higkeit tritt nur
in der ferromagnetischen Phase bei Dotierkonzentrationen x zwischen 0,2 und 0,45 auf.
In diesem Bereich sind die t2g-Spins der benachbarten Mn-Ionen weitestgehend parallel
ausgerichtet und die eg-Elektronen ko¨nnen vermittels des Doppelaustauschs delokalisie-
ren, so dass ab ca. der halben Curie-Temperatur koha¨renter Bandtransport eintritt. Es
wird gewo¨hnlich eine quadratische Temperaturabha¨ngigkeit des spezifischen Widerstands
zwischen ca. 50 K und der halben Curie-Temperatur beobachtet:
ρ(T ) = ρ0 + α(H)T
2 . (2.33)
Diese Temperaturabha¨ngigkeit wird mit der Streuung von Elektronen durch Magnonen
erkla¨rt. α(H) ist hierbei eine empirische Proportionalita¨tskonstante, welche die Magnet-
feldabha¨ngigkeit der Elektron-Magnon-Wechselwirkung entha¨lt und damit den Magnet-
widerstand in der metallischen Phase beschreibt. Bei Temperaturen unterhalb von 50 K
reicht die verfu¨gbare Magnon-Energie nicht mehr fu¨r einen Spin-Umklappprozess aus und
der spezifische Widerstand sa¨ttigt zu ρ0. Der Reswiderstand ρ0 ha¨ngt im wesentlichen von
der Qualita¨t des Kristalls aber auch zu einem geringen Anteil von dem externen Magnet-
feld ab [148]. Fu¨r epitaktische und polykristalline La0,67Ca0,33MnO3-Filme sind Werte von
ρ0 zwischen 3 · 10−6 und 2 · 10−3Ωm gemessen worden [69], wobei die epitaktischen Filme
den geringeren Restwiderstand aufweisen. In einigen Arbeiten wurde auch eine Tempera-
turabha¨ngigkeit der Form ρ ∝ T 2,5 beobachtet [36], was qualitativ durch eine kombinierte
Elektron-Elektron-, Elektron-Phonon- und Elektron-Magnon-Streung erkla¨rt wird.
2.1.3.5 Magnetwiderstand
Die starke Kopplung der Spin- und Ladungsfreiheitsgrade in den Manganaten a¨ußern sich
in in einem ausgepra¨gten Magnetwiderstand. Da der Magnetwiderstand die wesentliche
funktionelle Eigenschaft der Mangante darstellt, soll er im Folgenden kurz erla¨utert wer-
den.
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In Manganaten wird gewo¨hnlich ein negativer Magnetwiderstand beobachtet, das
heißt, der Probenwiderstand mit angelegtem Magnetfeld R(B) ist kleiner als der ohne
Magnetfeld R(0). In der gewa¨hlten Definition (2.34) kann MR nicht kleiner als -1 werden.
Eine alternative und in Arbeiten zum kolossalen Magnetwiderstand beliebte Definition
benutzt eine Normierung auf R(B) statt R(0), womit beliebig große negative Werte fu¨r
den Betrag des Magnetwiderstands mo¨glich sind.
Ein qualitatives Modell zur Beschreibung der Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwi-
derstands in Feldern bis zu 50 T wurde von Wagner et al. [198] gegeben und soll im
Folgenden kurz umrissen werden. Fu¨r die Hopping-Wahrscheinlichkeit eines Elektrons von







wobei die energetische Barriere Wij als Summe aus einem vom Magnetfeld abha¨ngigen
und einem unabha¨ngigen Teil dargestellt werden kann, und der magnetfeldabha¨ngige Teil
im wesentlichen von der Magnetisierung an der Start- und Endposition abha¨ngt:
Wij(B) = Wij(0)−∆Wij(B) = Wij(0)− α #  »Mi · #  »Mj . (2.36)
Damit la¨sst sich der Magnetwiderstand gema¨ß Gleichung (2.34) wie folgt darstellen:







fu¨r ∆Wij(B) kBT . (2.37)
Fu¨r die weitere Auswertung kann die Magnetisierung als die Summe aus der Magne-
tisierung des Weiss-Bezirks
#     »
MW und einer lokalen Korrektur der Magnetisierung
#          »
δMi, j
angenommen werden, womit sich ∆Wij wie folgt darstellen la¨sst:
∆Wij(B) ∝ ( #     »MW + #     »δMi) · ( #     »MW + #     »δMj) = M2W +
#     »
MW · ( #     »δMi + #     »δMj) + #     »δMi · #     »δMj (2.38)



























δMi ∝ B(gµBJB/kBT ) . (2.40)
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Hierbei bezeichnet g den gyromagnetischen Faktor (g = 2 fu¨r Elektronen), µB das
Bohrsche Magneton, B das Magnetfeld. J bezeichnet den Gesamtdrehimpuls des ma-
gnetischen Moments an der Start- und Endposition. Wenn die magnetischen Momente
der einzelnen Mangan-Ionen keine lokalen Korrelationen aufweisen wu¨rden, so wu¨rde fu¨r
Mn3+-Ionen J(Mn3+) = 2 gelten und fu¨r Mn4+-Ionen entsprechend J(Mn4+) = 3/2. Ex-
perimentell wurden in der paramagnetischen Phase aber Werte von J = 10 bis J = 70
beobachtet [88, 198]. Das bedeutet, dass benachbarte Mangan-Ionen magnetisch gekoppelt
sind und es eine lokale magnetische Ordnung gibt. Die Anzahl der magnetisch gekoppel-
ten Mn-Ionen la¨sst sich als J/J(Mn3+) abscha¨tzen. Mit der Gitterkonstante c ≈ 0,39 nm












Ein Cluster mit einem Gesamtdrehimpuls von z.B. J = 70 wu¨rde ca. 35 magnetisch
korrelierten Mn-Ionen entsprechen und einen Radius von 0,8 nm haben. Im paramagneti-
schen Zustand wurden magnetische Cluster dieser Gro¨ße auch mittels Neuronenbeugung
beobachtet [35]. Diese Cluster wurden u.a. als magnetische Polaronen interpretiert [31].
Im paramagnetischen Zustand gilt
#     »
MW = 0 und der Magnetwiderstand ist proportional
zu B2. Unterhalb der Curie-Temperatur ist #     »MW 6= 0 und da #     »MW  #  »Mi gilt, kann der
Term
#     »
δMi · #     »δMj in Gleichung (2.38) vernachla¨ssigt werden, womit der Magnetwiderstand
proportional zu B ist. Fu¨r die Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands gilt somit:
MR(B) ∝
B2(gµBJB/kBT ) fu¨r T > TCB(gµBJB/kBT ) fu¨r T < TC (2.42)
J nimmt hierbei ein Maximum bei TC an und fa¨llt mit sinkender Temperatur stark
ab, da mit zunehmender Ordnung in der ferromagnetischen Phase die lokale Korrektur
der Magnetisierung δMi,j gegen Null geht.
Fu¨r kleine Magnetfelder und hohe Temperaturen gilt
gµBJB << kBT und B(gµBJB/kBT ) ∝ B
und somit im paramagnetischen Zustand eine quadratische und im ferromagnetischen Zu-
stand eine lineare Abha¨ngigeit des Magnetwiderstands vom Magnetfeld.
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2.1.3.6 Photoleitfa¨higkeit
Die Untersuchung der Auswirkungen von photonischer Anregung auf die Eigenschaften
von Manganatverbindungen ist ein relativ neues Forschungsgebiet. Das Interesse an der-
artigen Untersuchungen erwuchs urspru¨nglich aus der Entdeckung von ungewo¨hnlichem
Verhalten eines Pr0,7Ca0,3MnO3-Kristalls unter Beleuchtung mit Ro¨ntgenstrahlung. In der
ladungsgeordneten, isolierenden Tieftemperaturphase zeigte der Kristall nach einer der-
artigen Anregung metallische Transportcharakteristiken sowie persistente Photoleitfa¨hig-
keit [101]. Kurz darauf wurde gezeigt, dass auch Beleuchtung mit niedrigeren Photonene-
negien (0,6 eV bis 3,5 eV) einen Isolator-Metall-U¨bergang in dieser Verbindung induziert,
was als ein Kollaps der Ladungsordnung durch photogenerierte Ladungstra¨ger gedeutet
wurde [125].
Fu¨r die weitere Diskussion sei der Photowiderstand PR als Maß fu¨r den Effekt der





Entsprechend wu¨rde eine Erho¨hung des Widerstands unter Beleuchtung als negativer und
eine Verringerung des Widerstands unter Beleuchtung als positiver Photowiderstand be-
zeichnet.
Die Untersuchungen von photoindizierten Transporteigenschaften und Phasenu¨ber-
ga¨ngen wurden auf eine Vielzahl weiterer Manganatverbindungen ausgeweitet, wobei so-
wohl Kristalle als auch Du¨nnschichten unter diversen Beleuchtungsbedingungen unter-
sucht wurden. Die dokumentierten Pha¨nomene sind a¨ußerst vielfa¨ltig und eine in sich
geschlossene und allgemein akzeptierte Theorie der zu Grunde liegenden mikroskopischen
Mechanismen liegt noch nicht vor. Die beobachteten Effekte lassen sich grob in folgende
vier Gruppen einteilen:
1. Photonische Anregung von Elektronen aus dem Valenzband in das Lei-
tungsband:
Elektronen werden optisch aus dem t2g-Band in das eg-Band angeregt. Hierzu sind
Photonenenergien gro¨ßer als die Bandlu¨cke der Manganate von ca. 1 eV erfor-
derlich. In lochdotierten Manganaten entspricht dies einer effektiven Verringerung
der Lo¨cher im eg-Band und fu¨hrt damit zu einem negativen Photowiderstand. Fu¨r
elektronendotierte Mangante ha¨tte dies allerdings einen positiven Photowiderstand
zur Folge. Bei Vorhandensein von Sauerstoﬄeerstellen ko¨nnen die photogenerierten
Elektronen von diesen eingefangen werden, womit auch fu¨r lochdotierte Manganate
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ein positiver Photowiderstand resultieren wu¨rde. Da die photogenerierten Ladungs-
tra¨ger in letzterem Fall an der Rekombination gehindert sind, ist der resultierende
Photowiderstand persistent und relaxiert nach Abschaltung der Beleuchtung sehr
langsam oder nur durch Ausheizen, welches ein Freilassen der von den Sauerstoff-
vakanzen eingefangenen Elektronen bewirkt. Solches Verhalten wurde in folgenden
Arbeiten beobachtet: [28, 61, 171].
2. Photoinduzierte Demagnetisierung:
Die Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als die Hund’sche Aufspaltungsener-
gie kann die Anregung von Elektronen aus dem eg↑-Band in das eg↓-Band bewirken
und die ferromagnetische Korrelation zwischen benachbarten Mn-Ionen sto¨ren. Da
der Ladungstransport vermittels des Doppelaustauschs von der magnetischen Ord-
nung abha¨ngt, wu¨rde diese photoinduzierte Demagnetisierung zu einer Erho¨hung
des Widerstands fu¨hren. Dieser Effekt wurde bei tiefen Temperaturen in der metal-
lischen ferromagnetischen Phase in folgenden Arbeiten beobachtet: [58, 90, 115].
3. Sto¨rung von Ladungs- und Orbitalordnung in isolierenden ladungsgeord-
neten Manganaten durch Photoelektronen:
In Verbindungen, wie z.B. den Praseodymmanganaten, in denen die Ladungsord-
nung einen metastabilen und fu¨r Phasenseparation anfa¨lligen Zustand darstellt, bil-
den sich metallische Cluster aus und ko¨nnen bei hinreichend starker photonischer
Anregung perkolieren und einen leitfa¨higen Pfad ausbilden. Dies geht mit teilweise
persistentem und sehr großem positiven Photowiderstand einher [30, 101, 99, 114,
125, 139, 151, 180, 206].
4. Injektion von photogenerierten Ladungstra¨gern aus dem Substrat:
Dieser Mechanismus tritt naturgema¨ß nur in Du¨nnfilmen auf, spielt aber dort eine
entscheidende und potentiell technologisch interessante Rolle. In einer der ersten
Arbeiten in dieser Richtung haben Katsu et al. [97, 98] in auf SrTiO3-Substraten
gewachsenen La0,7Sr0,3MnO3-Filmen einen negativen Photowiderstand bei Beleuch-
tung mit einer breitbandigen Weißlichtquelle beobachtet. Diese Beobachtung wurde
als Injektion von optisch generierten Ektronen aus dem Substrat in den lochdotierten
Manganatfilm und deren Rekombination mit den Lo¨chern des Films interpretiert.
Beyreuther et al. [18] haben positiven Photowiderstand und einen photoindu-
zierten Isolator-Metall-U¨bergang in auf SrTiO3 gewachsenem elektronendotierten
La0,7Ce0,3MnO3−δ beobachtet und ebenfalls als Injektion von photogenerierten La-
dungstra¨gern aus dem Substrat interpretiert. Durch Auswertung der Wellenla¨ngen-
abha¨ngigkeit des Photowiderstands und der Oberfla¨chenphotospannung der Pro-
ben [17] konnte desweiteren gezeigt werden, dass die Photoelektronen durch In-
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terbandu¨berga¨nge oder durch Anregung aus Oberfla¨chzusta¨nden des Substrats ge-
neriert werden, was den Photowiderstand bei Beleuchtung mit Photonenenergien
unterhalb der SrTiO3-Bandlu¨cke erkla¨rt. A¨hnliches Verhalten wurde auch in stark
reduzierten La0,7Ca0,3MnO3−δ-Filmen auf SrTiO3 beobachtet [19].
2.1.3.7 La1−xCexMnO3
Da die photoinduzierten Transporteigenschaften von Du¨nnfilmen aus La1−xCexMnO3 (LCe-
MO) im Fokus dieser Arbeit standen, soll an dieser Stelle der Stand der Forschung zu die-
sem Material zusammengefasst werden. Das Interesse an LCeMO erwuchs einerseits aus
dem Bedu¨rfnis neben den lochdotierten auch elektronendotierte Manganateverbindungen
zur Herstellung von p-n-U¨berga¨ngen und komplizierteren Bauteilen fu¨r die Spintronik zur
Verfu¨gung zu haben. Andererseits gab es natu¨rlich ein grundlegendes Interesse, die fu¨r die
lochdotierten Manganate entwickelten theoretischen Konzepte auch an elektronendotier-
ten Verbindungen zu u¨berpru¨fen. Wie in Kapitel 2.1.3.2 dargestellt, ist die Herstellung
von einphasigem La1−xCexMnO3 aufgrund der ungu¨nstigen Gro¨ßenverha¨ltnisse der Ionen-
radien sehr schwierig und bis heute Gegenstand kontroverser Diskussion.
Mandal et al. [113] haben als erste La0,7Ce0,3MnO3-Kristalle mittels Festko¨rper-
synthese hergestellt und die Einphasigkeit mit Ro¨ntgenbeugung (XRD) festgestellt. Die
Autoren konnten in diesen Kristallen fu¨r lochdotierte Manganate typische Transport-
eigenschaften und einen Isolator-Metall-U¨bergang bei 250 K messen. Dies wurde als Dop-
pelaustausch zwischen Mn3+ und Mn2+ erkla¨rt und als Indiz fu¨r die gelungene Herstellung
eines elektronendotierten Manganats angesehen. Diesen Resultaten wurde von Gangu-
ly et al. [57] und Mitra et al. [122, 124] widersprochen, da diese einen Fehler in der
Auswertung der XRD Ergebnisse von Mandal et al. entdeckt hatten und auch in selbst-
hergestellten La0,7Ce0,3MnO3-Volumenkristallen stets 20 mol% an CeO2-Fremdphase mit-
tels XRD nachweisen konnten. Die chemische Segregation fu¨hrt naturgema¨ß zur Bildung
von Kationenvakanzen und damit zu einem Sauerstoffu¨berschuss, was eine Lochdotierung
bewirkt. Somit sind die in La1−xCexMnO3-Volumenkristallen beobachteten Transportei-
genschaften mit der bekannten Lochleitung zu erkla¨ren.
Momentan herrscht Konsens daru¨ber, dass es nicht mo¨glich ist, einphasige
La1−xCexMnO3-Volumenkristalle herzustellen. Anders verha¨lt es sich bei mit gepulster
Laserdeposition (PLD) hergestellten Du¨nnfilmen. Hier ist die Situation weniger klar, da
sowohl einphasiges als auch mehrphasiges Wachstum und sowohl Elektronenleitung als
auch Lochleitung in solchen Filmen beobachtet wurde. Im Folgenden sollen die Ergebnis-
se der wichtigsten Arbeiten kurz vorgestellt werden. Eine U¨bersicht der Ergebnisse ist in
44 Kapitel 2.1.3 Dotierte Seltenerdmanganate
Tabelle 2.1 zusammengestellt.
Mitra et al. [122, 124] konnten epitaktische La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilme auf LaAlO3
und SrTiO3 wachsen, die keine CeO2-Fremdphase im XRD aufwiesen. Die Manganva-
lenz in diesen Filmen wurde mit Ro¨ntgenabsorptionsspektroskopie (XAS) als eine Mi-
schung aus 80% Mn3+ und 20% Mn2+ gemessen [121] und es wurden funktionierende p-
n-Dioden aus La0,7Ca0,3MnO3 und La0,7Ce0,3MnO3 auf einem niobdotierten SrTiO3 Sub-
strat [121, 72] hergestellt.
Raychaudhuri et al. [144, 143] haben ebenfalls hochwertige und im XRD einphasi-
ge La1−xCexMnO3-Filme auf LaAlO3 hergestellt und den Elektronen-Charakter der La-
dungstra¨ger mittels Hall-Effekt nachgewiesen. Desweiteren wurde die Tatsache, dass der
Isolator-Metall-U¨bergang mit sinkendem Sauerstoffpartialdruck wa¨hrend der Deposition
zu ho¨heren Temperaturen verschoben wird, als weiteres Indiz fu¨r die Elektronendotie-
rung angefu¨hrt. Aus ihren Transport- und Magnetisierungsmessungen fu¨r verschiedene
Cer-Dotierungen konnten Raychaudhuri et al. das in Abbildung 2.8 dargestellte Pha-
sendiagramm fu¨r La1−xCexMnO3 aufstellen. Dieses stimmt qualitativ mit dem Phasen-
diagramm von La1−xCaxMnO3 u¨berein und deckt sich mit den theoretischen Vorhersagen
von Zhang et al. [221] und Schlottmann [158].
Abbildung 2.8: Phasendiagramm von La1−xCexMnO3 reproduziert aus [143].
Andere Autoren haben in auf SrTiO3 gewachsenen La0,7Ce0,3MnO3-Filmen chemische
Phasenseparation und damit einhergehendes lochdotiertes Verhalten festgestellt. So ha-
ben Yanagida et al. [216, 217, 218, 219] bei verschiedenen Sauerstoffpartialdrucken und
Substrattemperaturen hergestellte Filme untersucht und konnten selbst in Filmen, die
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im XRD einphasig erscheinen, mittels Transmissionelektronenmikroskopie (TEM) nano-
skopische CeO2-Cluster nachweisen. Durch Messungen des Hall-Effekts und des Seebeck-
Koeffizienten konnte der Loch-Charakter der Ladungstra¨ger gezeigt werden.
Werner et al. [205] haben in ihren La0,7Ce0,3MnO3-Filmen ebenfalls nanoskopische
CeO2-Cluster mittels TEM nachweisen ko¨nnen, wobei die Menge und Gro¨ße der CeO2-
Cluster mit sinkendem Sauerstoffpartialdruck p(O2) wa¨hrend der Deposition zunahm.
So war in Filmen, die bei p(O2)=0,03 mbar gewachsen wurden, die Fremdphase be-
reits im XRD sichtbar, wohingegen bei p(O2)=0,08 bis 0,25 mbar gewachsene Filme im
XRD einphasig erschienen, und die Fremdphase erst bei genauerer Betrachtung mit dem
TEM sichtbar wurde. Die Messung der Mn-Valenz mittels XAS ergab einen Mn2+/Mn3+-
Zustand an der Filmoberfla¨che und einen Mn3+/Mn4+-Zustand im Inneren des Films.
Entsprechend ergab die Messung des Hall-Effekts einen Loch-Charakter der Ladungs-
tra¨ger.
Wang et al. [200, 199] haben den Einfluss der Sauerstoffsto¨chiometrie auf die Mangan-
Valenz und die Transporteigenschaften von La0,7Ce0,3MnO3-Filmen untersucht. Hierzu
wurden die Filme nach der Pra¨paration im Vakuum bei 423 K bis 873 K ausgeheizt, um
den u¨berschu¨ssigen Sauerstoff zu entfernen. Vor dem Ausheizen zeigten die Filme einen
Isolator-Metall-U¨bergang bei 285 K. Mit zunehmender Ausheiztemperatur verschob sich
der nach dem Ausheizen gemessene Isolator-Metall-U¨bergang zu tieferen Temperaturen.
Bei Temperaturen ab 673 K ausgeheizte Filme zeigten keinen Isolator-Metall-U¨bergang
mehr. Messung des Hall-Effekts vor dem Ausheizen ergab Lochleitung im gesamten Tem-
peraturbereich. Ro¨ntgenphotoelektronspktroskopie-Messungen (XPS) an den Filmen zeig-
ten eine Manganvalenz von Mn3+/Mn4+ vor dem Ausheizen und Mn2+/Mn3+ nach dem
Ausheizen bei 673 K, womit der Doppelaustausch zwischen Mn3+ und Mn4+ und damit
Lochleitung als der fu¨r den Isolator-Metall-U¨bergang verantwortliche Transportmechanis-
mus festgestellt wurde.
Beyreuther et al. [16, 18] nahmen ebenfalls XPS- und Transport-Messungen an un-
geheizten und im Vakuum bei 973 K geheizten La0,7Ce0,3MnO3-Filmen vor. Auch hier zeig-
ten die ungeheizten Filme eine Mn3+/Mn4+-Valenz und einen Isolator-Metall-U¨bergang,
wohingegen die ausgeheizten Filme eine Mn2+/Mn3+-Valenz und keinen Isolator-Metall-
U¨bergang mehr aufwiesen. Unerwarteterweise wurde festgestellt, dass in den geheizten
und damit elektronendotierten Filmen ein Isolator-Metall-U¨bergang durch Beleuchtung
herbeigefu¨hrt werden konnte. Die Erkla¨rung dieses Pha¨nomens war zuna¨chst eher speku-
lativ und sollte Gegenstand umfangreicher Untersuchungen im Rahmen der vorliegenden
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Studie Substrat TS p(O2) XRD TEM Mn-Valenz Hall-
(◦C) (mbar) Effekt
Mitra et al. [122] LaAlO3 750 0,53 einphasig
Mitra et al. [121] SrTiO3 800 0,53 einphasig XAS: Mn3+/2+
Raychaudhuri et al. [144] LaAlO3 750 0,13 - 0,53 einphasig
Raychaudhuri et al. [143] LaAlO3 800 0,13 einphasig XAS: Mn3+/2+ n
Han et al. [72, 73] LaAlO3 750 0,53 einphasig XAS: Mn3+/2+
Yanagida et al. LSAT1, 700 0,01 einphasig Fremdphase p
[217, 218, 219] SrTiO3
Werner et al. [205] SrTiO3 720 0,03 Fremdphase Fremdphase p
0,08-0,25 einphasig Fremdphase XAS:
Oberfla¨che: Mn3+/2+
Bulk: Mn3+/4+
Wang et al. [200, 199] LaAlO3 700 1 einphasig Fremdphase XPS: Mn3+/4+ p
SrTiO3
Beyreuther et al. [16] SrTiO3 750 0,53 einphasig XPS: Mn3+/4+




Wie in Abschnitt 2.1.3.7 dargestellt, wurde die Mo¨glichkeit, elektronendotierte LCeMO-
Filme herzustellen, kontrovers diskutiert. Aufgrund der ungu¨nstigen Verha¨ltnisse der Io-
nenradien neigen die Filme zu chemischer Phasensegregation und damit einhergehendem
Sauerstoffu¨berschuss, welcher das nominell elektronendotierte Material in einen lochdo-
tierten Zustand u¨berfu¨hrt. Es wurde bereits gezeigt, dass Ausheizen der La0,7Ce0,3MnO3-
Filme in reduzierender Atmospha¨re geeignet ist, um den u¨berschu¨ssigen Sauerstoff zu ent-
fernen und einen elektronendotierten Zustand herbei zu fu¨hren [16]. Allerdings geht der
Isolator-Metall-U¨bergang in derart pra¨parierten Proben verloren und diese sind im gesam-
ten Temperaturbereich isolierend, was von Nachteil fu¨r Anwendungen in der Spintronik
ist, da gerade die metallische Phase der Manganate einen hohen Grad an Spinpolarisa-
tion der Leitungsenlektronen aufweist. Es konnte aber gezeigt werden, dass der Isolator-
Metall-U¨bergang durch Beleuchtung der reduzierten Proben wieder herbeigefu¨hrt werden
kann [18]. Die Natur dieses photoinduzierten Isolator-Metall-U¨bergangs konnte noch nicht
endgu¨ltig gekla¨rt werden. Ausgehend von der spektralen Abha¨ngigkeit der Photoleitfa¨hig-
keit wurde allerdings vermutet, dass Injektion von photogenerierten Ladungstra¨gern aus
1(LaAlO3)0,3(Sr2AlTaO6)0,7
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dem SrTiO3-Substrat in die reduzierten La0,7Ce0,3MnO3-Filme eine wichtige Rolle spielen
mu¨sste [17].
Ziel der im Folgenden vorgestellten Untersuchungen war nun, ein vollsta¨ndigeres mi-
kroskopisches Bild des Ladungstransportes in reduzierten La0,7Ce0,3MnO3-Filmen und des
photoinduzierten Isolator-Metall-U¨berganges zu gewinnen.
Nachdem alle fru¨heren Untersuchungen an nur einem 10 nm dicken Film durchgefu¨hrt
wurden, wurden nun insbesondere Proben mit einem unterschiedlichen Grad der chemi-
schen Phasenseparation untersucht um den Einfluss der nominellen Cer-Dotierung von
dem Einfluss der Sauerstoffsto¨chiometrie abgrenzen zu ko¨nnen.
Nach den einzelnen Ausheizschritten zur Sauerstoffreduktion wurde zuna¨chst die Man-
ganvalenz in den einzelnen Proben mittels XPS gemessen und auch der Einfluss von Be-
leuchtung auf die Manganvalenz durch XPS unter simultaner Beleuchtung untersucht. Die
Ergebnisse dieser Messungen werden in Abschnitt 2.4 vorgestellt.
Als na¨chster Schritt der Untersuchungen wurde die Temperaturabha¨ngigkeit des Wi-
derstands und die Photoleitfa¨higkeit der mittels XPS charakterisierten Proben in einem
Flu¨ssigstickstoff-Kryostaten gemessen und auf Konsistenz mit den XPS Messungen ge-
pru¨ft. Diese Messungen werden in Abschnitt 2.5.2 vorgestellt.
Um ein abschließendes Urteil u¨ber die Natur des photoinduzierten Isolator-Metall-
U¨bergangs zu treffen, wurde versucht durch Messung des Magnetwiderstands, Informa-
tionen u¨ber die magnetischen Eigenschaften der photoinduzierten metallischen Phase zu
gewinnen. Diese Messungen werden in Abschnitt 2.5.3 diskutiert.
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Probe Filmdicke in nm p(O2) in mbar XRD
A 10 0,53 einphasig
B 30 0,25 einphasig
C 100 0,25 einphasig
D 100 0,03 CeO2-Segregation
Tabelle 2.2: Verwendete auf SrTiO3-(100)-Substrate gewachsene La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilme. p(O2) gibt
den Sauerstoffpartialdruck wa¨hrend der Filmdeposition an.
2.3 Verwendete Proben
Die untersuchten Proben und ihre Parameter sind in Tabelle 2.2 aufgelistet. Es han-
delt sich hierbei um La0,7Ce0,3MnO3-Du¨nnfilme, welche mittels gepulster Laserdeposition
auf SrTiO3-(100)-Einkristalle aufgebracht wurden. Als Parameter wurden die Filmdicke
und der Partialdruck des Sauerstoffs wa¨hrend der Deposition variiert. Probe A wurde
von Christian Thiele im IFW Dresden hergestellt und wurde bereits in vorherigen Ar-
beiten [16, 17, 18, 184] gru¨ndlich untersucht (und wird hier aus Vollsta¨ndigkeitsgru¨nden
aufgefu¨hrt). Bei Untersuchung mit Ro¨ntgenbeugung (XRD) erscheint Probe A einpha-
sig [16, 182]. Die Proben B, C und D wurden dem Autor von Robert Werner von der
Universita¨t Tu¨bingen zur Verfu¨gung gestellt. Herstellung und Strukturanalyse betreffen-
de Details ko¨nnen der Arbeit von Werner et al. [205] entnommen werden. Die Proben B
und C wurden bei gleichem Sauerstoffpartialdruck gewachsen und unterscheiden sich nur
in der Filmdicke. Zwar erscheinen diese Proben im XRD einphasig, genauere Analyse mit
Transmissionselektronenmikroskopie an gleichartig pra¨parierten Proben ergab jedoch eine
nanoskopische CeO2-Segregation[205]. Probe D wurde bei sehr niedrigem Sauerstoffparti-
aldruck gewachsen, wodurch diese eine stark ausgepra¨gte und bereits im XRD erkennbare
CeO2-Segregation aufweist.
Um den Effekt des Ausheizens in sauerstoffarmer Atmospha¨re auf die Manganvalenz
und die Transporteigenschaften zu messen, wurden die Proben in drei Zusta¨nden unter-
sucht:
1. Ungeheizt:
keine thermische Behandlung nach der Deposition;
2. Leicht reduziert:
1 Stunde geheizt bei 480◦C unter 10−6 mbar O2;
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3. Stark reduziert:
2 Stunden geheizt bei 700◦C unter 10−8 mbar O2.
Fu¨r Referenzmessungen des Photo- und Magnetowiderstandes wurde auch ein blanker
SrTiO3-(100)-Kristall
3 analog den stark reduzierten Proben fu¨r zwei Stunden im UHV bei
700◦C geheizt.
3Crystec GmbH Berlin
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2.4 Analyse der Manganvalenz mittels Ro¨ntgenphoto-
elektronenspektroskopie
Die Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) ist eine sehr leistungfa¨hige und zersto¨-
rungsfreie Methode zur Analyse der elektronischen Struktur von Festko¨rpern. Sie ermo¨glicht
es, nicht nur die chemische Zusammensetzung einer Probe zu bestimmen, sondern liefert
auch weitere Details u¨ber die Bindungsverha¨ltnisse und elektrochemischen Wertigkeiten
der einzelnen Elemente. Aus den Arbeiten von Beyreuther et al. [15, 16] ist bekannt,
dass die XPS geeignet ist, den Einfluss von reduzierenden Ausheizprozeduren auf die Man-
ganvalenz in gemischt-valenten Manganaten zu untersuchen. Da in oben genannten Ar-
beiten ein starker Einfluss von Beleuchtung, insbesondere mit Photonenenergien oberhalb
der Bandlu¨cke des STO-Substrats, auf die Leitfa¨higkeit der LCeMO-Filme beobachtet
wurde [18], soll hier nun mittels XPS in Erweiterung der genannten Arbeiten der Einfluss
von Beleuchtung auf die Manganvalenz in LCeMO untersucht werden.
2.4.1 Grundlagen der Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie
Im Folgenden sollen nur die fu¨r diese Arbeit relevanten Grundlagen der XPS dargestellt
werden. Fu¨r eine detailierte und vollsta¨ndigere Darstellung sei auf entsprechende Fachli-
teratur verwiesen [23, 83].
Die Analyse eines Festko¨rpers mittels XPS beruht im wesentlichen auf dem a¨uße-
ren photoelektrischen Effekt, das heißt, die im Festko¨rper gebundenen Elektronen werden
durch Ro¨ntgenquanten hinreichender Energie aus ihren Zusta¨nden in unbesetzte Zusta¨nde
oberhalb des Vakuumniveaus angeregt. Die kinetische Energie der so angeregten Elektro-
nen ha¨ngt gema¨ß Gleichung (2.44) von der Ro¨ntgenwellenla¨nge ν und damit der Photo-
nenenergie hν, der Bindungsenergie ihres Ursprungszustands bezogen auf das Ferminiveau
EB und der Austrittsarbeit WP des Festko¨rpers ab:
Ekin = hν − EB −WP . (2.44)
Photoelektronen mit Ekin > 0 ko¨nnen die Probe nach dem Durchlaufen einer Kette
von elastischen und inelastischen Streuprozessen verlassen. Bedingt durch die Wechselwir-
kung der Photoelektronen mit dem Probenmaterial betra¨gt die Austrittstiefe dieser nur
wenige Nanometer, womit nur die Elektronen aus den obersten Atomlagen die Probe ver-
lassen ko¨nnen. Diese Eigenschaft macht die XPS zu einer oberfla¨chensensitiven Methode.
Die aus der Probe emittierten Elektronen werden mittels einer Anordnung elektronen-
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optischer Elemente gesammelt und auf den Eintrittspalt eines energiedispersiven Ana-
lysators abgebildet. Nach Durchlaufen des Analysators werden die Elektronen bezu¨glich
ihrer kinetischen Energie aufgetrennt und detektiert. Die somit erhaltene Verteilung der
kinetischen Energie der Photoelektronen kann als eine U¨berlagerung der kinetischen Ener-
gien der elastisch und der inelastisch gestreuten Elektronen betrachtet werden. Das Ener-
giespektrum der elastisch gestreuten Elektronen besteht entsprechend Gleichung (2.44)
aus einer Faltung des Ro¨ntgenspektrums mit der Verteilung der besetzten elektronischen
Zusta¨nde in der Probe und entha¨lt somit die gewu¨nschte Information. Die kinetische Ener-
gie der inelastisch gestreuten Elektronen entha¨lt, geschuldet der stochastischen Natur der
Streuprozesse, nur noch wenig Information u¨ber die Bindungsenergien der Ursprungs-
zusta¨nde der Elektronen in der Probe.
Da der
”
Hintergrund “der inelastisch gestreuten Elektronen bei der quantitativen Aus-
wertung des Spektrums sto¨rend wirkt, muss er berechnet und vom gemessenen Spektrum
subtrahiert werden. Zu diesem Zwecke wurden zahlreiche Algorithmen entwickelt. In die-
ser Arbeit wurden der Tougaard-Algorithmus [186] und der Shirley-Algorithmus [168]
verwendet.
Unter der vereinfachenden Annahme einer monochromatischen Ro¨ntgenquelle kann
das vom Hintergrund bereinigte Spektrum der kinetischen Energie direkt mittels Glei-
chung (2.44) in ein Bindungsenergiespektrum umgerechnet werden, welches einer Abbil-
dung der elektronischen Zustandsdichte der Probe entspricht. Der niederenergetische Teil
des Spektrums stellt eine Abbildung der Zustandsdichte des Valenzbands dar, welches
aus den ganz oder teilweise delokalisierten Valenzorbitalen der atomaren Bestandteile der
Probe besteht. Bei ho¨heren Bindungsenergien besteht das Spektrum aus diskreten Peaks,
welche den lokalisierten Rumpforbitalen der einzelnen Atome zugeordnet werden ko¨nnen.
Da diese elementspezifisch sind, kann dieser Teil des Spektrums fu¨r die Analyse der che-
mischen Zusammensetzung der Probe verwendet werden.
Die einzelnen Rumpfniveaus werden gema¨ß der gebra¨uchlichen Nomenklatur fu¨r Atom-
orbitale als nlj bezeichnet, wobei n fu¨r die Hauptquantenzahl, l fu¨r den Bahndrehimpuls
und j fu¨r den Gesamtdrehimpuls stehen. Peaks, die der Anregung von Elektronen aus
Rumpfniveaus mit l = 0 entsprechen, weisen normalerweise keine Feinstruktur auf. Die
Photoionisation von Rumpfniveaus mit l > 0 (p,d,f) fu¨hrt hingegen, aufgrund der Spin-
Bahn-Kopplung, zu einer Aufspaltung der assoziierten Peaks zu Dubletts, wobei die Ener-
gieaufspaltung proportional zur Sta¨rke der Spin-Bahn-Kopplung ist.
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Da die atomaren Bestandteile eines Festko¨rpers nur mit ihren Valenzelektronen an der
Bindung des Festko¨rpers beteiligt sind, wa¨re es naheliegend, anzunehmen, dass die Bin-
dungsverha¨ltnisse im Festko¨rper keinen Einfluss auf die energetische Position der Rumpf-
orbitale haben. Dies ist aber mitnichten so. Zum einen kann sich die chemische Umgebung
eines Atoms aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativita¨ten der beteiligten Atome
in Form eines elektrostatischen Potentials auf die Bindungsenergien der Rumpforbitale
auswirken (sogenannte
”
chemical shifts“). Zum anderen handelt es sich bei der Photoio-
nisation an sich um einen komplizierten Vielteilchenprozess. Bei diesem ko¨nnen neben
den bereits erwa¨hnten, im Einteilchenbild versta¨ndlichen Pha¨nomenen auch weitere Auf-
spaltungen der gemessenen Peaks auftreten. So kann es bei Atomen mit einer ungeraden
Anzahl von Elektronen in der Valenzschale zu einer messbaren Aufspaltung der einzelnen
Peaks durch die Austauschwechselwirkung zwischen dem photoionisierten Rumpfniveau
und der Valenzschale kommen. Desweiteren ko¨nnen wa¨hrend der Photoionisation durch




Neben der bereits behandelten direkten Photoionisation kommt es durch den Auger-
Effekt ebenfalls zur Emission von Elektronen. Diese Elektronenemission findet in pho-
toionisierten Atomen durch den strahlungslosen Zerfall eines Lochs in einem Rumpfni-
veau statt. Derartig emittierte Elektronen weisen elementspezifische kinetische Energien
auf und ko¨nnen ebenfalls zur Analyse der chemischen Zusammensetzung herangezogen
werden.
2.4.2 Messaufbau
Die Probenpra¨paration und Analyse fand in einer Ultrahochvakuumanlage statt, wobei
der Druck in der Pra¨parationskammer 10−8 mbar und in der XPS-Kammer 10−10 mbar
betrug. In Abbildung 2.9 ist der fu¨r die XPS verwendete Messaufbau schematisch darge-
stellt. Die Probe - insbesondere der Manganatfilm - war mit der Analysekammer leitfa¨hig
verbunden und damit geerdet, um eine Aufladung der Probe durch die Photoemission zu
verhindern.
Als Ro¨ntgenquelle wurde das Modell RQ 10/63 der Firma Leybold-Heraeus verwendet.
Diese Quelle besteht im wesentlichen aus einer Glu¨hkathode und einer wassergeku¨hlten
Mg-Anode. Zwischen Kathode und Anode wurde eine Hochspannung von 11 kV angelegt,
welche die thermisch aus der Kathode emittierten Elektronen in Richtung Anode beschleu-
nigte. Beim Aufprall derartig beschleunigter Elektronen auf die Anode entstehen kontinu-
Kapitel 2.4.2 Messaufbau 53
Abbildung 2.9: Schematischer Aufbau der verwendeten XPS-Analysekammer inklusive der Peripherie-
gera¨te.
Linie Kα1,2 Kα
′ Kα3 Kα4 Kα5 Kα6 Kβ
Versatz (eV) 0 4,5 8,4 10,0 17,3 20,5 48,5
rel. Intensita¨t (%) 100 1 9,2 5,1 0,8 0,5 2,0
Tabelle 2.3: Charakteristische Ro¨ntgenstarhlung einer Mg-Anode. Der energetische Versatz und die
relative Intensita¨t der Satelliten beziehen sich auf die Kα1,2 Strahlung (entnommen aus [23]).
ierliche Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung durch U¨berga¨nge in den durch
Elektronensto¨ße ionisierten Magnesiumatomen. Die charakteristische Strahlung besteht
aus diskreten Ro¨ntgenlinien. Das Dublett Kα1,2 bei 1253,6 eV wird durch die U¨berga¨nge
2p3/2 → 1s und 2p1/2 → 1s erzeugt und stellt die sta¨rkste Ro¨ntgenlinie des Magnesiums
dar. Aufgrund seiner geringen Halbwertsbreite von 0,7 eV wird das Kα1,2-Dublett mit dem
verwendeten Analysator nicht aufgelo¨st. In Tabelle 2.3 ist der Energieversatz und die rela-
tive Intensita¨t der einzelnen Mg-Ro¨ntgenlinien bezu¨glich der Kα1,2-Linie aufgefu¨hrt. Die
schwa¨cheren Ro¨ntgenlinien erzeugen in den gemessenen Ro¨ntgenphotoelektronenspektren
verschobene Satelliten der einzelnen mit Kα1,2 angeregten U¨berga¨nge.
Die durch die Bestrahlung der Probe mit der Ro¨ntgenquelle erzeugten Photoelek-
tronen und Auger-Elektronen wurden durch eine Elektronenoptik auf den Eintrittsspalt
des hemispha¨rischen elektrostatischen Energieanalysators EA 10/100 der Firma Leybold-
Heraeus (nachfolgend auch als
”
Spektrometer “bezeichnet) abgebildet. Durch Anlegen
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Abbildung 2.10: Spektrale Intensita¨tsverteilung der verwendeten Hg-Dampf-Lampe gemessen mit einem
Faserspektrometer USB4000 der Firma Ocean Optics.
einer konstanten Spannung zwischen den beiden Halbkugeln des Analysators ko¨nnen nur
Photoelektronen mit einer bestimmten kinetischen Energie, der so genannten Durchlass-
energie, den Analysator passieren und detektiert weden. Um eine feste kinetische Energie
der Photoelektronen zu selektieren, werden diese vor dem Eintritt in den Analysator durch
eine Gegenspannung auf 100 eV abgebremst. Durch Durchstimmen dieser Gegenspannung
kann das gesamte Spektrum der kinetischen Energie der Photoelektronen aufgenommen
werden. Die Energieauflo¨sung des Analysators betra¨gt 2% der eingestellten Durchlassener-
gie. Wenn nicht anderweitig angegeben, wurden alle Spektren mit einer Durchlassenergie
von 100 eV und damit einer Auflo¨sung von 2 eV aufgenommen.
Um den Einfluss von Beleuchtung auf die Manganvalenz der LCeMO-Proben zu un-
tersuchen, wurden diese wa¨hrend der XPS-Messung mit einer Quecksilberdampflampe
beleuchtet. Die spektrale Intensita¨tsverteilung der Lampe kann Abbildung 2.10 entnom-
men werden. Die Probe wurde mit einer Quarzlinse durch ein Quarzfenster im UHV-
Rezipienten vollfla¨chig ausgeleuchtet. Die u¨ber das gesamte Spektrum integrierte Lichtin-
tensita¨t betrug 18,6 µW
mm2
. Zwischen 390 nm und 250 nm, dem fu¨r die Interbandanregung
von Elektronen im STO relevanten Spektralbereich, betrug die Lichtintensita¨t 9,6 µW
mm2
.
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Abbildung 2.11: Energieniveauschema fu¨r eine leitfa¨hig mit dem Spektrometer verbundene Probe. Die
kinetische Energie der Photoelektronen Ekin ha¨ngt von der Bindungsenergie EB des Orbitals, aus
dem sie angeregt wurden, der Photonenenergie hν und der Austrittsarbeit des Spektrometers WS ab.
Die Austrittsarbeit des untersuchten Materials WP geht nicht in Ekin ein.
2.4.3 Kalibrierung
In Abbildung 2.11 ist das Energieniveauschema fu¨r eine leitfa¨hig mit dem Spektrometer
verbundene Probe dargestellt. Die Ferminiveaus der Probe und des Spektrometers glei-
chen sich in diesem Fall an. Emittierte Photoelektronen mu¨ssen von daher zusa¨tzlich die
Differenz der Austrittsarbeiten von Probe und Spektrometer WS −WP aufbringen. Die
Gleichung 2.44 muss deshalb um diesen Term erweitert werden, woraus folgende Gleichung
resultiert:
Ekin = hν − EB −WS . (2.45)
In Gleichung 2.45 geht nur noch die Austrittsarbeit des Spektrometers ein. Um quan-
titative Messungen vornehmen zu ko¨nnen, muss also nur die Austrittsarbeit des Spektro-
meters WS bestimmt werden. Hierzu ist eine Referenzmessung an einer Probe mit wohl-
definierten und bekannten Bindungsenergien no¨tig. Zu diesem Zwecke wurde ein Gold-
(110)-Einkristall nach mehrmaligem Reinigen durch Ar+-Sputtern und Heizen untersucht.
Durch Vergleich der gemessenen Bindungsenergie des Au-4f-Dubletts mit den tabellierten
Werten [23] konnte die Austrittsarbeit des Spektrometers ermittelt werden. Da sich WS
nach Eingriffen im Spektrometer oder nach dem Ausheizen des UHV-Rezipienten a¨ndern
kann, wurde diese Referenzmessung nach solchen Eingriffen wiederholt.
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Abbildung 2.12: U¨bersichtsspektrum eines La0,7Ce0,3MnO3-Films (Probe C). a) Messwerte und berech-
neter Tougaard-Hintergrund. b) Energiespektrum nach Subtraktion des Tougaard-Hintergrundes.
2.4.4 Messergebnisse
In Abbildung 2.12(a) sind exemplarisch die Rohdaten des U¨bersichtsspektrums und der
nach der Tougaard-Methode berechnete Sekunda¨relektronenhintergrund der Probe C
dargestellt. Abbildung 2.12(b) zeigt das Spektrum nach Subtraktion des Hintergrundes.
Alle sichtbaren Peaks ko¨nnen den Energieniveaus der einzelnen Elemente des LCeMO zu-
geordnet werden. Die U¨bersichtsspektren der anderen Proben stimmen qualitativ mit dem
der Probe C u¨berein, was von einer hohen Reinheit der untersuchten Proben bezu¨glich
mo¨glicher Oberfla¨chenkontamination und der Existenz von Fremdionen zeugt.
Fu¨r die Bestimmung der Manganvalenz eignen sich in erster Linie die Mn-2p- und die
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Mn-3s-U¨berga¨nge. Die Niveaus des Cers wu¨rden sich theoretisch ebenfalls eignen, da die
Valenz des Cers u¨ber die Ladungserhaltung mit der Valenz des Mangans zusammenha¨ngt.
Allerdings liegt ein Teil des Cers immer als CeO2 vor, was eine quantitative Bestimmung
der Manganvalenz auf diesem Wege stark erschweren wu¨rde. Die durch die Austauschwech-
selwirkung verursachte Aufspaltung des Mn-3s-U¨bergangs hat sich als sehr geeignet fu¨r
die quantitative Bestimmung der Mn-Valenz in gemischt-valenten Manganaten erwiesen
[16, 15]. Die Auswertung des Mn-2p-Dubletts hat sich hingegen als ungeeignet erwiesen,
um quantitative Aussagen u¨ber die Manganvalenz zu treffen [16].
Ausgehend von den XPS-Messungen der Mn-3s-Aufspaltung in Substanzen mit einer de-
finierten Manganvalenz zwischen 2+ und 4+ aus den Arbeiten von Zhao et al. [222] und
Galakhov et al. [55] konnten Beyreuther et al. [16] folgende lineare Beziehung zwischen
der Mn-3s-Aufspaltung ∆E3s und der Manganvalenz VMn aufstellen:
VMn = 9,67− 1,27eV −1 ·∆E3s . (2.46)
Wie Abbildung 2.13 entnommen werden kann, liegen die Mn-3s-Linien energetisch
sehr nah an den La-4d-Linien und ihren Satelliten. Fu¨r große Mn-3s-Aufspaltungen liegt
der kleinere Mn-3s-Peak teilweise auf der Flanke des La-4d-Kα3-Satelliten. Um die Auf-
spaltung des Mn-3s-Niveaus quantitativ bestimmen zu ko¨nnen, muss deshalb eine De-
konvolution des Spektrums in die einzelnen Peaks der La-4d- und der Mn-3s-Struktur
vorgenommen werden. Die La-4d-Struktur besteht aus vier Peaks und den zugeho¨rigen
acht Kα3- und Kα4-Satelliten. Mit den zwei Peaks des Mn-3s-Niveaus ergibts sich eine
Regressionsfunktion mit 42 Variablen, glu¨cklicherweise sind nicht alle unabha¨ngig.
Die La-4d-Struktur wurde gema¨ß der Arbeit von Howng et al. [82] durch vier Peaks
mit festem energetischen Abstand und einem Intensita¨tsverha¨ltnis zwischen La 4d5/2 und
4d3/2 von 0,69 dargestellt, woraus 8 unabha¨ngige Variablen resultieren. Die Kα3- und Kα4-
Satelliten sind gema¨ß Tabelle 2.3 energetisch verschobene Abbilder der La-4d-Struktur
und verfu¨gen somit theoretisch u¨ber keine freien Parameter 4. Nach Bestimmung der Re-
gressionsfunktion fu¨r die La-4d-Struktur mittels des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
wurde die Regressionsfunktion um die zwei Mn-3s-Peaks erweitert und die Regressions-
analyse erneut durchgefu¨hrt5. Ein typisches Ergebnis einer solchen Dekonvolution kann
Abbildung 2.13 entnommen werden.
4Durch das Freilassen der La-4d5/2Kα3-Peakintensta¨t und -breite und der La-4d3/2Kα3-Peakbreite
wurde dem Regressions-Algorithums etwas mehr Flexibilita¨t verliehen, um auf das Rauschen in den
Messdaten zu reagieren.
5Fu¨r die Regressionsanalysen wurde die Open-Source-Software
”
fityk“ verwendet. Diese ist unter
http://fityk.nieto.pl frei erha¨ltlich.
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Abbildung 2.13: Entfaltung des Spektrums in die einzelnen Peaks der La-4d-Struktur und des Mn-3s-
Dubletts (Probe B, leicht reduziert).
Um nun den Einfluss der Beleuchtung auf die Manganvalenz zu untersuchen, wur-
den die Proben nach der Ausheizprozedur in die Analysekammer eingeschleust und die
Aufspaltung des Mn-3s-Niveaus gema¨ß oben dargestellter Methode im abgedunkelten Zu-
stand und anschließend unter Beleuchtung gemessen. In Abbildung 2.14 sind zwei typische
Spektren mit und ohne Beleuchtung dargestellt. Es ist erkennbar, dass die Aufspaltungs-
energie unter Beleuchtung gro¨ßer ist als im Dunkeln, was gema¨ß Gleichung 2.46 einer
Verschiebung der Mn-Valenz in Richtung Mn2+ entspricht.
Da das Rauschen in den Messdaten einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Er-
gebnis der Regressionsanalyse und die ermittelte Manganvalenz hat, wurden die einzelnen
Messungen mehrmals wiederholt (siehe Tabelle 2.4). Fu¨r jede Messung wurden die Pro-
ben neu pra¨pariert und anschließend im Dunkeln und unter Beleuchtung vermessen. Jede
Messung lieferte somit drei Werte:
1. VMn(dunkel): die Manganvalenz im abgedunkelten Zustand
2. VMn(beleuchtet): die Manganvalenz im beleuchteten Zustand
3. ∆VMn: die Differenz VMn(beleuchtet)− VMn(dunkel)
In einigen Fa¨llen wurde anschließend eine zweite Messung im Dunkeln durchgefu¨hrt
und die daraus bestimmte Mn-Valenz mit der aus der ersten Messung verglichen. Da
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Abbildung 2.14: Die beiden Mn-3s-Peaks gemessen mit und ohne Beleuchtung mit der Hg-Dampflampe
(Probe B, leicht reduziert). Der U¨bersichtlichkeit halber wurden die einzelnen Peaks der La-4d-
Satelliten (siehe Abb. 2.13) nicht dargestellt.
in den meisten Fa¨llen beide Dunkelmessungen den gleichen Wert fu¨r die Mn-Valenz lie-
ferten konnte somit ausgeschlossen werden, dass die Verschiebung der Mn-Valenz nicht
durch die Beleuchtung sondern durch den langen Aufenthalt im UHV und eventuell da-
mit verbundenen Sauerstoffverlust wa¨hrend der Messungen hervorgerufen wird. Aus der
Gesamtheit der Messergebnisse wurden statistische Mittelwerte und aus den zugeho¨ri-
gen 95%-Konfidenzintervallen die Messabweichungen ermittelt. In Tabelle 2.4 sind diese
Mittelwerte samt Konfidenzintervall fu¨r die einzelnen Proben angegeben.
2.4.5 Diskussion
Wie Tabelle 2.4 entnommen werden kann, fu¨hrt die leichte Reduktionsprozedur in allen
Proben zu einer Mn-Valenz gro¨ßer als +3, was einer Lochdotierung entspricht. Nach der
starken Reduktionsprozedur weisen die Proben eine Mn-Valenz kleiner als 3 auf, was ei-
ner Elektronendotierung entspricht. Unter Beleuchtung mit der Quecksilberdampflampe
verschiebt sich fu¨r alle untersuchten Proben die Mn-Valenz in Richtung +2, was einer
Erho¨hung der Elektronendichte im Mn-eg-Orbital entspricht. Im Folgenden soll die Ursa-
che fu¨r die beobachtete Verschiebung der Mn-Valenz erla¨utert werden.
Ausgehend von der Analyse der spektralen Charakteristik der Photoleitfa¨higkeit von
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Probe Zustand N VMn(dunkel) VMn(beleuchtet) ∆VMn
A leicht reduziert 13 3,21± 0,26 2,89± 0,15 −0,32± 0,09
stark reduziert 10 2,53± 0,12 2,37± 0,15 −0,16± 0,08
B leicht reduziert 7 3,19± 0,09 3,04± 0,11 −0,15± 0,11
stark reduziert 11 2,81± 0,07 2,67± 0,1 −0,14± 0,04
C leicht reduziert 15 3,10± 0,07 2,95± 0,09 −0,15± 0,05
stark reduziert 5 2,81± 0,08 2,66± 0,09 −0,15± 0,08
D leicht reduziert 8 3,31± 0,05 3,20± 0,03 −0,11± 0,06
stark reduziert 6 2,83± 0,07 2,73± 0,09 −0,11± 0,03
Tabelle 2.4: Mittelwerte mit zugeho¨rigem 95%-Konfidenzintervall der Manganvalenz im Dunkeln
VMn(dunkel), unter Beleuchtung mit der Hg-Dampflampe VMn(beleuchtet) und die Differenz aus
den beiden Manganvalenzen ∆VMn. N gibt die Anzahl der einzelnen Messungen an.
auf SrTiO3 gewachsenen La0,7Ca0,3MnO3−δ und La0,7Ce0,3MnO3−δ Filmen schlussfolgerten
Beyreuther et al.[18, 19], dass die Injektion von photogenerierten Elektronen aus dem
SrTiO3-Substrat in den Manganatfilm eine wesentliche Rolle spielen muss. Eine solche In-
jektion von photogenerierten Elektronen aus dem SrTiO3-Substrat in einen La0,8Sr0,2MnO3-
Film wurde erstmals von Katsu et al. [97, 98] beobachtet und im Rahmen eines simplen
Ba¨ndermodells erkla¨rt. Hierzu wurde angenommen, dass das Substrat und der Manga-
natfilm als eine Halbleiterheterostruktur behandelt werden ko¨nnen, wobei das SrTiO3
als ein Halbleiter mit einer großen Bandlu¨cke von 3,2 eV und der Manganatfilm als ein
Halbleiter mit einer relativ kleinen Bandlu¨cke von 1 bis 1,5 eV angenommen wurden.
Bei Zusammenfu¨gen beider Systeme gleichen sich die Fermienergien an und es kommt
zu einer Bandverbiegung an der Grenzfla¨che. Bei Beleuchtung mit Licht ho¨herer Pho-
tonenenergie als die SrTiO3-Bandlu¨cke konnten Katsu et al. [97] eine Verbiegung des
SrTiO3-Leitungsbandes um 0,5 eV nach unten messen. Durch Interbandu¨berga¨nge im
SrTiO3 erzeugte Elektron-Lochpaare wu¨rden somit an der Grenzfla¨che zum Manganat-
film getrennt und die Elektronen in den Film injiziert.
Die von Katsu et al. angestellten U¨berlegungen gelten auch fu¨r die hier untersuchten
Heterostrukturen, womit die Injektion von photogenerierten Elektronen aus dem Substrat
in den Film als Ursache fu¨r die gemessene Verschiebung der Mn-Valenz angenommen wer-
den kann. Im Folgenden sollen die in Tabelle 2.4 aufgefu¨hrten Messwerte etwas genauer
im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem postulierten Mechanismus diskutiert werden.
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Aus den gemessenen Manganvalenzen lassen sich die Ladungstra¨gerdichten im Mn-eg-





Die hierzu beno¨tigte Gitterkonstante c des LCeMO-Films betra¨gt fu¨r die Proben A bis
C 0,388 nm und fu¨r die Probe D 0,389 nm [205]. Durch Multiplikation des Filmvolumens
V mit der photoinduzierten Ladungstra¨gerdichtea¨nderung kann die Anzahl der aus dem




· V . (2.48)
Die berechneten Ladungstra¨gerdichten und ∆Neg sind in Tabelle 2.5 aufgefu¨hrt.
Der Gleichgewichtswert der Anzahl der photogenerierten Elektronen im Film nach
hinreichend langer Beleuchtung ∆Neg ist, bei Annahme einer Quanteneffizienz fu¨r die
optische Anregung von Elektron-Lochpaaren von 100% und einer einfachen exponenti-
ellen Relaxation der photogenerierten Ladungstra¨ger, u¨ber folgende Gleichung mit dem
auf die Probe einfallenden Photonenfluss Φ und der Lebensdauer τ der photogenerierten
Ladungstra¨ger verbunden:
∆Neg = Φ · τ . (2.49)
Der auf die Probe einfallende Fluss von Photonen mit einer Energie oberhalb von
3,2 eV ist bekannt, er betrug 9,45 ·1014s−1. Damit la¨sst sich die Lebensdauer der photoge-
nerierten Elektronen im Film berechnen. Sie ist ebenfalls in Tabelle 2.5 aufgefu¨hrt und ist
von der Gro¨ßenordnung 1 bis 10 s. Die Lebensdauer der photogenerierten Elektronen ha¨ngt
von der Filmdicke ab, wobei sie fu¨r die dicken Filme la¨nger ist als fu¨r die du¨nnen. Die lange
Lebensdauer und ihre Abha¨ngigkeit von der Filmdicke sind im Rahmen des vorgeschla-
genen Modells der Elektroneninjektion aus dem Substrat erkla¨rbar. Die photogenerierten
Elektron-Loch-Paare werden durch das elektrostatische Feld an der Grenzfla¨che zwischen
Substrat und Film ra¨umlich voneinander getrennt und somit an der Rekombination be-
hindert und der durchschnittliche Abstand der photogenerierten Elektronen im Film von
den photogenerierten Lo¨chern im Substrat nimmt naturgema¨ß mit der Filmdicke zu. Die
lange Lebensdauer der photogenerierten Elektronen in den LCeMO-Filmen ist ebenfalls
vereinbar mit der von Beyreuther et al.[18] beobachteten persistenten Photoleitfa¨hig-
keit in diesen. Lebensdauern der photogenerierten Ladungstra¨ger von ca. 22 s wurden
von Gao et al. [58] auch fu¨r elektronendotierte La0,8Te0,2MnO3-Filme auf SrTiO3 durch
Auswertung der Relaxation des Photowiderstands bestimmt.
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Probe Zustand neg(dunkel) neg(beleuchtet) ∆Neg τ
in 10+21cm−3 in 10+21cm−3 in 10+15 in s
A leicht reduziert +3,6± 4,5 −1,9± 2,6 2,8± 0,8 2,9± 0,8
(10 nm) stark reduziert −8± 2 −10,8± 2,6 1,4± 0,7 1,5± 0,7
B leicht reduziert +3,3± 1,5 +0,7± 1,9 3,9± 2,9 4,1± 3,0
(30 nm) stark reduziert −3,3± 1,2 −5,6± 1,7 3,6± 1,1 3,8± 1,2
C leicht reduziert +1,7± 1,2 −0,8± 1,9 13± 4 13,8± 4,2
(100 nm) stark reduziert −3,3± 1,4 −5,8± 1,5 13± 7 13,8± 7,4
D leicht reduziert +5,3± 0,8 +3,4± 0,5 9,5± 5 10± 5,3
(100 nm) stark reduziert −2,9± 1,2 −4,6± 1,5 9,5± 2,5 10± 2,5
Tabelle 2.5: Aus den Manganvalenzen berechnete Elektronendichte im Mn-eg-Band im abgedunkelten
Zustand neg (dunkel) und unter Beleuchtung neg (beleuchtet). Ein positives Vorzeichen steht fu¨r Loch-
leitung und ein negatives fu¨r Elektronenleitung. ∆Neg steht fu¨r die durch Beleuchtung in den Film
injizierte Elektronenanzahl und τ fu¨r die mit Gleichung (2.49) ermittelte Lebensdauer der photogene-
rierten Elektronen im Manganatfilm.
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2.5 Photoleitfa¨higkeit und magnetoresistiver Effekt
2.5.1 Messaufbau
Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des verwendeten Messaufbaus zur Untersuchung der Pho-
toleitfa¨higkeit.
In Abbildung 2.15 ist der fu¨r die Messung der Temperaturabha¨ngigkeit des Dunkelwi-
derstands und der Photoleitfa¨higkeit verwendete Messaufbau skizziert. Die Proben wurden
in einen optisch zuga¨nglichen und mit flu¨ssigem Stickstoff geku¨hlten Kryostaten Optistat
DN von Oxford Instruments Inc. eingebaut, mit dem Messungen in einem Temperatur-
bereich von 400 K bis 78 K mo¨glich sind. Um einen guten thermischen und mo¨glichst
schlechten elektrischen Kontakt zwischen Probe und Probenhalter zu realisieren, wurden
die Proben mit Silberleitlack auf einem Saphirpla¨ttchen und dieses wiederum mit Silber-
leitlack auf den metallischen Probenhalter geklebt. Zur Messung der Probentemperatur
wurde ein speziell fu¨r tiefe Temperaturen gefertigter Pt100-Platin-Messwiderstand der
Firma Gekon Trading GmbH verwendet. Der Messwiderstand wurde auf dem Saphirpla¨tt-
chen mo¨glichst nah an der Probe aufgeklebt und die Temperatur mit dem Messumformer
Codix 551 der Firma Fritz Ku¨bler GmbH gemessen. Der Probenwiderstand wurde mit
einem Elektrometer 6517B von Keithley Instruments Inc. gemessen. Hierzu wurden zwei
Elektroden in einem Abstand von 3 mm mit Silberleitlack u¨ber die gesamte Probenbreite
gezeichnet. Aufgrund des hohen Probenwiderstands konnte der Widerstand der Zuleitun-
gen vernachla¨ssigt werden.
Fu¨r die Messung des magnetoresistiven Effekts im Dunkeln und unter Beleuchtung
wurde ein mit einem supraleitenden Magneten ausgestatteter und mit flu¨ssigem Helium
geku¨hlter Kryostat Microstat MO von Oxford Instruments Inc. verwendet. Mit diesem
Kryostaten konnte in einem Temperaturbereich von 5 K bis 300 K gemessen werden. Mit
dem supraleitenden Magneten konnte ein homogenes und bis zu 5 T starkes Magnetfeld
senkrecht zur Probenoberfla¨che erzeugt werden. Ein Quarzglasfenster ermo¨glichte, auch
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in diesem Kryostaten die Probe zu beleuchten, wobei der optische Aufbau abweichend
von Abbildung 2.15 um zwei Aluminiumspiegel nach der Linse 1 erweitert wurde.
Als Lichtquelle diente eine 1000-W-Xenon-Bogenlampe, Modell 66921, von Thermo-
Oriel Instruments. Ein Gittermonochromator Cornerstone 260 von Oriel Instruments wur-
de zur spektralen Selektion verwendet. Abha¨ngig von der gewa¨hlten Wellenla¨nge wurden
Kantenfilter mit Abschneidewellenla¨ngen von 550 nm, 395 nm und 305 nm hinter dem
Austrittsspalt des Monochromators plaziert, um die Transmission von Licht aus ho¨heren
Beugungsordnungen zu unterbinden.
Um die Lichtleistung an der Probenoberfla¨che, PP , zu regeln, wurde ein Graufilter
mit einem exponentiellen Absorptionsgradienten auf einem motorisierten PC-gesteuerten
Linearverschiebetisch montiert. Die Lichtleistung nach dem Graufilter, P0, wurde an einem
Strahlteiler teilweise auf den Detektor eines Powermeters6 reflektiert. Die vom Powermeter
gemessene Lichtleistung PD ist folgendermaßen mit der zu regelnden Lichtleistung an der
Probenoberfla¨che verknu¨pft:
PD = P0 ·RST , (2.50)
PP = P0 · (1−RST ) · Tges . (2.51)
RST ist die Reflektivita¨t des Strahlteilers und Tges die Transmission des gesamten op-
tischen Aufbaus zwischen Strahlteiler und Probenoberfla¨che, bestehend aus zwei Sammel-
linsen und zwei Fenstern im Kryostaten. Beide Gleichungen lassen sich zusammenfassen:
PP = PD
(1−RST ) · Tges
RST
= PD · F (λ) , (2.52)
wobei die von der Wellenla¨nge abha¨ngige Funktion F (λ) definiert wurde. F (λ) wur-
de in einem Vorversuch bestimmt, indem die Wellenla¨nge durchgefahren wurde und die
Lichtleistung an der Probenposition mit einem weiteren Powermeter7 gemessen wurde8.
In Abbildung 2.16 ist F (λ) fu¨r die beiden verwendeten Kryostaten dargestellt.
Um bei der Messung der Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands und Magnetowider-
stands unter Beleuchtung eine mo¨glichst hohe Lichtintensita¨t auf der Probe zu erreichen,
wurde der Monochrmatoraustrittsspalt 3 mm breit eingestellt, was einer spektralen Breite
6PM100 mit S120-UV-Messkopf von Thorlabs GmbH
7Modell 1835-C mit 818-UV- Messkopf von Newport Instruments
8Im Falle des Flu¨ssigstickstoff-Kryostaten konnte der Messkopf nicht hinter dem Kryostatenfenster
platziert werden. Deshalb wurde die spektrale Abha¨ngigkeit der Transmission der Quarzglasfenster der
Internetseite www.thorlabs.com entnommen.
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Abbildung 2.16: Spektrale Abha¨ngigkeit der gema¨ß Gleichung 2.52 definierten Funktion F (λ) fu¨r die
zwei verwendeten Kryostaten. Die Unstetigkeit bei 550 nm wird durch den Wechsel des Gitters im
Monochromator verursacht.
von ca. 10 nm entspricht.
Fu¨r die Messung der spektralen Abha¨ngigkeit des Photowiderstands bei vorgegebe-
ner Temperatur wurde die Wellenla¨nge in 1-nm-Schritten durchgefahren. Hierzu wurde
der Austrittsspalt auf 100 µm Breite eingestellt, was einer spektralen Auflo¨sung von
1 nm entspricht. Die Probe wurde im Flu¨ssigstickstoff-Kryostaten auf einer Fla¨che A =
3 · 7 mm2 ausgeleuchtet. Im Flu¨ssighelium-Kryostaten betrug die ausgeleuchtete Fla¨che
A = 1,5 · 5 mm2. Da die Anzahl der in einem bestimmten Zeitintervall auf die Probe auf-
treffenden Photonen als die entscheidende Gro¨ße fu¨r die Generation von Ladungstra¨gern











In Abbildung 2.17 ist der Temperaturverlauf des Widerstands der untersuchten Proben,
vor dem Ausheizen dargestellt. Die Proben A, B und C weisen einen Isolator-Metall-U¨ber-
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Abbildung 2.17: Temperaturverlauf des Widerstands von ungeheiztem La0,7Ce0,3MnO3 im abgedun-
kelten Zustand.
gang bei jeweils 237 K, 243 K und 251 K auf. Dieses Verhalten ist typisch fu¨r durch Sau-
erstoffu¨berschuss lochdotierte La0,7Ce0,3MnO3-Filme. Die Variation der U¨bergangstempe-
ratur mit der Filmdicke kann mit der Relaxation von substratbedingter Verspannung des
Films erkla¨rt werden. Probe D weist keinen ausgepra¨gten Isolator-Metall-U¨bergang auf,
sondern nur ein kleines Plateau bei 180 K. Ein solcher Verlauf des Widerstandes wird
gewo¨hnlich als ein Phasenu¨bergang von einem paramagnetischen-isolierenden zu einem
ferromagnetischen-isolierenden Zustand interpretiert und deutet auf nicht hinreichende
Dotierung hin [164]. Die Ursache fu¨r dieses Verhalten liegt im Fall der Probe D bei dem
geringen Sauerstoffpartialdruck wa¨hrend der Deposition. Durch Ausheizen in Sauerstoff-
atmospha¨re la¨sst sich der Isolator-Metall-U¨bergang in Probe D wieder herbeifu¨hren [205].
Dies zeigt ebenfalls die lochdotierte Natur von Probe D, da durch eine derartige Ausheiz-
prozedur dem Film Sauerstoff zugefu¨hrt wird, was die Konzentration von Mn4+ erho¨ht.
Der Widerstandsverlauf im isolierenden Zustand zwischen 300 K und 270 K la¨sst
sich sowohl durch adiabatisches Polaronhopping als auch durch Variable-Range-Hopping
darstellen. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Modellen ist aufgrund des ge-
ringen Temperaturintervals nicht mo¨glilch, es ist aber davon auszugehen, dass in diesem
Temperaturbereich das adiabatische Polaronhopping ein geeignetes Modell ist (siehe auch
Abschnitt 2.1.3.4.3). Eine Regressionsanalyse mit dem Modell des adiabatischen Polaron-
hoppings liefert eine Polaronhoppingenergie von ca. 115 meV fu¨r die Proben A bis C und
144 meV fu¨r die Probe D. Gema¨ß dem Zusammenhang von Mn3+-Konzentration und
der Aktivierungsenergie fu¨r das adiabatische Polaronhopping aus Gleichung (2.30) ent-
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spra¨che dies fu¨r die Proben A bis C einer Mn3+-Konzentration von ca. 78% und damit
einer Manganvalenz von 3,22 9. Fu¨r die Probe D wu¨rde die Hoppingenergie einer Mn3+-
Konzentration von 83% und damit einer Manganvalenz von 3,17 entsprechen, was mit
dem niedrigen Sauerstoffpartialdruck wa¨hrend der Herstellung erkla¨rbar wa¨re.
Fu¨r alle vier Proben konnte kein Effekt von Beleuchtung auf die Leitfa¨higkeit festgestellt
werden.
2.5.2.2 Leicht reduziertes La0,7Ce0,3MnO3
Abbildung 2.18: Leicht reduzierte La0,7Ce0,3MnO3-Proben: (a) Temperaturverlauf des Widerstands im
abgedunkelten Zustand und unter Beleuchtung. Die Lichtintensita¨t betrug 810 µW/mm2 bei 370 nm,
750 µW/mm2 bei 400 nm und 600 µW/mm2 bei 500 nm. (b) Photowiderstand bei 80 K: Die Lichtin-
tensita¨t bei 370 nm betrug 6,8 µW/mm2 und der Photonenfluss wurde fu¨r alle Wellenla¨ngen konstant
gehalten.
In Abbildung 2.18(a) ist der Temperaturverlauf des Widerstands der leicht reduzier-
ten Proben dargestellt. Der Dunkelwiderstand ist deutlich ho¨her als vor dem Ausheizen
und es ist kein ausgepra¨gter Isolator-Metall-U¨bergang mehr vorhanden, sondern nur ein
kleines Plateau bei ca. 190 K fu¨r die Proben B und C und bei ca. 170 K bei der Probe D.
Der Widerstandsverlauf zwischen 300 K und dem Plateau la¨sst sich durch adiabatisches
Polaronhopping fitten und liefert als Hoppingenergien 140 meV und 165 meV fu¨r die Pro-
ben B und C. Diese Werte sind deutlich ho¨her als im ungeheizten Fall und entspra¨chen
laut Gleichung (2.30) einer Manganvalenz von 3,18 fu¨r die Probe B und 3,14 fu¨r die Probe
C. Diese Werte stimmen sehr gut mit den mittels XPS gewonnenen Werten von 3,19 fu¨r
Probe B und 3,10 fu¨r Probe C u¨berein (siehe Tabelle 2.4).
9Die nominelle Manganvalenz wu¨rde fu¨r La0,7Ce0,3MnO3 2,7 betragen.
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Fu¨r die Probe D ergibt sich eine Hoppingenergie von 144 meV, was mit dem Wert fu¨r
die ungeheizte Probe u¨bereinstimmt. Dieser Hoppingenergie entspricht eine Manganva-
lenz von 3,17 und ist somit kleiner ist als der mittels XPS gemessene Wert von 3,31.
Wie Abbildung 2.18(a) entnommen werden kann, besteht kein Einfluss der Beleuch-
tung auf den Probenwiderstand bei 300 K. Ein merklicher Widerstandsabfall tritt erst ab
150 K bei einer Beleuchtung mit 370 nm ein, wobei der Widerstandsverlauf der sta¨rker
reduzierten Probe C bereits die Form eines Isolator-Metall-U¨bergangs aufweist. Der Pho-
towiderstand der Proben bei 80 K gema¨ß der Definition (2.43) ist in Abbildung 2.18(b)
dargestellt. Ein erkennbarer Photowiderstand tritt erst ab der Wellenla¨nge von 390 nm
auf, was 3,18 eV und damit der indirekten Bandlu¨cke des SrTiO3-Substrats entspricht.
2.5.2.3 Stark reduziertes La0,7Ce0,3MnO3
2.5.2.3.1 Photowiderstand
In den Abbildungen 2.19(a) und (b) sind die Temperaturverla¨ufe des Widerstands der
stark reduzierten Proben dargestellt. Der Dunkelwiderstand ist wiederum ho¨her als bei
den leicht reduzierten Proben. Bei einer Messspannung von 1 V weisen alle drei Proben
im abgedunkelten Zustand isolierendes Verhalten im gesamten Temperaturbereich und
keine Anzeichen eines Isolator-Metall-U¨bergangs auf. Beleuchtung fu¨hrt zu einem deut-
lichen Abfall des Widerstands bei tiefen Temperaturen, hat aber keine Auswirkung bei
Raumtemperatur.
Der Photowiderstand bei 80 K (siehe Abbildung 2.20) nimmt hierbei bereits bei der
Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 800 nm beachtliche Werte an und steigt ab 395 nm
fu¨r die Proben B und C bzw. 385 nm fu¨r die Probe D nochmals deutlich an. Hervorzuheben
ist, dass der Photowiderstand von Probe B ho¨her ist als von Probe C. Bei einer Photo-
generation von Ladungstra¨gern durch Absorption von Licht im Manganatfilm, wu¨rde der
dickere Film (Probe C) mehr Licht absorbieren und mu¨sste folglich einen ho¨heren Pho-
towiderstand aufweisen. Sollte hingegen die photoinduzierte Ladungstra¨gergeneration im
Substrat der entscheidende Prozess sein, so wu¨rde der du¨nnere Manganatfilm einen ho¨her-
en Photowiderstand aufweisen, da er mehr Licht bis zum Substrat durchla¨sst. Damit ist
der ho¨here Photowiderstand von Probe B ein weiteres Indiz fu¨r die von Beyreuther
et. al. [18] postulierte Hypothese der Injektion von photogenerierten Elektronen aus dem
Substrat.
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Abbildung 2.19: Temperaturverlauf des Widerstands der stark reduzierten La0,7Ce0,3MnO3-Proben im
abgedunkelten Zustand und unter Beleuchtung. Die Lichtintensita¨t betrug 810 µ W/mm2 bei 370 nm,
750 µ W/mm2 bei 400 nm und 600 µ W/mm2 bei 500 nm. (a) Proben B und C, gemessen bei U = 1
V (b) Probe D gemessen bei U = 1 V bzw. 5 V
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Abbildung 2.20: Photowiderstand der stark reduzierten La0,7Ce0,3MnO3-Proben bei 80 K. Die Lichtin-
tensita¨t bei 370 nm betrug 6,8 µW/mm2 und der Photonenfluss wurde fu¨r alle Wellenla¨ngen konstant
gehalten. Die Unstetigkeit bei 550 nm ist durch einen Wechsel des Monochromatorgitters bedingt.
2.5.2.3.2 Strom-Spannungs-Kennlinien
Ein unerwarteter und interessanter Effekt ist das unterschiedliche Verhalten der stark
reduzierten Proben bei Variation der Messspannung. Fu¨r die Proben B und C ist der
Widerstand unabha¨ngig von der Messspannung und der Temperaturverlauf des Wider-
stands a¨nderte sich nur unwesentlich bei Erho¨hung der Messspanung auf bis zu 100 V. Wie
Abbildung 2.21(a) entnommen werden kann, weisen diese Proben eine lineare Stromspan-
nungskennlinie bei 300 K auf. Im abgedunkelten Zustand bei 80 K ist die I-U Kennlinie
(siehe Abb. 2.21(b)) nichtlinear, wobei die Aussagekraft dieser Messung aufgrund der ver-
schwindend kleinen Messstro¨me eher gering ist. Die I-U Kennlinie (siehe Abb. 2.21(c)) bei
80 K unter Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 370 nm ist ebenfalls nichtlinear und
weist eine deutliche Asymmetrie auf. Da die Proben symmetrisch kontaktiert wurden, ist
eine Inhomogenita¨t der Filme die einzige plausible Erkla¨rung fu¨r die Asymmetrie der I-U
Kennlinien.
Der Widerstand von Probe D hingegen ist stark von der verwendeten Messspannung
abha¨ngig. Der bei 5 V gemessene Widerstand ist im gesamten untersuchten Temperatur-
berreich mindestens eine Gro¨ßenordnung kleiner als der bei 1 V gemessene. Desweiteren
weist der bei 5 V gemessene Temperaturverlauf des Widerstands einen Isolator-Metall-
U¨bergang bei ca. 135 K auf und die U¨bergangstemperatur steigt hierbei unter Beleuchtung
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Abbildung 2.21: Stromspannungskennlinien der stark reduzierten Proben B und C: (a) im abgedun-
kelten Zustand bei 300 K, (b) im abgedunkelten Zustand bei 80 K, (c) unter Beleuchtung mit 810 µ
W/mm2 der Wellenla¨nge 370 nm bei 80 K.
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Abbildung 2.22: Stromspannungskennlinien der stark reduzierten Probe D: (a) bei 300 K, (b) bei 80 K.
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(siehe Abb. 2.19(b)). Wie Abbildung 2.22 entnommen werden kann, ist die I-V Kennlinie
der Probe D sowohl bei 300 K als auch bei 80 K nichtlinear und asymmetrisch.
2.5.2.3.3 Temperaturabha¨ngigkeit des Dunkelwiderstands
Die Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands der Proben B und C la¨sst sich durch
das Modell des adiabatischen Polaronhoppings nur zwischen 300 K und 210 K darstellen.
Die hierbei erhaltenen Polaronhoppingenergien betragen fu¨r die Probe B 281 meV und
fu¨r die Probe C 228 meV. Laut Gleichung (2.30) wu¨rde dies einer Mn3+ Konzentration
von 96% entsprechen, eine deutliche Abweichung von den mit XPS bestimmten 81%. Da
XPS eine oberfla¨chensensitive Messmethode ist, ko¨nnte die Diskrepanz der beiden Werte
mit einem tatsa¨chlichen Unterschied zwischen der Manganvalenz an der Obefla¨che und im
Inneren der Probe erkla¨rt werden. D.h., die Filme sind an der Oberfla¨che sauerstoffa¨rmer
als im Inneren, was plausibel ist und sich mit den XAS-Messungen von Werner et
al. [205] deckt. Gleichung (2.30) kann allerdings nur unter Annahme der A¨quivalenz von
Mn2+ und Mn4+ bezu¨glich des Doppelaustauschs fu¨r die Abscha¨tzung der Mn3+ Konzen-
tration herangezogen werden. Wie in Abschnitt 2.1.3.2 erwa¨hnt, betra¨gt der Radius von
Mn2+ 0,083 nm, was wesentlich gro¨ßer ist als die 0,053 nm von Mn4+ oder 0,065 nm von
Mn3+. Da aber bereits Mn3+ zu groß fu¨r die ideale Perowskitstruktur ist, was zu einer
Verringerung des Mn-O-Mn Bindungswinkels fu¨hrt, ist im Falle von Mn2+ von einer noch
sta¨rkeren Verringerung des Mn-O-Mn Bindungswinkels auszugehen. Von daher muss hier
festgestellt werden, dass sowohl die mittels XPS gemessene, als auch die aus der Polaron-
energie abgeleitete Manganvalenz nur als Abscha¨tzung zu verstehen ist.
Eine ausfu¨hrlichere Analyse der Temperaturabha¨ngigkeit des Dunkelwiderstands ist
am Beispiel der Probe C in Abbildung 2.23(a) dargestellt. Ab 210 K steigt der Widerstand
mit sinkender Temperatur langsamer als es das Modell adiabatischen Polaronhoppings ver-
langen wu¨rde. Das Mottsche Variable-Range-Hopping (VRH) gema¨ß Gleichung (2.16)
ist ebenfalls nicht geeignet, da eine Auftragung des logarithmierten Widerstands gegen
T−1/4 (graue Punkte) keine Gerade ergibt. Das VRH gema¨ß Efros und Shklovskii
mit der Temperaturabha¨ngigkeit von R0 aus Gleichung (2.31) beschreibt die Messda-
ten im gesamten Temperatubereich sehr gut und ensprechend ergibt die Auftragung von
ln(R/T 9/5) gegen T−1/2 (gru¨ne Punkte) eine Gerade. Der genaue Fit unter Beru¨cksichti-
gung der polaronischen Pseudobandlu¨cke gema¨ß Gleichung (2.32) ergibt ∆pg = 93 meV
und TES = 76940 K fu¨r die Probe C und ∆pg = 105 meV und TES = 67020 K fu¨r die
Probe B. Das Efros-Shklovskii-VRH beschreibt den Transport nur, solange die Hop-
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Abbildung 2.23: Auftragung des Logarithmus der gemessenen Widerstandswerte gegen T1, T1/2 und
T1/4 zur U¨berpru¨fung der Anwendbarkeit des adiabatischen Polaron Hoppings oder der beiden Va-
riable Range Hopping Modelle zur Beschreibung der Messwerte zu u¨berpru¨fen: (a) stark reduzierte
Probe C, abgedunkelt, U = 1 V (b) stark reduzierte Probe D, abgedunkelt, U = 1 V.
Kapitel 2.5.2 Photoleitfa¨higkeit 75
pingenergie EES(T ) laut Gleichung (2.22) kleiner als die Coulomblu¨cke ∆C ist. Da selbst
bei 300 K keine signifikante Abweichung der Messwerte von den theoretischen Werten
auftritt, kann die Coulomblu¨cke als ∆C ≈ EES(300K) = kB(300KTES)1/2 abgescha¨tzt
werden. Fu¨r Probe B erga¨be dies 0,38 eV und fu¨r Probe C 0,41 eV. Sowohl die polaron-
ische Bandlu¨cke als auch die Coulomblu¨cke stimmen sehr gut mit den fu¨r La0,8Ca0,2MnO3
berichteten Werten [21] u¨berein. Zur Abscha¨tzung der Lokalisierungsla¨nge der Elektronen
gema¨ß Gleichung 2.21 wird noch die relative Permittivita¨t der Probe beno¨tigt. Der Litera-
tur kann fu¨r La1−xCaxMnO3 fu¨r x = 0 bis 0,2 ein r = 10 bis 20 entnommen werden [136].
Damit ergibt sich fu¨r die Lokalisierungsla¨nge der Ladungstra¨ger in den Proben B und C
0,4 nm bis 0,8 nm, d.h. die Ladungstra¨ger sind u¨ber mehrere Einheitszellen delokalisiert,
wie es fu¨r magnetische Polaronen laut [31, 193] zu erwarten wa¨re.
Der bei U = 1 V im abgedunkelten Zustand gemessene Temperaturverlauf des Wi-
derstands der Probe D ist in Abbildung 2.23(b) dargestellt. Zwischen 300 K und 260 K
lassen sich die Messwerte durch das Modell des adiabatischen Polaronhoppings mit einer
Hoppingenergie von 52 meV darstellen. Die Auswertung des bei U = 5 V aufgenommenen
Temperaturverlaufs des Widerstands zwischen 300 K und 280 K liefert den etwas gro¨ßeren
Wert von 62 meV. Laut Gleichung (2.30) entspra¨che dies einer Mn3+ Konzentration von
68% fu¨r U = 1 V und 70% fu¨r U = 5 V. Bei Annahme einer Elektronendotierung wu¨rde
dies eine Mn-Valenz von 2,68 bzw. 2,70 ergeben, was, im Gegensatz zu den Proben B und
C, etwas niedriger ist als der mittels XPS bestimmte Wert von 2,83. Eine mo¨gliche Er-
kla¨rung hierfu¨r wa¨re, dass die hohe Defektdichte in der Probe D wa¨hrend des Ausheizens
eine gleichma¨ssige Diffusion des Sauerstoffs aus dem Film begu¨nstigt und somit nicht wie
bei den Proben B und C nur die Oberfla¨che reduziert ist ist.
Ab 260 K la¨sst sich die Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands nicht durch das adia-
batische Polaronhopping beschreiben. Wie Abbildung 2.23(b) entnommen werden kann,
liefert hingegen das Mottsche VRH gema¨ß Gleichung (2.16) eine optimale Beschreibung
der bei U = 1 V aufgenommenen Messwerte im gesamten Temperaturbereich von 260 K
bis 80 K. Die Regressionsanalyse liefert eine VRH-Temperatur TM = 6,906 · 108 K. Aus-
wertung der bei U=5 V gemessenen Widerstandswerte zwischen 280 K und 190 K liefert
TM = 3,54 ·108 K. Laut Gleichung (2.18) betra¨gt die durchschnittliche Hoppingenergie bei
260 K 0,9 eV und bei 80 K 0,37 eV, was viel gro¨ßer als im Fall der Proben B und C ist und
mit der sta¨rkeren Unordnung in der Probe D erkla¨rbar ist. Da auch in dieser Probe von
einer Coulomblu¨cke von ca. 0,4 eV auszugehen ist, erkla¨ren diese großen Hoppingenergien,
warum das Efros-Shklovskii-VRH keine zufriedenstellende Beschreibung der Messwer-
te liefert, denn dazu mu¨sste die Coulomblu¨cke gro¨ßer als die Hoppingenergie sein. Warum
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die Aktivierungsenergie bei 260 K einen solch großen Sprung von 52 meV zu 900 meV
macht, kann an dieser Stelle nicht gekla¨rt werden.
Um eine Abscha¨tzung der Lokalisierungsla¨nge der Ladungstra¨ger gema¨ß Gleichung (2.17)
vornehmen zu ko¨nnen, wird noch ein Wert fu¨r die Zustandsdichte an der Fermienergie





wobei (1-x) die Konzentration der Mn3+ Ionen, Vuc das Volumen der Einheitszelle und
UH = 2 eV die Hund’sche Kopplungsenergie bezeichnet. Mit x = 0,17 aus den XPS-
Messungen und der Gitterkonstante c = 0,3894 nm ergibt sich fu¨r die Zustandsdich-
te N(EF ) = 5,95 · 1026m−3eV −1 und damit fu¨r die Lokalisierungsla¨nge der Elektronen
a = 0,09 nm fu¨r die Messung mit U = 1 V und a = 0,11 nm fu¨r die Messung mit
U = 5 V. Die durchschnittliche Hoppingdistanz gema¨ß 2.18 bei 260 K ist in beiden Fa¨llen
ca. 3,6 nm, d.h. die Elektronen sind im wesentlichen an den Mn-Ionen lokalisiert und
mu¨ssen ca. 10 Gitterkonstanten weit tunneln, um einen Gitterplatz mit passender Ener-
gie zu finden.
2.5.3 Magnetwiderstand
Zur weiteren Kla¨rung der Auswirkungen von Beleuchtung und Variation der Messspan-
nung auf den Ladundungstransport in den stark reduzierten Proben wurden diese im
Flu¨ssighelium-Kryostaten in einem gro¨ßeren Temperaturbereich von 300 K bis 5 K un-
tersucht. Aufgrund der Kopplung zwischen der magnetischen Ordnung und dem La-
dungstransport in den Manganaten (siehe Abschnitt 2.1.3.5) konnten durch systematische
Messungen des Magnetwiderstands als Funktion des Magnetfeldes und der Temperatur
zusa¨tzliche Informationen u¨ber die magnetischen Eigenschaften der Proben erhalten wer-
den. Aufgrund des hohen Messaufwands mussten diese Messungen auf folgende Auswahl
besonders interessanter Proben beschra¨nkt werden:
• Zur Kla¨rung des Ursprungs des photoinduzierten Isolator-Metall-U¨bergangs wurde
die stark reduzierte Probe C mit und ohne Beleuchtung vermessen.
• Die stark reduzierte Probe D wurde bei verschiedenen Messspannungen vermessen
um den Ursprung des feldinduzierten Isolator-Metall-U¨bergangs zu kla¨ren.
• Die Probe C im ungeheizten Zustand und ein reduzierter SrTiO3 Einkristall wurden
fu¨r Referenzmessungen gewa¨hlt.
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2.5.3.1 Probe C, ungeheizt
Abbildung 2.24: Probe C, ungeheizt: Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands mit und ohne Magnet-
feld und Temperaturabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands bei 5 T.
Als Referenz wurde zuerst der Magnetwiderstand von Probe C im ungeheizten Zu-
stand gemessen. Wie Abbildung 2.24 entnommen werden kann, fu¨hrt das Anlegen des
Magnetfelds von 5 T zu einem deutlichen Absinken des Widerstands und zu einer Ver-
schiebung des Isolator-Metall-U¨bergangs von 250 K zu ca. 300 K. Entsprechend ist der
Magnetwiderstand im gesamten Temperaturbereich negativ und nimmt in der Na¨he des
Isolator-Metall-U¨bergangs besonders kleine Werte von bis zu -73% an.
Die Feldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands fu¨r einige ausgewa¨hlte Temperaturen ist
in Abbildung 2.25(a) dargestellt. Die Messwerte lassen sich hierbei sehr gut durch die
Brillouin-Funktion gema¨ß Gleichung (2.42) darstellen, das heißt, fu¨r Temperaturen ober-
halb des Isolator-Metall-U¨bergangs ist der Magnetwiderstand proportional zu
B2(gµBJB/kBT ) und unterhalb der U¨bergangstemperatur proportional zu B(gµBJB/kBT ).
Der Gesamtdrehimpuls J ist bei der Anpassung der Ausgleichsfunktion an die Messda-
ten ein freier Parameter und gibt den Gesamtdrehimpuls der magnetischen Polaronen an.
In Abbildung 2.25(b) sind die Werte von J als Funktion der Temperatur dargestellt. J
nimmt in der Gegend des Isolator-Metall-U¨bergangs sein Maximum ein und sinkt mit
tiefer werdender Temperatur ab. Bei 220 K betra¨gt J 192, was dem Gesamtdrehimpuls
von 96 magnetisch ausgerichteten Mn3+-Ionen ensprechen wu¨rde. Ein solches magneti-
sches Polaron wu¨rde laut Gleichung (2.41) einen Radius von 1 nm haben, was sich mit
den Beobachtungen an anderen lochdotierten Manganaten deckt [198, 35].
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Abbildung 2.25: Probe C ungeheizt: (a) Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands bei verschie-
denen Temperaturen. Die Punkte kennzeichnen Messwerte und die Linien Ausgleichsfunktionen gema¨ß
Gleichung 2.42. (b) Aus der Regressionsanalyse gewonnener Gesamtdrehimpuls in Abha¨ngigkeit von
der Temperatur.
Die Temperaturabha¨ngigkeit des Dunkelwiderstands in der metallischen Phase la¨sst
sich zwischen 40 K und 110 K als ρ(T ) = ρ0 + αT
2,5 mit ρ0 = 3,65 · 10−5 Ωm darstellen,
was ein typisches Verhalten fu¨r lochdotierte Manganate darstellt [36]. Der Wert von ρ0
ist allerdings recht groß fu¨r einen epitaktischen Film [69], was wohl an der hohen Defekt-
dichte durch die chemische Phasensegregation und den Sauerstoffu¨berschuss liegt.
2.5.3.2 Probe C, stark reduziert
In Abbildung 2.26 sind der Widerstand und Magnetwiderstand der stark reduzierten Pro-
be C in Abha¨ngigkeit von der Temperatur dargestellt. Im abgedunkelten Zustand ist die
Probe wie in den bereits vorgestellten Messungen isolierend und ab 80 K wird der Wider-
stand unmessbar klein. Der Magnetwiderstand ist im gesamten Temperaturbereich negativ
und sinkt mit sinkender Temperatur auf bis zu -60%. Zwischen 300 K und 140 K kann die
Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands durch B2(gµBJB/kBT ) dargestellt wer-
den (siehe Abb. 2.27(a)), wobei J mit sinkender Temperatur von 20 auf 50 ansteigt. Dies
entspricht einem magnetischen Polaron mit dem Radius zwischen 0,5 nm und 0,7 nm,
was sich mit der in Abschnitt 2.5.2.3 bestimmten Lokalisierungsla¨nge der Ladungstra¨ger
von 0,4 nm bis 0,8 nm deckt. Zwischen 130 K und 110 K ließ sich der Magnetwiderstand
nur durch eine Linearkombination aus B2(gµBJB/kBT ) und B(gµBJB/kBT ) darstellen
(siehe Abb. 2.27(b)). Ab 100 K lassen sich die Messdaten sehr gut durch B(gµBJB/kBT )
darstellen. Ein einsetzender U¨bergang vom paramagnetischen zum ferromagnetischen Zu-
stand bei 130 K, eine Koexistenz ferromagnetischer und paramagnetischer Bereiche bis
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Abbildung 2.26: Probe C, stark reduziert, U = 50 V: (a) Widerstand mit und ohne Beleuchtung als
Funktion der Temperatur ohne Magnetfeld, (b) Magnetwiderstand bei 5 T als Funktion der Tempe-
ratur mit und ohne Beleuchtung.
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110 K und ferromagnetische Ordnung ab 100 K wu¨rden dieses Verhalten erkla¨ren.
Abbildung 2.27: Probe C, stark reduziert, abgedunkelt: Abha¨ngigkeit des Magnetwiderstands von der
magnetischen Feldsta¨rke bei: (a) 260 K bis 140 K, (b) 130 K bis 80 K.
Beleuchtung mit 648 µW/mm2 bei 370 nm (siehe Abb. 2.26) fu¨hrt in U¨bereinstimmung
mit den in Abschnitt 2.5.2.3 dargestellten Ergebnissen ab ca. 200 K zu einer deutlichen
Verringerung des Probenwiderstands, welcher bei 150 K ein Plateau aufweist. Ab 80 K
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setzt ein starker Abfall des Widerstands ein, die Form des Temperaturverlaufs ist aber
recht ungewo¨hnlich fu¨r einen Isolator-Metall-U¨bergang in Manganaten. Der Magnetwi-
derstand im beleuchteten Zustand nimmt bis 110 K negative Werte an und fa¨llt mit
sinkender Temperatur, ab 110 K steigt der Magnetwiderstand allerdings und nimmt ab
70 K positive Werte an. Dies ist ebenfalls sehr ungewo¨hnlich, denn der Magnetwiderstand
in Manganaten mu¨sste stets negativ sein und in der Na¨he des Isolator-Metall-U¨bergangs
besonders kleine Werte aufweisen.
Die Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands (siehe Abb. 2.28) la¨sst sich zwi-
schen 300 K und 130 K, wie im unbeleuchteten Fall, durch B2(gµBJB/kBT ) mit J zwi-
schen 20 und 50 darstellen. Bei 110 K lassen sich die Messwerte nur durch eine Linear-
kombination aus B2(gµBJB/kBT ) und B(gµBJB/kBT ) darstellen und bei 90 K durch
B(gµBJB/kBT ). Damit liegt die Curie-Temperatur im beleuchteten Zustand sogar etwas
tiefer als im abgedunkelten Zustand. Dies und der positive Magnetwiderstand ab 70 K
sprechen gegen die Hypothese eines durch Injektion von photogenerierten Elektronen aus
dem Substrat induzierten Isolator-Metall-U¨bergangs.
2.5.3.3 Probe D, stark reduziert
Als na¨chstes soll der durch die die Messspannung induzierte Isolator-Metall-U¨bergang in
Probe D untersucht werden. Die kritische Spannung zum Herbeifu¨hren des Isolator-Metall-
U¨bergangs betrug bei den Messungen im Flu¨ssighelium-Kryostaten 20 V. Der einzige
Unterschied zu den Messungen im Flu¨ssigstickstoff-Kryostaten, bei welchen ein Isolator-
Metall-U¨bergang ab 5 V beobachtet wurde, war die vera¨nderte Position und Gro¨ße der
Silberleitlackkontakte, womit eine Inhomogenita¨t der Probe eine plausible Erkla¨rung fu¨r
diesen Unterschied darstellt.
Wie Abbildung 2.29 entnommen werden kann, ist die Probe bei angelegter Messspan-
nung von 5 V im gesamten Temperaturbereich isolierend und der Magnetwiderstand bei
5 T ist negativ und nimmt Werte bis zu -59% an. Die Magnetfeldabha¨ngigkeit des Ma-
gnetwiderstands ist in Abbildung 2.30 dargestellt und la¨sst sich zwischen 300 K und
110 K durch B2(gµBJB/kBT ), mit J von 10 bei 300 K bis 43 bei 110 K darstellen.
Zwischen 100 K bis 40 K la¨sst sich der Magnetwiderstand durch eine Linearkombinati-
on aus B2(gµBJB/kBT ) und B(gµBJB/kBT ) mit J zwischen 20 und 40 und ab 20 K
durch B(gµBJB/kBT ) mit J= 2 darstellen. Die Curie-Temperatur kann also als 100 K
abgescha¨tzt werden und der Radius der magnetischen Polaronen im paramagnetischen
Zustand als 0,5 nm bis 0,65 nm, was deutlich gro¨ßer ist als die in Abschnitt 2.5.2.3 be-
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Abbildung 2.28: Probe C, stark reduziert, beleuchtet mit 648 µW/mm2@370 nm: Abha¨ngigkeit des
Magnetwiderstands von der magnetischen Feldsta¨rke bei: (a) 300 K bis 130 K, (b) 110 K bis 10 K.
Ab 70 K wechselt der Magnetwiderstand sein Vorzeichen.
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Abbildung 2.29: Probe D, stark reduziert, abgedunkelt: (a) Widerstand als Funktion der Temperatur,
gemessen bei angelegten Messspannungen von 5 V und 20 V, (b) Magnetwiderstand bei 5 T als
Funktion der Temperatur, gemessen bei angelegter Messspannung von 5 V bis 10 V bzw. 20 V. Der
bei 20 V gemessene Magnetwiderstand wechselt ab 50 K sein Vorzeichen.
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stimmte Lokalisierungsla¨nge der Ladungstra¨ger von ca. 0,1 nm. Dies deutet darauf, dass
hier in erster Linie die durch Defekte und chemische Phasensegregation hervorgerufenen
Fluktuationen des Kristallfelds und nicht die magnetische Unordnung fu¨r die Lokalisie-
rung der Ladungstra¨ger verantwortlich sind.
Abbildung 2.30: Probe D, stark reduziert, abgedunkelt, U = 5 V: Abha¨ngigkeit des Magnetwiderstands
von der magnetischen Feldsta¨rke bei: (a) 240 K bis 110 K, (b) 100 K bis 5 K.
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Der Temperaturverlauf des Widerstands bei angelegter Messpannung von 20 V (siehe
Abb. 2.29) weist bei 135 K einen Isolator-Metall-U¨bergang auf. Die Temperaturabha¨ngig-
keit des Widerstands in der metallischen Phase la¨sst sich nicht, wie bei Manganaten u¨blich,
durch eine T2- oder T2,5-Abha¨ngigkeit darstellen, sondern nur durch eine T1,5-Abha¨ngig-
keit. Der Restwiderstand betra¨gt ρ0 = 6 · 10−3 Ωm, was deutlich ho¨her ist als in der
ungeheizten Probe C. Der Magnetwiderstand ist zwischen 300 K und 70 K negativ und
nicht kleiner als -2,6%. Die Magnetfeldabha¨ngigkeit ist in diesem Temperaturbereich qua-
dratisch in B(gµBJB/kBT ) mit einem J von 30 bis 50, was auf einen paramagnetischen
Zustand der Probe schließen la¨sst. Dies ist erstaunlich, da ein Isolator-Metall-U¨bergang
in Manganaten mit ferromagnetischer Ordnung einhergehen mu¨sste. Ab 50 K nimmt der
Magnetwiderstand sogar positive Werte an und steigt mit sinkender Temperatur auf bis
zu 14% bei 5 K, auch dies ist mit den etablierten Modellen des Transports in Manganaten
nicht vereinbar.
In der Literatur wurde von positivem Magnetwiderstand in Manganaten einerseits
in La0,5(Ca0,5−zYz)MnO3-Keramiken fu¨r hohe Temperaturen T > 2TC [112] berichtet.
Eine Erkla¨rung des Effekts wurde in der genannten Arbeit nicht angegeben und die
Relevanz fu¨r die vorliegende Arbeit ist gering, da hier der positive Magnetwiderstand
bei tiefen Temperaturen beobachtet wurde. Andererseits wurde positiver Magnetwider-
stand in auf Manganaten basierenden Dioden beobachtet. So haben Mitra et al. [123] in
Tunneldioden aus La0,7Ce0,3MnO3/SrTiO3/La0,7Ca0,3MnO3/(Nb:SrTiO3) positiven Ma-
gnetwiderstand bei Temperaturen ab 100 K beobachtet. Als mo¨gliche Erkla¨rung wurde
die Teilfu¨llung des t2g ↓-Bandes im La0,7Ce0,3MnO3 diskutiert. Sun et al. [175, 176] ha-
ben allerdings auch in Dioden aus reduziertem La0,7Ca0,3MnO3 oder Pr0,6Ca0,4MnO3 und
Nb-dotiertem SrTiO3 positiven Magnetwiderstand beobachtet, aber keine klaren Schlu¨sse
u¨ber den Ursprung dieses Effekts ziehen ko¨nnen. Da in Nb-dotiertem SrTiO3 bei 4,2 K
positiver Magnetwiderstand von 0,3% [51] bis 20% [189] beobachtet wurde, ko¨nnte in den
erwa¨hnten Arbeiten das Substrat durchaus eine Rolle gespielt haben.
Durch Ausheizen im UHV bei 1223 K reduziertes SrTiO3 weist bei 10 K ebenfalls
hohen positiven Magnetwiderstand von bis zu 1000% bei 9 T auf [110]. Da die hier un-
tersuchten Proben auf SrTiO3-Substraten gewachsen wurden und eine Reduktion des
Substrats wa¨hrend der Probenpra¨paration nicht ausgeschlossen werden kann, wurden zur
Kla¨rung der Rolle des Substrats Referenzmessungen an ausgeheizten SrTiO3-Einkristallen
vorgenommen.
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Abbildung 2.31: SrTiO3, stark reduziert: Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands in abgedunkeltem
Zustand und unter Beleuchtung mit Licht der Intensita¨t 648 µW/mm2 und Wellenla¨nge 370 nm.
2.5.3.4 Referenzmessung am SrTiO3-Substrat
Fu¨r die Referenzmessung wurde ein SrTiO3-Kristall fu¨r 2 Stunden bei 973 K im UHV
ausgeheizt und anschließend genau wie die Manganatproben mit Silberleitlack kontak-
tiert und in den Flu¨ssighelium-Kryostaten eingebaut. In Abbildung 2.31 ist der an dieser
Probe gemessene Temperaturverlauf des Widerstands dargestellt. Im abgedunkelten Zu-
stand ist der Widerstand sehr hoch und kann nur zwischen 300 K und 250 K zuverla¨ssig
gemessen werden. Offensichtlich ist die durch das Ausheizen erreichte Elektronenkonzen-
tration zu gering um ein metallisches Verhalten in dem SrTiO3-Kristall zu induzieren.
Auch Messungen mit ho¨heren Spannungen bis 100 V fu¨hren zu a¨hnlichen Resultaten.
Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 370 nm bei 648 µW/mm2 fu¨hrt zu einem Wi-
derstandsabfall von mindestens fu¨nf Gro¨ßenordnungen. Der Widerstand weist bei 270 K
ein Maximum auf und fa¨llt mit sinkender Temperatur. Ab 70 K setzt ein drastischer
Abfall des Widerstands ein. Die Form des Temperaturverlaufs des Widerstands stimmt
qualitativ mit der entsprechenden Kurve der reduzierten und beleuchteten Probe C fu¨r
T < 70 K u¨berein (siehe Abbildung 2.26). Desweiteren ist der Widerstand des Substrats
bei diesen Temperaturen um mindestens eine Gro¨ßenordnung kleiner als der von Probe
C, womit der vermeintliche Isolator-Metall-U¨bergang in Abbildung 2.26 auf die Parallel-
schaltung der Widersta¨nde des Manganatfilms und des Substrats zuru¨ckgefu¨hrt werden
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kann.
Abbildung 2.32: Magnetwiderstand von reduziertem SrTiO3: (a) Magnetwiderstand bei 5 T in
Abha¨ngigkeit von der Temperatur. Die zwei Messreihen wurden an zwei unterschiedlichen Stellen auf
der selben Probe gemessen. (b) Magnetfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands bei unterschiedlichen
Temperaturen.
Der Magnetwiderstand wurde nur im beleuchteten Zustand gemessen, da der Dunkel-
widerstand der Probe zu hoch war. Hierzu wurden zwei Messreihen fu¨r Kontaktierungen
an zwei unterschiedlichen Stellen der Probe aufgenommen. Die Temperaturabha¨ngigkeit
des Magnetwiderstands bei 5 T ist in Abbildung 2.32(a) dargestellt. Ab 60 K tritt ein
positiver Magnetwiderstand von 5% auf und der Wert steigt mit sinkender Temperatur
auf bis zu 147%. Hierbei unterscheiden sich die Messwerte fu¨r die zwei unterschiedlichen
Probenstellen deutlich voneinander, was von einer Inhomogenita¨t der Probe zeugt. Dies
ist vermutlich bedingt durch die ungleichma¨ßig Verteilung der Sauerstoff-Fehlstellen im
Kristall durch inhomogene Sauerstoffdiffusion aus dem Kristall wa¨hrend des Ausheizpro-
zesses (siehe auch Abschnitt 2.1.2). Abbildung 2.32(b) kann entnommen werden, dass der
Magnetwiderstand linear von der Sta¨rke des Magnetfeldes abha¨ngt. Ein solches Verhalten
wurde bereits fu¨r stark reduziertes SrTiO3 in der Literatur berichtet [189, 110].
2.5.4 Diskussion
In Anbetracht der Referenzmessungen am reduzierten SrTiO3-Kristall ko¨nnen der Isolator-
Metall-U¨bergang bei 80 K und der positive Magnetwiderstand in der stark reduzier-
ten Probe C unter Beleuchtung eindeutig auf den Ladungstransport durch das Substrat
zuru¨ckgefu¨hrt werden. Der U¨bergang vom Manganatfilm zum SrTiO3-Substrat stellt of-
fensichtlich keinen ohmschen Kontakt dar, was die nicht lineare I-U-Kennlinie der Probe
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bei 80 K (siehe Abbildung 2.21(c)) erkla¨rt.
Das Plateau bei 150 K im Temperaturverlauf des Widerstands der stark reduzierten
Proben B und C unter Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 370 nm ko¨nnte allerdings als
intrinsisches Verhalten des Manganatfilms gedeutet werden. Das heißt, die Elektronenkon-
zentration im Film wird bei Beleuchtung durch Injektion vonphotogenerierten Elektronen
aus dem Substrat erho¨ht, allerdings nicht hinreichend um eine vollsta¨ndige Delokalisation
der Elektronen zu bewirken [164]. Der Photowiderstand oberhalb von 80 K ist somit im
Einklang mit den Befunden aus Abschnitt 2.4.5. Unklar ist allerdings, warum kein Photo-
widerstand bei 300 K auftritt, obwohl die XPS Messungen bei 300 K fu¨r eine Erho¨hung der
Elektronenkonzentration im Manganatfilm durch Beleuchtung sprechen. Wenn die pho-
toinduzierte A¨nderung der Manganvalenz prima¨r an der Oberfla¨che des Manganatfilms
stattfindet, wu¨rde die Oberfla¨chensensititvita¨t der XPS eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die
beobachtete Diskrepanz zwischen den XPS- und den Photowiderstandsmessungen liefern.
Bei der stark reduzierten Probe D ist die Situation komplizierter zu interpretieren.
Sowohl fu¨r Mangante als auch fu¨r SrTiO3 wurden in der Literatur elektroresistive Effekte
und feldinduzierte Isolator-Metall-U¨berga¨nge berichtet. Die beobachteten Effekte lassen
sich in folgende Kategorien einteilen:
1. Elektroresistiver Effekt in Manganatfilmen und Kristallen mit elektronischer Pha-
senseparation:
Die Probe befindet sich in einem Grenzbereich zwischen der metallischen und der
isolierenden Phase und durch die Phasenseparation bilden sich ferromagnetische und
metallische Cluster in dem isolierenden Kristall aus. Durch Einpra¨gen eines hinrei-
chend großen Stromes verbinden sich die metallischen Cluster zu einem durchga¨ngi-
gen Kanal, was zu einer drastischen Erho¨hung der Leitfa¨higkeit fu¨hrt. Der auf die-
se Weise induzierte metallische Zustand kann sowohl persistent als auch transient
sein [8, 38].
2. Modulation der Verarmungszone und Ladungstra¨gerkonzentration in auf SrTiO3
gewachsenen Manganatfilmen durch den Feldeffekt [181].
3. Modulation der Ladungstra¨gerkonzentration an der Oberfla¨che von SrTiO3 durch
den Feldeffekt [134].
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Die Fa¨lle 1 und 2 ko¨nnen ausgeschlossen werden, da der feldinduzierte Isolator-Metall-
U¨bergang in Probe D keine manganattypischen Eigenschaften aufweist. So legt die Mag-
netfeldabha¨ngigkeit des Magnetwiderstands nahe, dass der Isolator-Metall-U¨bergang nicht
mit einem magnetischen Phasenu¨bergang einhergeht und ab 50 K setzt positiver Magnet-
widerstand ein, wie in stark elektronendotiertem SrTiO3. Der Probenwiderstand in der
metallischen Phase weist auch keine manganattypische Temperaturabha¨ngigkeit auf. Des-
weiteren ist der Magnetwiderstand von 300 K bis 50 K zwar negativ, aber viel schwa¨cher
ausgepra¨gt als in den Messungen mit geringer Messspannung (siehe Abb. 2.29(b)). Dieses
Pha¨nomen la¨sst sich dadurch zu erkla¨ren, dass der feldinduzierte Isolator-Metall-U¨bergang
in dem Substrat stattfindet und der gemessene Probenwiderstand sich aus einer Paral-
lelschaltung aus Manganatfilm- und Substratwiderstand zusammensetzt, wobei oberhalb
der U¨bergangstemperatur der Transport durch den Mnagantfilm und unterhalb der U¨ber-
gangstemperatur der Transport durch das SrTiO3 dominiert.
Die elektrochemische Degradation des Substrats wu¨rde eine persistente Vera¨nderung
des Substratwiderstands hervorrufen, welche sich erst durch Anlegen einer entgegenge-
stezten Spannung ru¨ckga¨ngig machen ließe. Eine solche Besta¨ndigkeit des feldinduzierten
Effekts konnte nicht beobachtet werden, so wurden z.B. in Abbildung 2.19(b) die Messkur-
ven mit U = 1 V nach denen mit U = 5 V aufgenommen, womit nur die Modulation
der Ladungstra¨gerkonzentration an der SrTiO3-Oberfla¨che durch den Feldeffekt als plau-
sibelste Erkla¨rung verbleibt. Da bei der Probenkontaktierung beide Kontakte auf dem
La0,7Ce0,3MnO3-Film plaziert waren, handelt es sich nicht um einen klassischen Dioden-
oder Feldeffektaufbau. Die Untersuchung der Oberfla¨che der Probe D nach Entfernen
der Kontakte ergab allerdings eine mit bloßem Auge deutlich sichtbare Aufrauhung des
Manganatfilms unter dem auf Potential liegenden Kontakt. Es ist also naheliegend, dass
durch elektrochemische oder thermische Degradation des Manganatfilms, welche durch
die Messung selbst hervorgerufen wurde, ein Kontakt direkt mit dem Substrat verbun-
den war und die Messungen somit an einer SrTiO3/La0,7Ce0,3MnO3-Diode erfolgten. Eine
derartige Degradation des Manganatfilms samt Ausbildung einer Diode wurde in der Tat
bereits in La0,7Ca0,3MnO3/SrTiO3-Proben beobachtet [214, 213].
Die starke CeO2-Segregation in der Probe D muss eine wichtige Rolle fu¨r die Ausbil-
dung des beobachteten Diodenaufbaus und den damit einhergehenden Feldeffekt gespielt
haben, da in den weniger segregierten Proben B und C auch bei angelegter Spannung
von 100 V kein solches Verhalten beobachtet wurde. Da CeO2 ein guter Sauerstoffio-
nenleiter ist [201], ist es naheliegend anzunehmen, dass die ho¨here Dichte und Gro¨ß der
CeO2-Cluster in Probe D einerseits die Sauerstoffdiffusion aus dem Substrat wa¨hrend des
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Ausheizens begu¨nstigt haben und andererseits ko¨nnen sie auch die elektrochemische oder
thermische Degradation des Manganatfilms erst ermo¨glicht haben.
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2.6 Zusammenfassung
In diesem Teil der vorliegenden Arbeit wurden detaillierte Untersuchungen der Manganva-
lenz, des elektrischen Transports und des Magnetwiderstands von Cer-dotierten Lanthan-
manganatdu¨nnfilmen mit und ohne optische Anregung vorgestellt. Cer-dotiertes Lanthan-
manganat (LCeMO) ist wegen seiner potentiellen Elektronendotierung von großem Inter-
esse fu¨r die Spintronik. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass LCeMO in Realita¨t
einen Sauerstoffu¨berschuss und eine damit einhergehende Lochdotierung aufweist, es aber
mo¨glich ist durch Sauerstoffentzug einen elektronendotierten Zustand zu pra¨parieren. Sol-
che reduzierte LCeMO-Filme weisen keinen Isolator-Metall-U¨bergang mehr auf und sind
im gesamten Temperaturbereich isolierend. In 10 nm dicken La0,7Ce0,3MnO3-Filmen auf
SrTiO3 konnte eine Wiederherstellung des Isolator-Metall-U¨bergangs durch Beleuchtung
beobachtet werden [18]. Die mikroskopischen Ursachen dieses photoinduzierten Isolator-
Metall-U¨bergangs konnten allerdings noch nicht eindeutig gekla¨rt werden. In dieser Arbeit
wurde eine vergleichende, breit angelegte Untersuchung einer Reihe weiterer auf SrTiO3
gewachsener LCeMO-Filme mit unterschiedlicher Dicke und unterschiedlichem Grad der
chemischen Phasenseparation, sowie mit variierter Sauerstoffsto¨chiometrie durchgefu¨hrt.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst werden.
1. Manganvalenz und Elektronendotierung
Die Messungen der Manganvalenz mittels Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie haben
ergeben, dass sich die Manganvalenz der La0,7Ce0,3MnO3-Filme durch Ausheizen im Va-
kuum in Richtung Mn2+ verschieben la¨sst. Nach zweistu¨ndigem Ausheizen bei 700◦C im
Vakuum mit einem Sauerstoffpartialdruck von 10−8 mbar ergab sich hierbei sowohl fu¨r die
Proben B und C, welche eine schwache CeO2-Segregation aufweisen, als auch fu¨r die stark
segregierte Probe D eine a¨hnliche Manganvalenz von ca. 2,8, womit an einer gro¨ßeren Pro-
benauswahl besta¨tigt werden konnte, dass in erster Linie die Sauerstoffsto¨chiometrie und
nicht die effektiv in das Kristallgitter eingebaute Menge der Cer-Ionen fu¨r den Valenzzu-
stand der Manganionen in La0,7Ce0,3MnO3 verantwortlich ist.
2. Transportmodell im abgedunkelten Zustand
Im abgedunkelten Zustand konnte in den stark reduzierten Proben mit schwacher CeO2-
Segregation zwischen 300 K und 5 K kein Isolator-Metall-U¨bergang gemessen werden.
Dies bot die Mo¨glichkeit, die verschiedenen in der Literatur fu¨r den Ladungstransport
in der isolierenden Phase diskutierten Modelle in einem sehr großen Temperaturbereich
auf Konsistenz mit den Messwerten zu u¨berpru¨fen. Das Variable-Range-Hopping nach
Efros und Shklovskii lieferte eine hervorragende U¨bereinstimmung mit den Messwer-
ten. Gewo¨hnlich wurde in der Literatur dieses Modell nicht zur Beschreibung des Ladungs-
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transports in den Manganaten herangezogen und der Vorzug dem gela¨ufigeren Modell des
Mottschen Variable-Range-Hoppings gegeben. Die Ursache dafu¨r ist, dass sich die bei-
den Modelle nur schwer unterscheiden lassen, wenn nur ein kleines Temperaturintervall
betrachtet wird, was bei Manganaten mit einem Isolator-Metall-U¨bergang meistens der
Fall ist. Die Auswertung ergab fu¨r die Coulombbandlu¨cke 0,4 eV und fu¨r die polaronische
Bandlu¨cke 0,1 eV. Beide Werte sind in sehr guter U¨bereinstimmung mit den Werten, die
fu¨r La0,8Ca0,2MnO3 mit Rastertunnelspektroskopie gewonnen wurden [21].
3. Ursprung des photoinduzierten Isolator-Metall-U¨bergangs
Der durch Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 370 nm photoinduzierte Isolator-Metall-
U¨bergang in den stark reduzierten Proben mit schwacher CeO2-Segregation konnte durch
Auswertung des Magnetwiderstands und Vergleich mit Referenzmessungen am reduzier-
ten blanken SrTiO3 eindeutig auf eine Paralleleitung durch das SrTiO3-Substrat zuru¨ck-
gefu¨hrt werden, da in beiden Fa¨llen positiver Magnetwiderstand beobachtet wurde.
4. Feldinduzierter Isolator-Metall-U¨bergang
In der stark reduzierten Probe mit starker CeO2-Segregation wurde unerwarteterweise
ein durch das elektrostatische Feld induzierter Isolator-Metall-U¨bergang beobachtet. Bei
genauer Auswertung unter Beru¨cksichtigung der Transporteigenschaften im Magnetfeld
konnte auch dieser Isolator-Metall-U¨bergang auf Ladungstransport durch das SrTiO3 Sub-
strat zuru¨ckgefu¨hrt werden.
5. Fazit
Es konnte somit gezeigt werden, dass das elektronendotierte La0,7Ce0,3MnO3−δ keinen
intrinsischen Isolator-Metall-U¨bergang aufweist. Die XPS-Messungen unter zusa¨tzlicher
simultaner Beleuchtung deuten zwar auf eine Injektion von photogenerierten Elektronen
aus dem Substrat in den Manganatfilm hin, allerdings weisen die Proben bei Raumtem-
peratur keine Photoleitfa¨higkeit auf und die Photoleitfa¨higkeit bei tiefen Temperaturen
la¨sst sich nicht eindeutig von der Photoleitfa¨higkeit des Substrats trennen.
Es kann abschließend festgestellt werden, dass im Lichte der hier vorgestellten Ergeb-
nisse, die Rolle des SrTiO3-Substrats in Studien der photoinduzierten Eigenschaften von
Manganatfilmen wie z.B. in [18, 19, 28, 61] kritisch hinterfragt werden muss. Untersu-
chungen der intrinsischen Photoleitfa¨higkeit der Manganate sollten unter Umsta¨nden an
Filmen auf weniger photoaktiven Substraten wie z.B. LaAlO3 oder an Volumenkristallen
der Manganate durchgefu¨hrt werden.
3 Doma¨nenwandleitfa¨higkeit in LiNbO3-Einkristallen
3.1 Motivation
Lithiumniobat (LiNbO3) ist aufgrund seiner optischen und ferroelektrischen Eigenschaf-
ten ein außerordentlich interessantes Material mit zahlreichen technologischen Anwen-
dungsmo¨glichkeiten. Momentan liegen die Hauptanwendungen von LiNbO3 im Bereich der
nichtlinearen Optik. Die hierfu¨r relevanten optischen und elektro-optischen Eigenschaften
sind in der Arbeit von Weis und Gaylord [204] zusammengefasst. Der Brechungsindex
von LiNbO3 weist bei hohen Lichtintensita¨ten eine Abha¨ngigkeit von der Lichtintensita¨t
selbst auf. Dieser so genannte photorefraktive Effekt ist einerseits nachteilig fu¨r Anwen-
dungen in der nichtlinearen Optik, da er bei hohen Lichtintensita¨ten zu einer Verzerrung
der Wellenfronten und einer Verringerung der Strahlqualita¨t fu¨hrt, was auch optischer
Schaden oder
”
optical damage“ genannt wird. Andererseits la¨sst sich der photorefraktive
Effekt aufgrund der Persistenz der photoinduzierten Brechungsindexa¨nderungen nach ei-
nem thermischen Fixierungsprozess fu¨r die holographische Datenspeicherung nutzen. Dies
stellt ebenfalls ein bedeutendes Anwendungsgebiet von LiNbO3 dar. Fu¨r ausfu¨hrliche In-
formationen zu diesem Thema sei auf die Referenzen [24, 25, 197] verwiesen.
In letzter Zeit erwuchs ein reges Interesse an den ferroelektrischen Eigenschaften und
insbesondere den Eigenschaften der Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3. Es wurde die Mo¨glichkeit
der photoinduzierten Abscheidung von metallischen Nanostrukturen auf den Doma¨nen-
wa¨nden in LiNbO3 und damit das Potential dieses Materials fu¨r die Bottom-Up-Assemblie-
rung nanoskopischer Strukturen gezeigt [74, 76]. Das Versta¨ndnis der photoinduzierten
elektrischen Eigenschaften der Doma¨nenwa¨nde ist ausschlaggebend fu¨r die technische
Anwendbarkeit dieser als
”
Ferroelektrische Lithographie“ bezeichneten Technik. Erste
Untersuchungen der LiNbO3-Doma¨nenwa¨nde mit der Rasterkraftmikroskopie haben ei-
ne ausgepra¨gte photoinduzierte Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde gezeigt [162].
Ziel der Messungen an LiNbO3 in dieser Arbeit war es, ein grundlegendes Versta¨nd-
nis der photoinduzierten elektrischen Transportpha¨nomene in den Doma¨nenwa¨nden von
LiNbO3 zu gewinnen. Da eine umfassenede Darstellung aller Materialeigenschaften von
LiNbO3 den Rahmen dieser Arbeit sprengen wu¨rde, sollen im folgenden Abschnitt die
Eigenschaften von LiNbO3 nur soweit vorgestellt werden, wie es fu¨r das Versta¨ndnis der
Transportpha¨nomene vonno¨ten ist.
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3.2 Grundlagen
3.2.1 Kristallstruktur und Ferroelektrizita¨t
Die Struktur von LiNbO3 geht aus der in Abschnitt 2.1.1 vorgestellten ABO3-Perowskit-
struktur hervor. Im Gegensatz zu den gewo¨hnlichen ABO3-Perowskiten, sind in LiNbO3
die Ionenradien von Li+ und Nb5+ beinahe identisch [157], was zu einer starken Verkip-
pung und Verzerrung der Sauerstoffoktaeder fu¨hrt. Die Anordnung der Sauerstoffoktaeder
allein entspricht der Raumgruppe R3c [63, 64], was einer Isomorphie zur Ilmenitstruktur
entspricht. Unterhalb der Curie-Temperatur, welche je nach Zusammensetzung zwischen
1140◦C und 1206◦C variiert [197], weist LiNbO3 eine nicht zentrosymmetrischen Anord-
nung der Kationen in den Sauerstoffoktaedern auf und muss folglich zur Raumgruppe R3c
geza¨hlt werden [4]. Entsprechend wird die Kristallstruktur des LiNbO3 auch als Pseudo-
ilmenitstruktur bezeichnet [197]. Diese Struktur la¨sst sich durch eine rhomboedrische oder
durch eine hexagonale Einheitszelle beschreiben. Der Einfachheit halber sollen hier die
hexagonalen Kristallachsen und die hexagonale Einheitszelle verwedet werden. In Ab-
bildung 3.1(a) und (b) ist die Lage der Kristallachsen und die hexagonale Einheitszelle
dargestellt. Die hexagonalen Gitterparameter a und c betragen 0,515 nm und 1,386 nm [4].
Die dreiza¨hlige Drehachse ist mit z bezeichnet. Hierbei handelt es sich um die einzige py-
roelektrische Achse des Systems. Die y-Achse wird in der horizontalen Spiegelebene der
Hauptdrehachse z so gewa¨hlt, dass diese ebenfalls polar ist. Die verbleibende x-Achse wird
senkrecht zu z und y derart gewa¨hlt, dass ein rechtsha¨ndiges Koordinatensystem entsteht.
Die x-Achse ist nicht polar [197].
In Abbildung 3.1(c) ist die Anrodnung der Kationen und Sauerstoffoktaeder entlang
der z-Achse dargestellt. Die Nb5+- und Li+-Ionen sind bezu¨glich der Sauerstoffebenen ent-
lang der z-Achse verschoben, so dass sich in jeder Einheitszelle ein, entlang der z-Achse
ausgerichteter, elektrischer Dipol ausbildet. Die aus den einzelnen Dipolmomenten resul-
tierende Spontanpolarisation PS ist ebenfalls parallel zur z Achse. Da die z Achse die
einzige pyroelektrische Achse ist, stehen fu¨r die Ausrichtung der dielektrischen Polarisa-
tion nur die zwei Richtungen +z und -z zur Verfu¨gung. Die beiden Polarisationszusta¨nde
gehen hierbei durch eine 180◦-Drehung ineinander u¨ber. Unterhalb der Curie-Temperatur
ko¨nnen sich in LiNbO3 folglich nur Doma¨nen mit dielektrischer Polarisation in +z und -z
Richtung ausbilden, diese werden auch als 180◦-Doma¨nen bezeichnet und die sie trennen-
den Doma¨nenwa¨nde entsprechend als 180◦-Doma¨nenwa¨nde.
In dieser Arbeit wurden hauptsa¨chlich z-cut Kristalle untersucht. Hierbei handelt es
sich um Proben, deren gro¨ßere Begrenzungsfla¨chen senkrecht zur z-Achse geschliffen bzw.
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Abbildung 3.1: Primitive Einheitszelle des LiNbO3 in der ferroelektrischen Phase. (Abbildung repro-
duziert aus [75])
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gewachsen sind. Die mo¨glichen Doma¨nen in einer solchen Probe werden gema¨ß der gela¨ufi-
gen Nomenklatur als c+- bzw. c−-Doma¨nen bezeichnet, wobei die Spontanpolarisation im
Fall der c+-Doma¨nen parallel zur Probenfla¨chennormale nach außen und im Fall der c−-
Doma¨ne nach innen gerichtet ist.
Die Grenzfla¨che der c-Doma¨nen zur Umgebung stellt aufgrund der Diskontinuita¨t der
Spontanpolarisation eine Divergenz des elektrischen Feldes dar. Dieser Sachverhalt kann
auch als eine gebundene Oberfla¨chenladungsdichte an der Doma¨nenoberfla¨che verstanden
werden. Die c+-Doma¨nen weisen hierbei eine positive Oberfla¨chenladung und die c−-
Doma¨nen eine negative Oberfla¨chenladung auf. Die Oberfla¨chenladungsdichte sO kann





#»n · # »PS (3.1)
Fu¨r LiNbO3 wird eine Spontanpolarisation von 62 bis 80 µC/cm
2 angegeben [197, 67].
Zur Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnung der Feldsta¨rke, soll eine unendlich ausgedehnte c-
Doma¨ne betrachtet werden. Diese mo¨ge so angeordnet sein, dass ein Halbraum von der
Doma¨ne ausgefu¨llt ist und der andere von Vakuum. In einer solchen Anordnung gilt fu¨r
die elektrische Feldsta¨rke im Vakuum EV = sO/20 ≈ 4 · 1010 V/m und im Kristall,
unter Beru¨cksichtigung der statischen Dielektrizita¨tszahl r = 30 [197], entsprechend
EK = sO/20r ≈ 109 V/m. Fu¨r realistischere Geometrien wu¨rde das elektrische Feld
ensprechend kleiner ausfallen, aber es ist aus dieser groben Abscha¨tzung offensichtlich,
dass dieses elektrische Feld zu einer Ladungsumverteilung und damit zu einer Abschir-
mung der intrinsischen Oberfla¨chenladungsdichte und gegebenenfalls zur Doma¨nenbildung
fu¨hren wird.
Je nachdem wo die Abschirmladungen herkommen, wird zwischen externer und inter-
ner Abschirmung unterschieden. Bei der externen Abschirmung werden durch das elek-
trische Feld der gebundenen Polarisationsladungen geladene oder polare Teilchen aus der
Umgebung angezogen und bilden eine Adsorbatschicht auf der Probenoberfla¨che. Bei der
internen Abschirmung fu¨hrt das eingebaute Feld einerseits zu einer Ausrichtung der elek-
trischen Dipolmomente von polaren Defekten und andererseits zu einer ra¨umlichen Um-
verteilung der Ladungstra¨ger im Kristall [12]. Fu¨r die interne Abschirmung durch die
ra¨umliche Umverteilung von Elektronen und Lo¨chern kann das Problem im Halbleitermo-
dell betrachtet werden. Die gebundenen Polarisationsladungen erzeugen ein elektrisches
Potential und damit eine Bandverbiegung an der Doma¨nenoberfla¨che. Gro¨ße und Vor-
zeichen der Bandverbiegung stellen sich so ein, dass hinreichend viele Abschirmladungen
an der Oberfla¨che angereichert werden [52]. Neben der internen Abschirmung durch freie
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Elektronen und Lo¨cher findet im LiNbO3-Kristall auch eine Abschirmung durch Diffusion
von Wasserstoff- und Lithiumionen statt. Da bei Raumtemperatur die Dichte der freien
Elektronen und Lo¨cher im LiNbO3 sehr gering ist und die Ionendiffusion mit einer Akti-
vierungsenergie > 1 eV stattfindet (siehe Abschnitt 3.2.3), erfolgt die Abschirmung der
gebundenen Oberfla¨chenladung prima¨r durch die externe Abschirmung.
Abbildung 3.2: Schematische Darstellung ungeladener (a) und geladener (b) 180◦ Doma¨nenwa¨nde bei
vollsta¨ndiger externer Abschirmung.
Die Doma¨nenwa¨nde in einem mehrdoma¨nigen LiNbO3-Kristall ko¨nnen als interne
Grenzfla¨chen betrachtet werden. Energetisch optimal wa¨re eine Ausrichtung der Doma¨nen-
wa¨nde parallel zur z-Achse. Hierbei wu¨rden die Doma¨nenwa¨nde keine gebundenen Polari-
sationsladungen aufweisen [siehe Abbildung 3.2(a)]. Solche Doma¨nenwa¨nde werden als un-
geladen bezeichnet. Durch geeignete Prozessfu¨hrung beim Umpolen lassen sich allerdings
auch Doma¨nen mit gegen die z-Achse verkippten Doma¨nenwa¨nden pra¨parieren [107, 162].
Eine solche Doma¨nenkonfiguration ist in Abbildung 3.2(b) skizziert. Die Doma¨nenwand
stellt somit fu¨r beide angrenzende Doma¨nen eine Grenzfla¨che dar, so dass die Grenz-
fla¨chenladungsdichte gema¨ß Gleichung 3.1 mit dem Neigungswinkel der Doma¨nenwand
gegen die z-Achse α wie folgt darstellen la¨sst:
sDW = 2PSsin(α) (3.2)
Da derart geneigte Doma¨nenwa¨nde eine gebundene Polarisationsladung aufweisen,
werden sie auch als geladen bezeichent. Die in Abbildung 3.2(b) dargestellte Doma¨nen-
wand weist eine positive Polarisationsladung auf, solche Doma¨nenwa¨nde werden in der
Literatur auch als Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde bezeichnet. Doma¨nenwa¨nde mit negati-
ver Polarisationsladung werden Tail-to-Tail Doma¨nenwa¨nde genannt.
Die Breite der Doma¨nenwa¨nde in Ferroelektrika betra¨gt, im Gegensatz zu den Doma¨nen-
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wa¨nden in Ferromagneten, nur einige Einheitszellen. Messungen der Doma¨nenwandbrei-
te in LiNbO3 sind im Moment nicht vorhanden. Hochaufgelo¨ste Transmissionselektro-
nenmikroskopiemessungen an Blei-Zirkonat-Titanat zeigen aber, dass ungeladene 180◦-
Doma¨nenwa¨nde nur eine Einheitszelle (0,42 nm) breit sind und geladene 180◦-Doma¨nen-
wa¨nde ca. 10 Einheitszellen (4,2 nm) breit sind [89]. Entsprechende Messungen an LiNbO3
sind dem Autor nicht bekannt, aber es ist gerechtfertigt von a¨hnlichen Doma¨nenwand-
breiten wie im Blei-Zirkonat-Titanat auszugehen [75].
Fu¨r die Abschirmung der gebundenen Ladung der geladenen Doma¨nenwa¨nde kommt
nur die interne Abschirmung in Frage. Modellrechnungen fu¨r Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde
in LiNbO3 zeigen [47], dass es zu einer Bandverbiegung und Anha¨ufung von freien Elek-
tronen an der Doma¨nenwand kommt. Die Bandverbiegung an der Doma¨nenwand ha¨ngt
von der Polarisationsladungsdichte und damit vom Doma¨nenwandneigungswinkel α ab.
Fu¨r α = 90◦ wird die Bandverbiegung mit ca. 3 V angegeben und fu¨r α = 4,5◦ mit 0,4 V.
Fu¨r die Breite der Raumladungszone um die Doma¨nenwand wird ca. 20 nm angegeben.
3.2.2 Doma¨nenwandleitfa¨higkeit
Abbildung 3.3: (a) Versuchsaufbau zur lokalen Messung der photoinduzierten Leitfa¨higkeit geladener
Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nd in LiNbO3 (b) Mit PFM gemessene Abbildung der Polarisationsrich-
tung (oben) und lokal mit CAFM gemessener Photostrom an der gleichen Probenstelle. (Abbildung
reproduziert aus [162])
Fu¨r die geladenen Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3 und anderen Ferroelektrika wurde be-
rechnet, dass die Anha¨ufung der freien Abschirmladungen an der Doma¨nenwand zu einer
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Steigerung der Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde um einige Gro¨ßenordnungen im Vergleich
zu der Volumenleitfa¨higket fu¨hren mu¨sste [47]. In Du¨nnfilmen aus ferroelektrischen Ma-
terialien wie Blei-Zirkonat-Titanat [70] oder Bismutferrit [165] konnte auch tatsa¨chlich
durch lokale Leitfa¨higkeitsmessung mit einem Rasterkraftmikroskop (conductive AFM)
eine erho¨hte Leitfa¨higkeit im Bereich der Doma¨nenwa¨nde festgestellt werden. Die von
Schro¨der et al. [162] durchgefu¨hrten, lokalen Leitfa¨higkeitsmessungen an geladenen
Doma¨nenwa¨nden in LiNbO3-Einkristallen haben im unbeleuchteten Zustand keine erho¨hte
Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde gezeigt. Durch Beleuchtung mit Licht mit Wellenla¨ngen
um 300 nm konnte allerdings eine deutliche Steigerung der Doma¨nenwandleitfa¨higkeit
herbeigefu¨hrt werden. Die fu¨r diese Messungen verwendete Kontaktierung und Beleuch-
tung der Probe ist in Abbildung 3.3(a) dargestellt. Die Beleuchtung erfolgte senkrecht
auf die Probenoberfla¨che auf der auch mit der Rastersonde der lokale Strom gemessen
wurde. Die Spannung lag an der Ru¨ckseite der Probe an. Der photoinduzierte Strom wur-
de durch die gesamte Probendicke geleitet. In Abbildung 3.3(b) ist im oberen Teil ein
mit Piezoresponse-Kraftmikroskopie (PFM) gemessener repra¨sentativer Ausschnitt der
Probe mit zwei c− Doma¨nen in einer gro¨ßeren c+-Umgebung zu sehen. Das untere Bild
zeigt den gemessenen Photostrom im selben Probenabschnitt. Es ist ersichtlich, dass der
Photostrom entlang der Doma¨nenwand deutlich ho¨her ist als auf der Doma¨nenfla¨che. Als
Modell fu¨r diese photoinduzierte Doma¨nenwandleitfa¨higkeit wurde eine Anreicherung von
Photoelektronen an der positiv geladenen Doma¨nenwand postuliert.
3.2.3 Intrinsische und extrinsische Defekte
LiNbO3-Kristalle werden fu¨r gewo¨hnlich mit der Czochralski-Methode aus einer Li2O-
und Nb2O5-Schmelze gezogen. Da die Nb
5+-O2−-Bindung sta¨rker ist als die Li+-O2−-
Bindung, erfolgt das Wachstum inkongruent, d.h., es wird mehr Niob als Lithium in
den Kristall eingebaut und das Verha¨ltnis der Ionenkonzentrationen in der Schmelze und
damit auch im Kristall vera¨ndert sich wa¨hrend des Prozesses. Diesem unerwu¨nschten
Effekt kann durch die Wahl eines geeigneten Konzentrationsverha¨ltnisses [Li]/[Nb] < 1
in der Schmelze engegengewirkt werden. Ein kongruentes Kristallwachstum erfolgt aus
einer Schmelze bestehend aus 48,45% Li2O und 51,55% Nb2O5 [137]. Derartig gewachsene
Kristalle werden kongruent bezeichent und weisen nur einen minimalen sto¨chiometrischen
Gradienten auf. Allerdings weisen solche Kristalle einen erheblichen Lithium-Mangel auf.
Der geringe Gro¨ßenunterschied zwischen den Li+ und Nb5+ Ionen ermo¨glicht aber, dass ein
Teil der Niob-Ionen auf Lithiumpla¨tze eingebaut wird. Solche Defekte sollen im Folgenden
als Nb5+Li oder, gema¨ß der Kro¨ger-Vink-Notation, als Nb
4•
Li bezeichnet werden. Da die
Wertigkeiten der Li+ und Nb5+ Ionen nicht u¨bereinstimmen, muss die Ladungsneutralita¨t
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im Kristall durch den Einbau von Fehlstellen, im Folgenden als V′Li oder V
5′
Nb bezeichnet,
realisiert werden. Fu¨r die konkrete Realisierung der Ladungskompensation wurden in der
Literatur hauptsa¨chlich folgende Modelle diskutiert:
1. Niob-Fehlstellen Modell: [3]
Um die u¨berschu¨ssige positive Ladung der Nb4•Li Defekte zu kompensieren, werden
pro 5 Nb4•Li Defekte 4 V
5′




2. Lithium-Fehlstellen Modell:[39, 40, 41, 109]
Die Ladungskompensation erfolgt ausschließlich u¨ber den Einbau von
Lithium-Fehlstellen, wobei jeder Nb4•Li Defekt durch 4 V
′
Li Defekte kompensiert wird,




Da manche experimentelle Befunde sich am ehesten durch das Vorhandensein von
Lithium- und Niob-Fehlstellen erkla¨ren lassen, wurden auch kompliziertere Modelle mit
beiden Fehlstellensorten vorgeschlagen [1, 2]. Fu¨r die Zwecke dieser Arbeit ist es allerdings
hinreichend, sich nur auf das ga¨ngigere Lithium-Fehlstellen Modell zu beschra¨nken.
In kongruentem LiNbO3 gilt fu¨r das Verha¨ltnis der Ionenkonzentrationen: [Li]/[Nb]
= 0,94, was im Lithium-Fehlstellen-Modell einem Anteil von 1,2% Nb5+Li -Defekten und
4,8% Lithium-Fehlstellen entspricht. Die hohe Defektdichte hat erhebliche Auswirkungen
auf die Dunkel- und Photoleitfa¨higkeit in kongruentem LiNbO3. Die Nb
4•
Li -Defekte wir-
ken hierbei als Fallenzusta¨nde fu¨r Elektronen und die V′Li-Defekte als Fallenzusta¨nde fu¨r
Lo¨cher.
Insbesondere die Nb4•Li -Defekte sind oftmals unerwu¨nscht, da diese tiefe Fallenzusta¨nde
fu¨r Elektronen darstellen und somit die Photoleitfa¨higkeit des Materials verringern. Die
damit einhergehende Versta¨rkung des photorefraktiven Effekts [197] fu¨hrt bei hohen Licht-
intensita¨ten zu optischem Schaden (optical damage), was fu¨r Anwendungen in der nichtli-
nearen Optik von Nachteil ist. Die Konzentration der Nb4•Li -Defekte kann entweder durch
aufwa¨ndige Verfahren zur Herstellung von sto¨chiometrischem LiNbO3 [56, 102] oder durch
Zugabe von MgO zur Schmelze, aus welcher der Kristall gezogen wird, reduziert werden.
Im zweiten Fall werden die Mg2+-Ionen auf Lithium-Pla¨tze eingebaut und ersetzten hier-
bei die Nb4•Li -Defekte und zum Teil auch die Lithium-Ionen. Die zweiwertigen Magnesium-
Ionen auf den Lithium-Pla¨tzen stellen einen einfach positiv geladenen Mg•Li-Defekt dar,
dessen u¨berschu¨ssige positive Ladung durch Lithium-Fehlstellen kompensiert wird. Wenn
die Magnesiumkonzentration den Grenzwert von ca. 5 mol% Mg erreicht, werden alle
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Nb4•Li -Defekte verdra¨ngt und die Komposition nimmt im Lithium-Fehlstellen-Modell fol-
gende Gestalt an: [Li0,9Mg0,05V0,05]Li[Nb1]NbO3. Der Wegfall der Nb
4•
Li -Fallenzusta¨nde geht
mit einer Erho¨hung der Photoleitfa¨higkeit bzw. der Mobilita¨t der Photoelektronen um
mehrere Gro¨ßenordnungen einher [197]. Bei weiterer Erho¨hung der Magnesiumkonzen-
tration werden Mg2+-Ionen auf Niobpla¨tze eingebaut [85, 54]. Hierbei wird die positive
Relativladung der Mg•Li-Defekte zunehmends durch die negative Relativladung der Mg
3′
Nb-
Defekte kompensiert und damit die Lithium-Fehlstellen verdra¨ngt [85]. Es sei hier darauf
hingewiesen, dass die im Vergleich zu Li+-Ionen ho¨here Ladung der Mg2+-Ionen stets
kompensiert wird und somit keine Elektronendotierung stattfindet. Alternativ zu Magne-
sium kann auch Zink, Indium, Scandium, Hafnium oder Zirconium verwendet werden,
wobei die Grenzwertkonzentration fu¨r die einzelnen Ionen etwas unterschiedliche Werte
annimmt [197]. Die aufgeza¨hlten Dotanden weisen im gesamten Transmissionsbereich des
LiNbO3 von 4 bis 0,35 µm keine meßbare optische Absorption auf [197] und verschieben
mit steigender Konzentration der Dotierung die UV-Absorptionskante des kongruenten
LiNbO3 von 320 nm in Richtung 300 nm.
Eine Elektronendotierung kann in LiNbO3, wie in vielen anderen komplexen Oxiden,
durch Ausheizen in reduzierender Atmospha¨re herbeigefu¨hrt werden. Im Unterschied zu
perowskitartigen Oxiden wie SrTiO3 erfolgt dies aber nicht durch die Einfu¨hrung von
Sauerstoff-Fehlstellen, sondern hauptsa¨chlich gema¨ß folgender Reaktionsgleichung [172]
(unter Verwendung der Kro¨ger-Vink Notation):









Das heißt, 3 Sauerstoffatome aus der Oberfla¨chenschicht verlassen den Kristall und ein
Niob-Ion wird auf eine Lithium-Fehlstelle umverteilt. Die u¨berschu¨ssigen Elektronen ver-
bleiben im Kristall und ko¨nnen von den NbLi-Defekten eingefangen werden. Sauerstoff-
Fehlstellen werden bei solchen Ausheizverfahren nur in vernachla¨ssigbarer Menge gebil-
det [41, 109, 157]. Allerdings ko¨nnen gro¨ßere Mengen von Sauerstoff-Fehlstellen durch spe-
zielle Behandlungen wie Bestrahlung mit hochenergetischen Elektronen [79] oder durch
Festko¨rperelektrolyse bei 600◦C [22] gebildet werden.
Dotanden zur Erzeugung einer Lochdotierung in LiNbO3 sind momentan nicht be-
kannt, so dass Lo¨cher nur durch optische Anregung erzeugt werden ko¨nnen. Fu¨r die opti-
sche Anregung von freien Ladungstra¨gern mit Photonenenergien unterhalb der Bandlu¨cke
spielen Verunreinigungen oder gezielte Dotierungen mit U¨bergangsmetallen wie Fe, Cr, Cu
und Mn-Ionen eine wesentliche Rolle [197]. Hier soll nur die Dotierung mit Eisen betrach-
102 Kapitel 3.2.4 Ladungstransport und Polaronen in LiNbO3
tet werden, da es einen typischen Vertreter dieser Dotanden-Klasse darstellt und auch in
nominell undotierten Proben stets als prozessbedingte Verunreinigung von einigen ppm
vorhanden ist [135, 178]. Eisen wird vorzugsweise auf Lithium-Pla¨tze eingebaut und kann
die Valenzen Fe2+ und Fe3+ annehmen [41, 157, 197]. Der Fe3+Li -Defekt wirkt hierbei als
tiefer Elektronenfallenzustand in der Mitte der Bandlu¨cke und Fe2+Li entsprechend als ther-
misch oder optisch anregbarer Donator. Die thermische Anregungsenergie wird mit 1,1 bis
1,8 eV und die optische Anregungsenergie als ca. 2,6 eV angegeben [157, 215]. Das Verha¨lt-
nis der Konzentrationen von Fe2+ und Fe3+ ha¨ngt hierbei von dem Ferminiveau und da-
mit vom Reduktionszustand oder den Beleuchtungsbedingungen ab. Im abgedunkelten
Zustand wird in LiNbO3 fu¨r gewo¨hnlich ein Konzentrationsverha¨ltnis von [Fe
2+]/[Fe3+] =
0,1 bis 0,2 beobachtet [197]. Bei gleichzeitiger Dotierung mit Eisen und den optischen Scha-
den reduzierenden Ionen wie Magnesium oberhalb der jeweiligen Grenzwertkonzentration
werden Eisenionen zunehmends auch auf Niob-Pla¨tze eingebaut [84, 178, 195, 196]. Der
Einfangquerschnitt fu¨r Photoelektronen betra¨gt fu¨r Fe3+Nb 1,3 · 10−20m2, was zwei Gro¨ßen-
ordnungen kleiner ist als der 1,3 · 10−18m2 große Einfangquerschnitt von Fe3+Li [60]. Dies
stellt eine weitere Erkla¨rung fu¨r die Erho¨hung der Photoleitfa¨higkeit von LiNbO3 durch
Dotierung mit Magnesium oberhalb der Grenzwertkonzentration dar.
Ein weiterer extrinsischer Defekt sind Wasserstoff-Ionen bzw. Protonen welche in
LiNbO3 stets als Verunreinigung auf Zwischengitterpla¨tzen vorhanden sind. Der Was-
serstoffgehalt la¨sst sich z.B. durch Ausheizen der LiNbO3-Probe in H2O-Atmospha¨re
erho¨hen [157, 197]. Die Dunkelleitfa¨higkeit bei Temperaturen ab 400 K wird im wesent-
lichen durch den thermisch aktivierten Protonentransport bestimmt. Die Aktivierungs-
energie betra¨gt hierbei 1 bis 1,5 eV [197, 209].
3.2.4 Ladungstransport und Polaronen in LiNbO3
Im Folgenden sollen die Eigenarten des Ladungstransports im Volumen des LiNbO3 vor-
gestellt werden. Hierzu kann LiNbO3 als Halbleiter mit einer großen Bandlu¨cke betrach-
tet werden. Ab initio DFT-Rechnungen der Bandstruktur zeigen, dass das Valenzband
von den O-2p-Orbitalen gebildet wird und das Leitungsband von den Nb-4d-Orbitalen.
Leitungs- und Valenzband sind durch eine 5,37 eV große indirekte Bandlu¨cke getrennt [160].
Messungen der spektralen Abha¨ngigkeit der optischen Absorption von LiNbO3 zeigen,
bedingt durch exzitonische Effekte und lokale Fluktuationen des Kristallfelds, eine breite
optische Absorptionskante bei Photonenenergien unterhalb der indirekten Bandlu¨cke. So
wurde von Redfield et al. [145] bei Raumtemperatur ein Absorptionskoeffizient von 33
cm−1 fu¨r kongruentes LiNbO3 bereits bei 3,9 eV bzw. 318 nm und fu¨r sto¨chiometrisches
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LiNbO3 bei 4,02 eV bzw. 308 nm gemessen. Bei ho¨heren Temperaturen verschiebt sich
die Absorptionskante gema¨ß der Urbach-Regel [127, 190] zu kleineren und bei tieferen
Temperaturen zu ho¨heren Photonenenergien.
In Anbetracht der Gro¨ße der Bandlu¨cke kann thermische Anregung von Elektronen aus
dem Valenzband ins Leitungsband ausgeschlossen werden. Entsprechend stehen fu¨r den
Ladungstransport in undotiertem LiNbO3 nur thermisch angeregte Elektronen aus den
Fe2+-Verunreinigungen, Protonen und Lithium-Ionen zur Verfu¨gung. Die Aktivierungs-
energie fu¨r die Anregung der Elektronen aus dem Fe2+ in das Leitungsband wird mit 1,1
bis 1,8 eV angegeben [11, 197, 215] und die Aktivierungsenergie fu¨r die Protonendiffusion
betra¨gt 1 bis 1,5 eV [197, 209], weshalb diese Prozesse erst ab 400 K signifikant zum
Transport beitragen. Bei Temperaturen ab 1000 K kommt noch die thermisch aktivierte
Lithium-Ionen Diffusion mit einer Aktivierungsenergie von 2 bis 2,5 eV [197, 209] hinzu.
Das hat zur Folge, dass die Leitfa¨higkeit von undotiertem und leicht dotiertem LiNbO3
im abgedunkelten Zustand bei Raumtemperatur extrem gering ausfa¨llt und nur indirekt
bestimmt werden kann. So konnte durch Messung der Zerfallszeit von in LiNbO3 geschrie-
benen Hologrammen bei Raumtemperatur eine Leitfa¨higkeit von 10−15 bis 10−18 Ω−1cm−1
bestimmt werden [197, 209].
Um bei Temperaturen unterhalb von 400 K einen messbaren Ladungstransport zu er-
reichen, mu¨ssen also als erstes freie Ladungstra¨ger erzeugt werden. Wie in Abschnitt 3.2.3
bereits angesprochen, kann dies durch Reduktion [132] oder durch photonische Anregung
geschehen. Die fu¨r die photonische Anregung in Frage kommenden Prozesse sind auf der
linken Ha¨lfte von Abbildung 3.4 zusammengestellt. Bei den einzelnen Prozessen handelt
es sich um:
1. Anregung von Elektronen aus den Fe2+-Ionen in das Leitungsband:
Der Fe2+-Defekt weist ein breites Absorptionsband (1,5 eV bis 3,5 eV) auf, welches
um die Photonenenergie von 2,6 eV zentriert ist [157, 154]. Bei dieser Anregung
entsteht ein freies Elektron im Leitungsband und ein Fe3+-Defekt.
2. Anregung von Elektronen aus dem Valenzband in Fe3+-Defekte:
Bei dieser Anregung entsteht ein freies Loch im Valenzband und ein Fe2+-Defekt.
Hierfu¨r wird eine Photonenenergie von 3,1 eV beno¨tigt [157].
3. Anregung von Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband:
Ab einer Photonenenergie von ca. 4 eV wird eine Anregung von Elektron-Lochpaaren
mo¨glich [145].
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Abbildung 3.4: Polaronische und Eisen-Zusta¨nde in der LiNbO3-Bandlu¨cke. Die fu¨r photonische An-
regung beno¨tigten Energien sind als durchgezogene Pfeile eingetragen.
Aufgrund der starken Elektron-Phonon-Wechselwirkung bilden die freien Ladungs-
tra¨ger in LiNbO3 kleine Polaronen. Diese kleinen Polaronen unterliegen dann einem
Polaronhopping-Transport mit thermisch aktivierter Mobilita¨t wie er in Abschnitt 2.1.3.4.2
erla¨utert wurde. Die Situation in LiNbO3 ist allerdings recht komplex, da in diesem Ma-
terial verschiedene Arten kleiner Polaronen vorkommen. Diese sind auf der rechten Seite
der Abbildung 3.2.3 zusammengefasst und sollen im Folgenden kurz erla¨utert werden:
1. Freie Polaronen: Nb4+Nb
Bei den kleinen freien Polaronen handelt es sich um Elektronen, die an regula¨ren
Niobionen lokalisiert sind. Die freien Polaronen weisen ein optisches Absorptions-
band bei 1 eV auf [48, 157, 155], was einer Polaronbindungsenergie von Ep = 0,5 eV
entspricht [129]. Da in LiNbO3 fu¨r gewo¨hnlich nichtadiabatisches Polaronhopping
beobachtet wird [155], entspra¨che dies gema¨ß Gleichung (2.24) einer Aktivierungs-
energie der Mobilita¨t von Eh = 0,25 eV. Bei Messungen der AC-Leitfa¨higkeit wur-
den fu¨r die Mobilita¨t auch Aktivierungsenergien von 0,16 eV [106] und 0,17 eV [212]
gemessen.
2. Gebundene Polaronen: Nb4+Li
Bei den gebundenen kleinen Polaronen handelt es sich um Elektronen die an den
Nb4+Li -Defekten lokalisiert sind. Hier kommt zu der polaronischen Bindungsenergie
von Ep = 0,5 eV noch ein zusa¨tzliches Defektpotential von ED = 0,6 eV [48] hin-
zu, wodurch das optische Absorptionsband der gebundenen Polaronen bei 1,6 eV
liegt [157]. Fu¨r den Ladungstransport muss neben der Polaronbindungsenergie auch
das Defektpotential in der Aktivierungsenergie der Mobilita¨t beru¨cksichtigt werden,
was zu einer Aktivierungsenergie von Eh = Ep/2 + ED/2 = 0,55 eV fu¨hrt.




Bei Bipolaronen handelt es sich um zwei Elektronen, die sich einen polaronischen
Potentialtopf teilen. Im LiNbO3 befinden sich die beiden Elektronen des Bipolarons
an benachbarten Nb4+Nb- und Nb
4+
Li -Pla¨tzen. Das optische Absorptionsband der Bi-
polaronen weist ein Maximum bei 2,5 eV auf. Die Bipolaronen sind instabil gegen
thermische Dissoziation in zwei freie Nb4+Nb-Polaronen. Die thermische Aktivierungs-
energie fu¨r diesen Zerfall betra¨gt 0,27 eV [155].
4. Gebundene Lochpolaronen: O−+VLi
Optisch angeregte Lo¨cher im Valenzband werden an Sauerstoffionen lokalisiert, die
sich in der Na¨he von Lithium-Fehlstellen befinden. Fu¨r das Maximum des optischen
Absorptionsbandes der Lochpolaronen werden Werte von 2,4 bis 2,6 eV angege-
ben [7, 103, 117, 153, 155, 156]. Die Polaronbindungsenergie betra¨gt entsprechend
Ep = 1,2 bis 1,3 eV und die Aktivierungsenergie fu¨r die Mobilita¨t ca. 0,6 eV.
5. Freie Lochpolaronen/ Freie Lo¨cher:
Durch Dotierung des LiNbO3 mit Mg, Zn, In etc. oberhalb der jeweiligen Grenz-
wertkonzentration la¨sst sich die Konzentration der VLi drastisch reduzieren oder
vollsta¨ndig eliminieren. In Abwesenheit von Lithium-Fehlstellen mu¨ssten optisch
angeregte Lo¨cher im Valenzband als freie Lo¨cher oder als freie kleine Lochpolaro-
nen mit ho¨herer Mobilita¨t zum Ladungstransport beitragen. Ensprechend wurde ein
starker Anstieg der Photoleitfa¨higkeit und sogar ein U¨bergang von Elektronenlei-
tung zur Lochleitung durch Dotierung mit Konzentrationen oberhalb von 7% Mg,
Zn oder In beobachtet [37, 196, 202]. Explizite Angaben zu Bindungsenergie oder
optischen Eigenschaften der freien Lochpolaronen sind dem Autor nicht bekannt.
Die Leitfa¨higkeit des LiNbO3 kann somit durch eine Summe der einzelnen polaroni-
schen Beitra¨ge wie folgt dargestellt werden:
σ(T ) = eNFP (T )µFP (T ) + eNGP (T )µGP (T ) + eNBP (T )µBP (T )
+eNGL(T )µGL(T ) + eNFL(T )µFL(T ) (3.4)
Hierbei bezeichnen NFPµFP , NGPµGP , NBPµBP NGLµGL und NFLµFL jeweils die Pro-
dukte aus Dichte und Mobilita¨t der freien Elektronpolaronen, der gebundenen Elektron-
polaronen, der Bipolaronen, der gebundenen Lochpolaronen und der freien Lochpolaro-
nen/Lo¨cher. Dieser Ausdruck ist recht kompliziert und soll kurz erla¨utert und passend zu
dem in dieser Arbeit untersuchten Material vereinfacht werden. Zuerst soll die Tempera-
turabha¨ngigkeit der einzelnen Polaronendichten diskutiert werden.
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Im abgedunkelten Zustand weist das System eine konstante durch Reduktion einge-
brachte Elektronendichte nd auf. Im thermischen Gleichgewicht werden diese Elektronen
in den einzelnen polaronischen Zusta¨nden vorliegen, so dass gilt:
nd = N
d
FP (T ) +N
d
GP (T ) +N
d
BP (T ) (3.5)
Die Verteilung der Elektronen auf die einzelnen polaronischen Zusta¨nde bei einer be-
stimmten Temperatur T kann gema¨ß den Gesetzen der Thermodynamik berechnet werden.
Fu¨r die detailierte Berechnung und Diskussion dieses Sachverhalts sei an dieser Stelle auf
den U¨bersichtsartikel von Schirmer et al. verwiesen [155]. Hier soll es fu¨r das qualitative
Versta¨ndnis genu¨gen, die aus der Theorie folgenden Dichten als Funktion der Temperatur
in Abbildung 3.5 zu betrachten. Bei tiefen Temperaturen liegen die meisten Elektronen im
energetisch tiefsten Zustand als Bipolaronen vor. Mit steigender Temperatur werden die
Bipolaronen zunehmend instabil und ab 250 K liegt ein merklicher Teil der Elektronen
als gebundene Polaronen vor. Mit weiter steigender Temperatur treten ab 500 K auch
zunehmend Elektronen als freie Polaronen auf.
Abbildung 3.5: Theoretisch berechnete Temperaturabha¨ngigkeit der einzelnen Elektronenpolaronen-
dichten in reduziertem und undotierten LiNbO3. NBP bezeichnet die Dichte der Bipolaronen, NGP
die Dichte der gebundenen Polaronen und NFP die Dichte der freien Polaronen. (Abbildung reprodu-
ziert aus [155])
Durch geeignete Beleuchtung werden in dem System zusa¨tzlich Photoelektronen an-
geregt, deren Dichte mit nph bezeichnet sei. Hier soll die Anregung von Elektronen aus
dem Valenzband in das Leitungsband diskutiert werden, so dass neben den Photoelek-
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tronen auch eine gleich große Dichte von Lo¨chern pph = nph entsteht. Die optisch in das
Leitungsband angeregten Elektronen fu¨hren zuerst als große Polaronen einen koha¨renten
Bandtransport aus und thermalisieren nach ca. 10−13 s zu kleinen Nb4+Nb-Polaronen [27,
150]. U¨ber die Dynamik der Thermalisation der photoinduzierten freien Lo¨cher zu Lochpo-
laronen sind dem Autor keine Studien bekannt, so dass hierzu keine definitiven Aussagen
getroffen werden ko¨nnen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Bildung der Loch-
polaronen nur unwesentlich langsamer abla¨uft, als im Fall der Elektronpolaronen. Da die
Thermalisierung der freien Ladungstra¨ger zu Polaronen auf einer derart kurzen Zeitskala
erfolgt, genu¨gt es, wenn fu¨r den Ladungstransport nur die Dichten der photoinduzierten
Polaronen betrachtet werden.
Da die photoinduzierte Dichte der freien Polaronen einen ho¨heren Wert aufweist als im
thermischen Gleichgewicht ohne Beleuchtung, findet ein U¨bergang dieser zu gebundenen
Polaronen und Bipolaronen statt. Desweiteren findet auch ein Einfang durch Fe3+-Defekte
statt. Die Rekombination mit den Lochpolaronen kann aus einem der Zwischenzusta¨nde
oder auch direkt erfolgen. Bei Temperaturen oberhalb der Debye-Temperatur, welche
in LiNbO3 als 300 K bis 600 K angegeben wird [62, 138, 210], findet der U¨bergang der
Elektronen von einem energetisch ho¨heren zu einem energetisch tieferen polaronischen Zu-
stand hauptsa¨chlich strahlungslos durch Multiphononen Prozesse statt. Die Lebensdauer








Die Temperaturabha¨ngigkeit der Lebensdauer bei Temperaturen unterhalb der Debye-
Temperatur ist wesentlich schwa¨cher und soll hier vernachla¨ssigt werden. Es existieren
einige experimentelle Arbeiten u¨ber die Temperaturabha¨ngigkeit der Lebensdauer von
photoinduzierten Polaronen in LiNbO3. So zeigten Messungen an mittels UV- oder Ro¨nt-
genstrahlung aus dem Valenzband angeregten Lochpolaronen in kupferdotiertem kongru-
entem LiNbO3 eine sehr schwache Temperaturabha¨ngigkeit der Lebensdauer unterhalb
von 280 K und thermisch aktiviertes Verhalten oberhalb von 280 K, mit Er = 0,54 eV und
τ0 = 2 ns [7]. Fu¨r photoinduzierte Lochpolaronen in magnesiumdotiertem kongruentem
LiNbO3 wurde zwischen 277 K und 360 K Er = 0,65 eV und τ0 = 0,3 ns gemessen [221].
Fu¨r optisch aus Fe2+-Defekten angeregte freie Elektronpolaronen wurde Er = 0,36 eV
und τ0 = 11 ps und fu¨r gebundene Polaronen Er = 0,39 eV und τ0 = 3 ps gemessen [78].
Nun soll die Temperaturabha¨ngigkeit der polaronischen Leitfa¨higkeit abgescha¨tzt wer-
den. Der U¨bersichtlichkeit halber und wegen des Bezugs zu den in dieser Arbeit durch-
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gefu¨hrten Messungen, soll dies am Beispiel von kongruentem und mit 5% Magnesium
dotiertem LiNbO3 bei optischer Interbandanregung geschehen. Durch die Magnesiumdo-
tierung existieren in diesem Fall keine Nb4•Li -Defekte und damit auch keine gebundenen
Polaronen und Bipolaronen. Die Anzahl der Elektronpolaronen im abgedunkelten Zustand
kann ebenfalls vernachla¨ssigt werden, da diese nur in reduzierten Kristallen in relevanter
Menge vorhanden sind. Aufgrund der hohen Lithium-Fehlstellen-Konzentration du¨rften
alle Lo¨cher als gebundene Lochpolaronen vorliegen. Bei konstanter Beleuchtung wird mit
einer Generationsrate Gph eine gleich große Anzahl von Elektronen und Lo¨chern angeregt.
Im stationa¨ren Fall kann die photoinduzierte Dichte der Polaronen als Nphi (T ) = G · τi(T )




































Da LiNbO3 eine hohe intrinsische und extrinsische Defektdichte aufweist, kann es
durchaus als ungeordneter Festko¨rper betrachtet werden, womit fu¨r Temperaturen un-
terhalb von ΘD/2 das Modell von Schnakenberg [161] angewandt werden kann. Die
Mobilita¨t kann dann durch die Gleichungen (2.27) und (2.28) beschrieben werden, was
im wesentlichen mit einer Verringerung der Hoppingenergie bei Temperaturen unterhalb
von ΘD/2 verbunden ist.
Da die Hoppingenergie der gebundenen Lochpolaronen mit EGLh = 0,6 eV mehr als
doppelt so groß ist wie die Hoppingenergie der freien Elektronpolaronen EFPh = 0,25 eV,
ist davon auszugehen, dass die gebundenen Lochpolaronen nicht wesentlich zum Ladungs-
transport beitragen.
3.2.5 Photogenerierte Ladungstra¨gerdichte bei konstanter Be-
leuchtung
Um einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Intensita¨t der Beleuchtung und der
daraus resultierenden Dichte der photogenerierten Ladungstra¨ger und damit der Photo-
leitfa¨higkeit zu erhalten, mu¨ssen die Ratengleichungen fu¨r die Generation und Rekombi-
nation der Ladungstra¨ger betrachtet werden. Im Folgenden sollen die Ratengleichungen
fu¨r die typischen Gegebenheiten in photorefraktiven Materialien wie LiNbO3 vorgestellt
werden. Die Diskussion der Ratengleichungen soll in Anlehnung an den U¨bersichtsartikel
von K. Buse [24] und unter der vereinfachenden Annahme eine homogenen Beleuchtung
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und eines homogenen Mediums erfolgen.
3.2.5.1 Direkte Anregung und Rekombination zwischen den Ba¨ndern
Im einfachsten Fall der direkten optischen Anregung der Elektronen aus dem Valenzband







I +Gdir −Rdirnp . (3.8)
Hierbei bezeichnet I die Lichtintensita¨t, hc
λ
die Photonenenergie, Sdir den Koeffizi-
enten fu¨r die direkte Band-Band-Anregung, Gdir die thermische Generationsrate fu¨r die
Band-Band-Anregung und Rdir die Rate fu¨r die direkte Elektron-Loch-Rekombination.
Die Dichte der Elektronen n und der Lo¨cher p setzt sich folgendermaßen aus den jeweiligen
Dichten im abgedunkelten Zustand nd, pd und den photogenerierten Ladungstra¨gerdichten
nph, pph zusammen:
n = nd + nph , (3.9)
p = pd + pph . (3.10)
Im Fall von nicht reduziertem LiNbO3 ko¨nnen die thermische Generationsrate und
die Ladungstra¨gerdichten im abgedunkelten Zustand vernachla¨ssigt werden und Glei-






I −Rdirnphpph . (3.11)
Bei direkter optischer Anregung u¨ber die Bandlu¨cke gilt fu¨r die photogenerierten La-
dungstra¨gerdichten:
nph = pph , (3.12)
womit sich die Ratengleichung im stationa¨ren Fall vereinfachen la¨sst zu:
∂nph
∂t
= 0 = Sdir
λ
hc
I −Rdirn2ph , (3.13)










Fu¨r die Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit ergibt sich somit:
σph ∝ I1/2 . (3.15)
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3.2.5.2 Rekombination u¨ber eine tiefe Sto¨rstelle: Das Ein-Zentrum-Modell
Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Generation und Rekombination von Ladungstra¨gern
im Ein-Zentrum-Modell bei Beleuchtung mit Photonenenergien kleiner (a) und gro¨ßer (b) als der
Bandlu¨cke.
Ein ha¨ufig fu¨r LiNbO3 und andere photorefraktive Materialien diskutiertes Modell
ist das Ein-Zentrum-Modell. Dieses Modell soll zuerst fu¨r eine Beleuchtung mit Photo-
nenenergien kleiner als der Bandlu¨cke betrachtet werden [siehe Abb. 3.6(a)]. Die optische
und thermische Anregung von Elektronen in das Leitungsband findet hierbei aus gefu¨llten
Sto¨rstellen mit der optischen Generationsrate S1
λ
hc
I bzw. der thermischen Generations-
rate G1 statt. Die Rekombination der Elektronen mit leeren Sto¨rstrellen findet mit der














Damit kann folgende Ratengleichung aufgestellt werden:
∂N−1
∂t















Ein typischer Kandidat fu¨r diese tiefen Sto¨rstellen wa¨ren in LiNbO3 die Fe
2+/3+-
Defekte. Da die Aktivierungsenergie fu¨r die thermische Anregung von Elektronen aus
den Fe2+-Defekten in das Leitungsband zwischen 1,1 eV und 1,8 eV liegt [11, 197, 215],
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kann die thermische Generationsrate G1 vernachla¨ssigt werden und die Photoleitfa¨higkeit
wu¨rde folgende Abha¨ngigkeit von der Lichtintensita¨t zeigen:
σph ∝ I . (3.19)
Eine Erweiterung des Ein-Zentrum-Modells fu¨r Beleuchtung mit Photonenenergien
gro¨ßer als der Bandlu¨cke wurde von Montemezzani et al. [126] diskutiert. Das Prinzip
ist in Abbildung 3.6(b) dargestellt. Zur Bestimmung der photogenerierten Elektronen-
























1 −R1N−1 p−Rdirnp . (3.22)
Diese Gleichungen sind nur numerisch lo¨sbar, so dass die Abha¨ngigkeit der Ladungs-
tra¨gerdichten von der Lichtintensita¨t an dieser Stelle nur qualitativ erfolgen soll. Im Grenz-
fall kleiner Lichtintensita¨t und damit nph  N1 dominiert die Rekombination u¨ber die
Sto¨rstellen und es ergibt sich wie im Fall der Beleuchtung mit Photonenenergien unterhalb
der Bandlu¨cke eine lineare Abha¨ngigkeit der Ladungstra¨gerdichte von der Lichtintensita¨t.
Fu¨r die Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit ergibt sich wieder:
σph ∝ I . (3.23)
Im Grenzfall großer Lichtintensita¨t und damit nph, pph  N1 dominiert die direkte
Elektron-Loch-Rekombination und fu¨r die Ladungstra¨gerdichten und die Photoleitfa¨hig-
keit ergibt sich:









σph ∝ I1/2 . (3.25)
Fu¨r Lichtintensita¨ten zwischen diesen beiden Grenzfa¨llen weist die Photoleitfa¨higkeit
eine sublineare Intensita¨tsabha¨ngigkeit auf:
σph ∝ Ix mit 1/2 < x < 1 . (3.26)
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Generation und Rekombination von Elektronen im Zwei-
Zentren-Modell bei Beleuchtung mit Photonenenergien kleiner als der Bandlu¨cke.
3.2.5.3 Das Zwei-Zentren-Modell
Um die experimentell beobachteten nichtlinearen Intensita¨tsabha¨ngigkeiten von photo-
generierten Ladungstra¨gerdichten in verschiedenen photorefraktiven Materialien zu er-
kla¨ren [24, 26, 81] wurde das Ein-Zentrum-Modell um eine flache Sto¨rstelle erweitert. Das
Prinzip dieses so genannten Zwei-Zentren-Modells bei Beleuchtung mit Photonenenergien
kleiner als der Bandlu¨cke ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Die gefu¨llten flachen Sto¨rstellen
N−2 fungieren auch hier als Quelle fu¨r die thermische G2 und optische S2I Elektronen-
generation und die Rekombination mit den leeren Sto¨rstellen N02 findet mit der Rate R2
statt. Fu¨r die thermische Generationsraten der beiden Sto¨rstellen gilt:
G1  G2 . (3.27)
Die Besetzungsdichten der Sto¨rstellen ergeben sich aus folgenden Gleichungen:
∂N−1
∂t














2 = NC = konst. , (3.30)
N−1 +N
0
1 = N1 , (3.31)
N−2 +N
0
2 = N2 . (3.32)
Durch Gleichung (3.30) wird die Bedingung der Ladungserhaltung gewa¨hrleistet. Im
Fall von LiNbO3 wurde das gebundene Elektronenpolaron Nb
4+
Li als flache Sto¨rstelle dis-
kutiert [26], die Besetzungsdichten N−1 und N
−
2 im abgedunkelten Zustand und damit NC
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wu¨rden somit vom Reduktionsgrad des Kristalls abha¨ngen.
Im stationa¨ren Fall lassen sich die Gleichungen (3.28) bis (3.32) nach der Elektronen-
dichte auflo¨sen:
n = − g1
2R1
N2 −NC























g1 = G1 + S1
λ
hc




Fu¨r die Intensittasabha¨ngigkeit der Elektronendichte und damit der Photoleitfa¨higkeit
in Gleichung (3.33) ko¨nnen folgende drei Fa¨lle unterschieden werden:
1. λ
hc
I  G2/S2 und λhcI  G1/S1:
Fu¨r kleine Lichtintensita¨ten kann die optische Anregung von Elektronen aus der
flachen Sto¨rstelle im Vergleich zur thermischen Generation vernachla¨ssigt werden
und fu¨r die Photoleitfa¨higkeit gilt wie im Ein-Zentrum-Modell:




Die ionisierten flachen Sto¨rstellen fungieren als zusa¨tzliche Fallen fu¨r die Photoelek-
tronen, wodurch die Konzentration der photogenerierten Elektronen nicht linear mit
der Lichtintensita¨t ansteigt:
σph ∝ Ix mit x < 1 . (3.36)
3. λ
hc
I  G2/S2 und λhcI  G1/S1:
Die thermische Generation kann fu¨r beide Sto¨rstellen im Vergleich zur optischen
Generation vernachla¨ssigt werden, wodurch der Unterschied zwischen den beiden
Sto¨rstellen wegfa¨llt und sich effektiv ein Ein-Zentrum-Modell ergibt. Fu¨r die Pho-
toleitfa¨higkeit gilt entsprechend:
σph ∝ I . (3.37)
Eine Behandlung der Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit bei Beleuchtung
mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke wu¨rde analog zum Ein-Zentrum-Modell
erfolgen, die Berechnungen wa¨ren allerdings auch hier nur numerisch mo¨glich. Wie im Ein-
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Zentrum-Modell, ist auch im Zwei-Zentren-Modell mit direkten Band-Band-U¨berga¨ngen
fu¨r kleine Lichtintensita¨ten qualitativ keine Abweichung von dem Verhalten bei Anre-
gung mit Photonenenergien kleiner als der Bandlu¨cke zu erwarten. Bei ho¨heren Lichtin-
tensita¨ten wu¨rde die direkte Generation und Rekombination von Elektronen und Lo¨chern
dominieren und es wu¨rde sich eine Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit wie in
Gleichung (3.15) ergeben.
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3.3 Verwendete LiNbO3-Proben
In dieser Arbeit wurden mit 5 mol% Magnesium dotierte und undotierte kongruente
LiNbO3 z-cut Einkristalle untersucht. Die magnesiumdotierten Proben wurden mit einem
Glasschneider aus dem selben 300 µm dicken Wafer von Yamaju Ceramics Co. Ltd. ge-
schnitten, wobei die einzelnen Proben ca. 5 x 5 mm2 groß und von unregelma¨ßiger Form
waren. Fu¨r die Messungen des photoinduzierten Ladungstransports wurde eine eindoma¨ni-
ge Probe und zwei mehrdoma¨nige Proben pra¨pariert. Die eindoma¨nige Probe diente als
Referenz, um den Beitrag des Volumekristalls von dem der Doma¨nenwa¨nde in den mehr-
doma¨nigen Proben trennen zu ko¨nnen. Die Referenzprobe bedurfte keiner weiteren Be-
handlung, da der Wafer bereits vollsta¨ndig gepolt war.
Um eine mo¨glichst große Anzahl von entgegengesetzt polarisierten Doma¨nen und da-
mit Doma¨nenwa¨nden in den Proben zu erhalten, wurden diese mit flu¨ssigen Elektroden
aus einer 0,5 %igen NaCl-Lo¨sung kontaktiert und durch Anlegen von mehreren Hochspan-
nungspulsen teilweise umgepolt. Hierbei wurde zuerst durch einen langen Spannungspuls
ein großer Bereich der urspru¨nglichen c+-Doma¨ne zu einer c−-Doma¨ne umgepolt. Anschlie-
ßend wurden mehrere kurze Spannungspulse (0,1-0,5 s) angelegt, wodurch ein große An-
zahl von kleineren c+-Doma¨nen in der c−-Doma¨ne entstanden. Die verwendete Spannungs-
amplitude der Pulse betrug 1,9 kV, was bei einer Probendicke von 300 µm einer Feldsta¨rke
von 6,4 kV/mm entspricht. Schro¨der et al. konnten mit Piezoresponse-Kraftmikroskopie
an derart gepolten Kristallen zeigen, dass die Doma¨nen entlang der z-Achse durch den
gesamten Kristall gehen und dass die Doma¨nenwa¨nde um durchschnittlich α = 0,225◦
gegen die z-Achse geneigt und damit geladen sind [162].
Um fu¨r die Messungen der Photoleitfa¨higkeit einen mo¨glichst guten elektrischen Kon-
takt bei gleichzeitiger Lichtdurchla¨ssigkeit zu erhalten, wurden die Proben beidseitig mit
Elektroden aus 1 nm Chrom und 10 nm Gold bedampft, wobei die Chromschicht zur
Verbesserung der Haftung der daru¨berliegenden Goldschicht diente. Der Durchmesser der
kreisfo¨rmigen Elektroden betrug 2,3 mm und die Bedampfung erfolgte durch eine Schat-
tenmaske in einem auf ca. 10−6 mbar evakuierten Rezipienten.
In Abbildung 3.8 sind lichtmikroskopische Bilder der mehrdoma¨nigen Proben 2 und
3 dargestellt. Die einzelnen Doma¨nenwa¨nde sind als dunkle Linien erkennbar und es ist
ersichtlich, dass wa¨hrend der Polung Doma¨nen verschiedener Form und Gro¨ße entstan-
den sind. Die Aufnahme erfolgte im Durchlicht bei leicht defokussierter Probe. Fu¨r eine
detailierte Abhandlung zur Entstehung des Doma¨nen- und Doma¨nenwandkontrasts in
lichtmikroskopischen Abbildungen von LiNbO3 sei hier auf die Dissertation von Alexan-
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Abbildung 3.8: Lichtmikroskopische Aufnahmen der mehrdoma¨nigen Probe 2 (a) und Probe 3 (b).
Der große dunkle Kreis ist hierbei die Cr/Au-Elektrode und die unregelma¨ßigen dunklen Linien die
Doma¨nenwa¨nde. Die c+- und c−-Doma¨nen sind entsprechend gekennzeichnet.
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der Haußmann verwiesen [75].
Ein Vergleich der Proben 2 und 3 ergibt, dass die Probe 2 eine ho¨here Dichte von c+-
Doma¨nen in der großen c−-Doma¨ne aufweist als die Probe 3. Auch sind diese c+-Doma¨nen
in Probe 2 im Mittel gro¨ßer als in Probe 3. Die Messung der La¨nge der Doma¨nenwa¨nde
unter den Cr/Au-Elektroden wurde durch Nachmessen der Doma¨nenkonturen in den licht-
mikroskopischen Aufnahmen mit einem Bildbearbeitungsprogramm vorgenommen und
ergab fu¨r die Probe 2 84,7 mm und fu¨r die Probe 3 29,5 mm.
Desweiteren wurde eine Probe aus undotiertem LiNbO3 untersucht, in welcher durch
zehnstu¨ndiges Ausheizen bei 1100◦C eine Doma¨nenkonfiguration erreicht wurde, wie sie
in Abbildung 3.9 skizziert ist. Ein mikroskopisches Modell fu¨r eine derartige thermisch
induzierte Polarisationsumkehr kann in der Arbeit von Kugel et al. [107] gefunden wer-
den. An dieser Stelle ist die Tatsache interessant, dass in dieser Probe eine einzelne,
durchga¨ngige und stark geladene Head-to-Head-Doma¨nenwand ausgebildet wurde. PFM
Messungen an solchen Proben haben gezeigt, dass die Doma¨nenwand nicht gleichma¨ßig
und gerade mit einem Neigungswinkel α = 90◦ gegen die z-Achse verla¨uft, sondern lokale
Schwankungen des Neigungswinkels aufweist [162]. Diese Doma¨nenwand soll im Hinblick
auf ihre photoinduzierten elektronischen Transporteigenschaften untersucht werden. Die
Kontaktierung erfolgte bei dieser Probe mit Silberleitlack an den Stirnseiten.
Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Probe 4. Die Polarisation der u¨bereinander liegenden
Doma¨nen ist durch rote Pfeile gekenzeichnet. Durch diese Anordnung entsteht eine maximal geladene
Doma¨nenwand.
Die einzelnen Proben sind in Tabelle 3.1 aufgeza¨hlt und sollen im Folgenden als Probe
1 bis Probe 4 bezeichnet werden.
In Abbildung 3.10 ist der optische Absorptionskoeffizient der verwendeten Proben dar-
gestellt. Die Messung erfolgte mit einem Spektrophotometer UV-3100 von Shimadzu. Die
Eindringtiefe, definiert als die Tiefe bei der die einfallende Lichtintensita¨t auf e−1 abge-
sunken ist, bei Beleuchtung mit Licht der hauptsa¨chlich verwendeten Wellenla¨nge 300 nm
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Probe Mg-Dotierung
1 5 mol% eindoma¨nig
2 5 mol% mehrdoma¨nig
3 5 mol% mehrdoma¨nig
4 keine einzelne DW
Tabelle 3.1: Verwendete LiNbO3-Proben
Abbildung 3.10: Optischer Absorptionskoeffizient der verwendeten undotierten und mit 5 mol% MgO
dotierten kongruenten LiNbO3-Proben im Bereich der Absorptionskante (reproduziert aus [75]).
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betra¨gt fu¨r das mit Magnesium dotierte LiNbO3 39 µm. Die Absorptionskante des undo-
tierten LiNbO3 liegt bei la¨ngeren Wellenla¨ngen als fu¨r das magnesiumdotierte Material,
so dass der Absorptionkoeffizient im ersten Fall nur bis 310 nm zuverla¨ßig messbar war.
Entsprechend wird die Eindringtiefe in dem undotierten Material bei 300 nm wesentlich
geringer ausfallen als 39 µm. Zwischen den eindoma¨nigen und mehrdoma¨nigen magne-
siumdotierten Proben konnte kein Unterschied im Absorptionskoeffizienten festgestellt
werden.
3.4 Messaufbau
Abbildung 3.11: Schematische Darstellung der Probenkontaktierung: (a) Seitenansicht, (b) Ansicht von
oben. Die Cr/Au Elekroden sind gelb und die Schutzelektrode aus Silberleitlack blau dargestellt. Die
Beleuchtung erfolgte senkrecht zur Probenoberfla¨che von oben durch die semitransparente Cr/Au-
Elektrode.
Fu¨r die Messungen des photoinduzierten Ladungstransports in den LiNbO3-Proben
wurde der in Abschnitt 2.5.1 beschriebene Messaufbau verwendet, wobei alle Messungen
in dem Flu¨ssigstickstoff-Kryostaten erfolgten. Die Kontaktierung der Proben 1 bis 3 ist in
Abbildung 3.11 dargestellt. Die Spannung wurde an der unteren Cr/Au-Elektrode angelegt
und der Strom an der oberen Elektrode abgegriffen. Um zu vermeiden, dass Leckstro¨me
entlang der Probenoberfla¨che den Messstrom beeinflussen, wurde um die obere Cr/Au-
Elektrode eine durchga¨ngige Elektrode aus Silberleitlack angebracht und auf Massepoten-
tial gesetzt. Zur Strommessung und als Spannungsquelle wurde das Elektrometer 6517B
von Keithley Instruments Inc. verwendet.
Die Beleuchtung erfolgte senkrecht auf die obere Probenoberfla¨che (urspru¨nglich c+-
Doma¨ne). Auch hier wurde der Photonenfluss fu¨r die Messungen mit verschiedenen Wel-
lenla¨ngen konstant gehalten. Hierzu musste neben der spektralen Abha¨ngigkeit der Trans-
mission des optischen Aufbaus auch die Transmission der Cr/Au-Elektroden beru¨cksich-
tigt werden. Um die Transmission der Cr/Au-Elektrode zu messen, wurde eine solche
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Abbildung 3.12: Spektrale Abha¨ngigkeit der Transmission der 1 nm Cr/ 10 nm Au-Elektrode.
Elektrode auf ein 300µm dickes Quarzglaspla¨ttchen gedampft und die Transmission mit
einem Spektrophotometer UV-3100 von Shimadzu gemessen. Die gemessene Transmission
ist in Abbildung 3.12 dargestellt.
Abbildung 3.13: Schematische Darstellung der Kontaktierung der Probe 4 fu¨r die Messungen des Wi-
derstands.
Die Kontaktierung der Probe 4 fu¨r die Messung des Widerstands ist in Abbildung 3.13
dargestellt. Die Probe wurde an den Stirnseiten mit Silberleitlack kontaktiert und die
Beleuchtung erfolgte senkrecht zu der mehrdoma¨nigen Probenrandfla¨che. Fu¨r die Wider-
standsmessung wurde auch hier das Elektrometer 6517B von Keithley Instruments Inc.
verwendet.
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3.5 Messergebnisse
3.5.1 Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit
Abbildung 3.14: (a) Arrhenius-Auftragung der Photoleitfa¨higkeit der Proben 1 bis 3 bei Beleuchtung
mit Licht der Intensita¨t 130 µW/mm2 und der Wellenla¨nge 300 nm. (b) Arrhenius-Auftragung der
Dunkelleitfa¨higkeit der mehrdoma¨nigen Proben 2 und 3.
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In Abbildung 3.14(a) ist die Arrhenius-Auftragung der Photoleitfa¨higkeit der ein-
doma¨nigen Probe 1 und der mehrdoma¨nigen Proben 2 und 3 unter Beleuchtung mit Licht
der Intensita¨t 130 µW/mm2 und der Wellenla¨nge 300 nm dargestellt, wobei der Beitrag
des pyroelektrischen Stroms fu¨r die dargestellten Messwerte bereits korrigiert wurde (sie-
he Abschnitt 3.5.2). Die Photoleitfa¨higkeit der mehrdoma¨nigen Proben ist im gesamten
Temperaturbereich mindestens eine Gro¨ßenordnung gro¨ßer als die Photoleitfa¨higkeit der
eindoma¨nigen Probe. Den AFM-Messungen von Schro¨der et al. [162] kann entnommen
werden, dass die Photoleitfa¨higkeit in den mehrdoma¨nigen LiNbO3-Proben o¨rtlich stark
auf den Bereich der Doma¨nenwa¨nde konzentriert ist. Um den Beitrag der Leitfa¨higkeit
der Doma¨nenwa¨nde in den vorliegenden Messungen zu bestimmen, kann die Leitfa¨hig-
keit der mehrdoma¨nigen Proben als eine Parallelschaltung aus dem Probenvolumen σV
und den Doma¨nenwa¨nden sDW gedacht werden. σV kann aufgrund der geringen Dicke
(< 10 nm) der Doma¨nenwa¨nde mit der Leitfa¨higkeit der Probe 1 gleichgesetzt werden. Aus
der Leitfa¨higkeit der eindoma¨nigen Probe σ1 und der Leitfa¨higkeit der mehrdoma¨nigen
Probe σ2 kann der reine Beitrag der Doma¨nenwa¨nde berechnet werden als: sDW = σ2−σ1.
In Abbildung 3.15 ist der berechnete Wert der Doma¨nenwandleitfa¨higkeit der Probe 2 im
Vergleich zur gesamten Leitfa¨higkeit der Probe 2 und der Leitfa¨higkeit der Probe 1 dar-
gestellt. Aus diesem Vergleich ist ersichtlich, dass die Leitfa¨higkeit der mehrdoma¨nigen
Proben im gesamten Temperaturbereich durch die Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde be-
stimmt wird.
Die Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit im abgedunkelten Zustand konnte nur
fu¨r die mehrdoma¨nigen Proben zuverla¨ssig gemessen werden, da sie im Fall der ein-
doma¨nigen Probe zu klein war. Die Arrhenius-Auftragung dieser Messwerte ist in Ab-
bildung 3.14(b) dargestellt. Die Dunkelleitfa¨higkeit von Probe 2 wies in wiederholten
Messungen ein sehr starkes Rauschen auf und war stets u¨ber zwei Gro¨ßenordnungen klei-
ner als die der Probe 3. Dies ist erstaunlich, da die Proben aus demselben Wafer stammen
und auf die gleiche Art gepolt wurden. Die Ursache fu¨r diesen Unterschied liegt ho¨chst-
wahrscheinlich in der stochastischen Natur der Doma¨nenformen und Gro¨ßen.
Bei 300 K und angelegter Messspannung von 10 V konnte ein Strom von ca. 100 fA
durch die eindoma¨nige Probe geleitet werden. Dies liegt an der Grenze des noch Messbaren
und entspricht einer Dunkelleitfa¨higkeit von σd1 = 7,22 · 10−15Ω−1cm−1, was sich mit den
Literaturwerten von 10−15 bis 10−18 Ω−1cm−1 deckt [209, 197]. Die Dunkelleitfa¨higkeit
der mehrdoma¨nigen Proben bei 300 K betra¨gt fu¨r die Probe 2 σd2 = 4,8 · 10−11 Ω−1cm−1
und fu¨r die Probe 3 σd3 = 1,3 · 10−9 Ω−1cm−1. Aus dem Vergleich dieser Werte mit σd1 ist
offensichtlich, dass auch im abgedunkelten Zustand der Ladungstransport im wesentlichen
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Abbildung 3.15: Vergleich der Leitfa¨higkeiten der eindoma¨nigen Probe 1 und der mehrdoma¨nigen Probe
2. Der berechnete Beitrag der Doma¨nenwa¨nde zum Ladungstransport ist im gesamten Temperatur-
bereich dominierend.
nur durch die Doma¨nenwa¨nde stattfindet.
Fu¨r die Berechnung der Leitfa¨higkeitswerte aus dem gemessenen Strom und der ange-
legten Sapannung wurden die geometrischen Abmessungen der Proben (Kontaktfla¨che =
4,15 mm2 und Probendicke = 0,3 mm) herangezogen. Da im Fall der mehrdoma¨nigen Pro-
ben der Ladungstransport nur durch die Doma¨nenwa¨nde stattfindet, muss fu¨r die Berech-
nung der spezifischen Doma¨nenwandleitfa¨higkeit die Oberfla¨che der Doma¨nenwa¨nde statt
der gesamten Kontaktfla¨che benutzt werden. Durch Ausmessen der Doma¨nenwandla¨nge
in den lichtmikrokopischen Aufnahmen (siehe Abbildung 3.8) konnte diese fu¨r die Probe
2 mit 84,7 mm und fu¨r die Probe 3 mit 29,5 mm abgescha¨tzt werden. Fu¨r Head-to-Head-
Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3 wurde berechnet, dass die Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde
in einem Bereich der Breite 20 nm um die Doma¨nenwa¨nde konzentriert ist [47]. Damit
ergibt sich fu¨r die effektive Oberfla¨che der Doma¨nenwa¨nde in der Probe 2 17 · 10−6cm2
und in der Probe 3 6 · 10−6cm2. Die spezifischen Leitfa¨higkeitswerte der Doma¨nenwa¨nde
in der Probe 2 sind folglich um den Faktor 2450 und in der Probe 3 um den Faktor 7034
gro¨ßer als die in Abbildung 3.14 dargestellten Werte.
Ein Vergleich der Volumenleitfa¨higkeit der Probe 1 mit der Doma¨nenwandleitfa¨higkeit
der mehrdoma¨nigen Proben ergibt:
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• Dunkelleitfa¨higkeit bei 300 K:
Probe 1: σd1 = 7,22 · 10−15Ω−1cm−1
Probe 2: σDWd2 = 1,2 · 10−7Ω−1cm−1
Probe 3: σDWd3 = 0,9 · 10−5Ω−1cm−1
Die Doma¨nenwa¨nde sind also im Fall der Probe 2 8 Gro¨ßenordnungen und im Fall
der Probe 3 10 Gro¨ßenordnungen leitfa¨higer als das Kristallvolumen.
• Photoleitfa¨higkeit bei 300 K:
Probe 1: σ1 = 4 · 10−10Ω−1cm−1
Probe 2: σDW2 = 4,2 · 10−6Ω−1cm−1
Probe 3: σDW3 = 2,1 · 10−5Ω−1cm−1
Die Doma¨nenwa¨nde sind also im Fall der Probe 2 4 Gro¨ßenordnungen und im Fall
der Probe 3 5 Gro¨ßenordnungen leitfa¨higer als das Kristallvolumen.
Damit ist die gemessene Steigerung der Doma¨nenwandleitfa¨higkeit im Vergleich zur
Volumenleitfa¨higkeit um einiges gro¨ßer als die Vorhersagen aus Modellrechnungen. Diese
geben fu¨r LiNbO3 einen Unterschied zwischen der Volumenleitfa¨higkeit und der Leitfa¨hig-
keit geladener 180◦ Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde von nur einer Gro¨ßenordnung fu¨r α =
4,5◦ und drei Gro¨ßenordnungen fu¨r α = 90◦ an [47].
Um eine Aussage u¨ber die Natur der fu¨r den Ladungstransport in den Doma¨nenwa¨nden
verantwortlichen Ladungstra¨ger treffen zu ko¨nnen, soll die Temperaturabha¨ngigkeit der
Leitfa¨higkeit genauer betrachtet werden. Die Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit
la¨sst sich nicht im gesamten Temperaturbereich von 80 K bis 300 K durch ein einfa-
ches thermisch aktiviertes Hopping-Modell darstellen. Im beleuchteten Zustand weisen
alle drei Proben ein Maximum der Leitfa¨higkeit auf. Dieses liegt bei der eindoma¨nigen
Probe bei 330 K und bei den mehrdoma¨nigen Proben bei 235 K. Unterhalb dieses Maxi-
mums la¨sst sich die Leitfa¨higkeit aller drei Proben in drei Temperaturintervalle einteilen
und in diesen Intervallen durch das Modell des nicht adiabatischen Polaronhoppings dar-
stellen, wobei allerdings auch adiabatisches Polaronhopping oder ein simples thermisch
aktiviertes Verhalten eine zufriedenstellende Beschreibung liefern wu¨rde. Allen drei Pro-
ben ist gemeinsam, dass die Hoppingenergie unterhalb des Leitfa¨higkeitsmaximums bei
ca. 110 meV liegt. Mit sinkender Temperatur steigt die Hoppingenergie auf ca. 170 meV
und sinkt mit weiter sinkender Temperatur wieder auf ca. 130 meV ab. Im abgedunkelten
Zustand la¨sst sich die Leitfa¨higkeit zwischen 310 K und 250 K durch nichtadiabatisches
Polaronhopping mit einer Hoppingenergie von 126 meV fu¨r die Probe 2 und 151 meV fu¨r
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die Probe 3 darstellen. Bei tieferen Temperaturen sinkt die Hoppingenergie auf 106 meV
im Fall der Probe 3 und im Fall der Probe 2 erlaubt das starke Rauschen keine zuverla¨ssi-
ge Auswertung. Die Hoppingenergien und die zugeho¨rigen Temperaturintervalle sind in
Tabelle 3.2 zusammengefasst.
Die gemessenen Hoppingenergien der Ladungstra¨ger in den Proben 1 bis 3 nehmen un-
abha¨ngig von Beleuchtung und Vorhandensein von Doma¨nenwa¨nden sehr a¨hnliche Werte
an. Ein Vergleich dieser Werte mit den Hoppingenergien der in Abschnitt 3.2.4 besproche-
nen Polaronen legt nahe, dass es sich bei den Ladungstra¨gern um freie Elektronpolaronen
handelt, fu¨r deren Hoppingenergie in der Literatur Werte zwischen 160 meV und 250 meV
angegeben wurden [106, 155, 212].
Abbildung 3.16: Probe 4: Arrhenius-Auftragung der photoinduzierten Doma¨nenwandleitfa¨higkeit bei
Beleuchtung mit Licht der Intensita¨t 130 µW/mm2 und der Wellenla¨nge 300 nm.
Als na¨chstes soll die Photoleitfa¨higkeit von Probe 4 betrachtet werden. Diese Probe
entha¨lt eine einzige maximal geladene (α ≈ 90◦) 180◦-Doma¨nenwand. Aufgrund des gro¨ße-
ren Kontaktabstandes und weil aufgrund der Doma¨nenwandgeometrie nicht zu befu¨rchten
war, dass eine zu hohe Messspannung die Doma¨nenwand verschieben ko¨nnte, wurde mit
einer Messspannung von 100 V gemessen. Auch bei dieser Probe kann aus den AFM-
Messungen von Schro¨der et al. [162] geschlossen werden, dass der Ladungstransport
nur durch die Doma¨nenwand stattfindet. Deshalb wurde auch hier die Leitfa¨higkeit der
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Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4
300 nm 300 nm dunkel 300 nm dunkel 300 nm
312-242 K 305-250 K 315-233 K 282-238 K
108 meV 126 meV 151 meV 276 meV
228-170 K 195-170 K 208-174 K 217-81 K 231-198 K
171 meV 120 meV 107 meV 106 meV 206 meV
157-108 K 150-125 K 160-128 K 198-110 K
127 meV 180 meV 167 meV 86 meV
119-95 K 121-95 K
141 meV 114 meV
Tabelle 3.2: Durch Auswertung der Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit der Proben 1 bis 4 unter
Annahme von nicht adiabatischem Polaronhopping bestimmte Aktivierungsenergien.
gesamten Probe mit der Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwand gleichgesetzt und die Doma¨nen-













In Abbildung 3.16 ist die Arrhenius-Auftragung der photoinduzierten Doma¨nenwand-
leitfa¨higkeit der Probe 4 dargestellt. Die Beleuchtung erfolgte bei einer Wellenla¨nge von
300 nm und mit der Intensita¨t 130 µW/mm2. Die Photoleitfa¨higkeit steigt von 340 K
bis 300 K exponentiell an und nimmt bei ca. 300 K ein Maximum von σDW4 = 1,4 ·
10−6 Ω−1cm−1 an. Unterhalb von 300 K sinkt die Leitfa¨higkeit wieder exponentiell ab
und la¨sst sich durch nichtadiabatisches Polaronhopping darstellen. Die Hoppingenergie
betra¨gt hierbei zwischen 282 K und 238 K 276 meV, sinkt ab 231 K auf 206 meV und
ab 198 K auf 86 meV ab. Die bestimmten Hoppingenergien sind ebenfalls in Tabelle 3.2
aufgelistet. Im Vergleich zu den Hoppingenegien in den Mg-dotierten Proben, ist die Hop-
pingenergie in Probe 4 oberhalb von 200 K deutlich ho¨her, aber immer noch mit einem
Ladungstransport durch freie Elektronpolaronen vereinbar.
Es bleibt noch zu kla¨ren, warum die Photoleitfa¨higkeit in allen 4 Proben ein Ma-
ximum aufweist, ab dem die Leitfa¨higkeit mit steigender Temperatur sinkt. Da dieser
Effekt im abgedunkelten Zustand nicht zu beobachten war, muss er mit einer Eigen-
schaften der photogenerierten Ladungstra¨ger zusammenha¨ngen. Wie in Abschnitt 3.2.4
erla¨utert wurde, unterliegen die photogenerierten Polaronen einer Rekombination, wo-
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Probe 1 Probe 2 Probe 4
300 nm 300 nm 300 nm
Temperaturintervall 354-342 K 315-271 K 340-311 K
EFPh − Er -102 meV -118 meV -351 meV
Er 273 meV 298 meV 627 meV
Tabelle 3.3: Aktivierungsenergien der Lebensdauer photogenerierter Ladungstra¨ger laut Gleichung (3.6)
und (3.38).
bei die Lebensdauer oberhalb der Debye-Temperatur ein thermisch aktiviertes Verhalten
gema¨ß Gleichung (3.6) zeigt. Eine exponentielle Zunahme der Lebensdauer der photo-
generierten Ladungstra¨ger mit sinkender Temperatur fu¨hrt zu einer exponentiellen Zu-
nahame der photogenerierten Ladungstra¨gerkonzentration. Unter Beru¨cksichtigung die-
ser Temperaturabha¨ngigkeit der photogenerierten Ladungstra¨gerkonzentration wurde in
Gleichung (3.7) ein Ausdruck fu¨r die Photoleitfa¨higkeit als Funktion der Temperatur ge-
geben. Dieser Ausdruck kann fu¨r die Auswertung der Messdaten vereinfacht werden, da
die gemessene Leitfa¨higkeit durch das Hopping von freien Elektronpolaronen bestimmt
wird. Damit ergibt sich fu¨r die Temperaturabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit oberhalb
des Leitfa¨higkeitsmaximums:








Die gemessene Photoleitfa¨higkeit bei Temperaturen oberhalb des Leitfa¨higkeitsmaxi-
mums la¨sst sich fu¨r die Proben 1, 2 und 4 sehr gut durch die Funktion (3.38) anpassen.
Fu¨r die Probe 3 gestaltete sich diese Auswertung schwierig, da hier die Dunkelleitfa¨hig-
keit nur unwesentlich kleiner als die Photoleitfa¨higkeit ist. Aus den so bestimmten Werten
fu¨r EFPh −Er la¨sst sich mit der vorher bestimmten Hoppingenergie der freien Elektronen
aus Tabelle 3.2 die Aktivierungsenergie der Lebensdauer Er berechnen. Die Werte fu¨r
EFPh − Er und Er sind in Tabelle 3.3 dargestellt.
Fu¨r die Probe 1 und 2 betra¨gt Er 273 meV und 298 meV. Diese Werte sind vergleichbar
mit der optisch bestimmten Aktvierungsenergie Er = 360 meV fu¨r die Rekombination von
freien Elektronpolaronen mit Fe3+-Defekten in magnesiumdotiertem LiNbO3 [78]. Diese
U¨bereinstimmung ko¨nnte darauf hindeuten, dass die Rekombination der photogenerier-
ten Elektronen und Lo¨cher in den Proben 1 und 2 indirekt u¨ber ein Eisen-Zwischenniveau
stattfindet. U¨ber den Eisengehalt in diesen Proben kann keine quantitative Aussage getrof-
fen werden, aber es ist davon auszugehen, dass einige ppm Eisenverunreinigung vorhanden
sind.
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Fu¨r die Probe 4 wurde Er = 627 meV bestimmt. Vergleichbare Werte wurden fu¨r die
Rekombination von durch Interbandanregung photogenerierten Elektronen und Lo¨chern
in Cu-dotiertem kongruentem LiNbO3 (Er = 540 meV) [7] und in Mg-dotiertem kongru-
entem LiNbO3 (Er = 650 meV) [221] beobachtet. Die fehlende Magnesiumdotierung in
Probe 4 kann von daher nicht den Unterschied in der Aktivierungsenergie im Vergleich
zu den Proben 1 und 2 erkla¨ren. Mo¨glicherweise liegt in Probe 4 eine geringere Eisen-
verunreinigung vor als in den Proben 1 und 2, so dass die Elektron-Loch Rekombination
direkt oder u¨ber einen anderweitigen Zwischenzustand erfolgt. Andererseits ist es aufgrund
der Geometrie der Kontaktierung und Beleuchtung gerechtfertigt anzunehmen, dass die
Dichte der photogenerierten Ladungstra¨ger in dieser Probe wesentlich ho¨her ist als in den
Proben 1 bis 3 und deshalb eine direkte Elektron-Loch-Rekombination wahrscheinlicher
ist. Dieser Sachverhalt wird in Abschnitt 3.5.5.4 genauer erla¨utert.
3.5.2 Einfluss des pyroelektrischen Stroms
Aufgrund der pyroelektrischen Eigenschaften von LiNbO3 musste bei den im vorhergehen-
den Abschnitt vorgestellten temperaturabha¨ngigen Messungen der Einfluss des pyroelek-
trischen Stromes auf die Messungen vor der Auswertung bestimmt und eliminiert werden.
Die Heiz- und Ku¨hlrate fu¨r die temperaturabha¨ngigen Messungen betrug
dT
dt
= ±0,01 K/s .
Mit der Elektrodenfla¨che A = 4,15 mm2 und dem pyroelektrischen Koeffizienten [152]:
dPs
dT
= −4 · 10−5 C
m2K






· 2A = ±3,36 pA .
Der pyroelektrische Strom fließt in Richtung der z-Achse des Kristalls. Folglich wird die-
ser Strom beim Abku¨hlen auf den Messstrom aufaddiert und beim Heizen subtrahiert.
Bei einer Messspannung von 10 V wu¨rde sich der pyroelektrische Strom erst ab Pro-
benleitfa¨higkeiten von 10−12Ω−1cm−1 bemerkbar machen. In Abbildung 3.17(a) ist die
Leitfa¨higkeit der eindoma¨nigen Probe 1 beim Ku¨hlen und Heizen dargestellt. Wie zu er-
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Abbildung 3.17: Einfluss des pyroelektrischen Stroms auf die temperaturabha¨ngigen Leitfa¨higkeitsmes-
sungen am Beispiel der eindoma¨nigen Probe 1 (a) und der mehrdoma¨nigen Probe 2 (b).
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warten, ist der Einfluss des pyroelektrischen Stromes auf die Leitfa¨higkeitsmessung erst
ab 150 K sichtbar. Da der Beitrag des pyroelektrischen Stromes beim Ku¨hlen und Heizen
mit unterschiedlichem Vorzeichen in den Messstrom eingeht, kann er durch Mittelwert-
bildung der Messstro¨me beim Abku¨hlen und Heizen eliminiert werden. Die korrigierte
Leitfa¨higkeit ist ebenfalls in Abbildung 3.17(a) dargestellt.
Fu¨r die mehrdoma¨nigen Proben mu¨sste der pyroelektrische Strom wesentlich geringer
ausfallen, da die Beitra¨ge der c+- und c−-Doma¨nen mit entgegengesetztem Vorzeichen ein-
gehen und sich deshalb teilweise ausgleichen. Wie Abbildung 3.17(b) entnommen werden
kann, spielt der pyroelektrische Strom fu¨r die Leitfa¨higkeitsmessung der mehrdoma¨nigen
Proben keine Rolle. Fu¨r die Probe 4 du¨rfte der pyroelektrische Strom ebenfalls keinen
Einfluss auf die Strommessung zeigen, da der Pyrostrom in z-Richtung gerichtet ist, die
Strommessung aber in der x-y-Ebene erfolgte. Eine Korrektur der Messdaten wie im Falle
der Probe 1 war daher nicht no¨tig.
3.5.3 Strom-Spannungs-Kennlinien
In Abbildung 3.18 sind die Strom-Spannungs-Kennlinien der Proben 1, 2 und 3 im be-
leuchteten und abgedunkelten Zustand dargestellt. Unter Beleuchtung sind die Strom-
Spannungs-Kennlinien linear und symmetrisch. Im abgedunkelten Zustand konnte nur
fu¨r die mehrdoma¨nigen Proben eine Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen werden.
Die im abgedunkelten Zustand gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinie der Proben 2 und
3 sind im wesentlichen auch linear, allerdings ist eine leichte Abweichung vom ohmschen
Verhalten zwischen -2 V und +2 V erkennbar. Diese Nichtlinearita¨t ist bei der Probe 2
wesentlich sta¨rker ausgepra¨gt als bei der Probe 3.
Die Strom-Spannungs-Kennlinie der Probe 4 ist in Abbildung 3.19 dargestellt. Die
Kennlinie ist linear fu¨r negative Spannungen und nichtlinear fu¨r positive Spannungen.
Desweiteren ist die Leitfa¨higkeit bei +100 V um den Faktor zwei gro¨ßer als bei -100 V.
3.5.4 Spektrale Abha¨ngigkeit des Photostroms
Als na¨chstes soll die spektrale Abha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit betrachtet werden.
Hierzu wurden die Proben mit einem konstanten Photonenfluss von 1,2 · 10121/(smm2)
und variierender Wellenla¨nge beleuchtet und bei jeder Wellenla¨nge der Photostrom ge-
messen. Die Wellenla¨nge wurde hierbei von 550 nm bis 270 nm in 1 nm Schritten durch-
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Abbildung 3.18: Strom-Spannungs-Kennlinien der Proben 1, 2 und 3 im abgedunkelten und beleuch-
teten Zustand.
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Abbildung 3.19: Probe 4: Strom-Spannungs-Kennlinie unter Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge
300 nm und der Intensita¨t 130µW/mm2.
gefahren.
In Abbildung 3.20 ist die spektrale Abha¨ngigkeit des Photostroms fu¨r die Proben 1, 2
und 3 dargestellt. Fu¨r alle drei Proben ist der Photostrom bei einer Anregung mit Licht
der Wellenla¨nge 300 nm maximal. Diese Wellenla¨nge entspricht einer Photonenenergie
von 4,13 eV, was etwas gro¨ßer als die Bandlu¨cke von LiNbO3 ist, so dass die Anregung
von Elektron-Loch-Paaren durch Inerbandu¨berga¨nge der dominierende Mechanismus fu¨r
die Generation der Ladungstra¨ger ist.
Die Photoleitfa¨higkeit in den Proben 1 und 2 tritt nur in einem engen spektralen Be-
reich um 300 nm auf [siehe Abb. 3.20(a)]. Probe 3 zeigt hingegen schon ab 550 nm erho¨hte
Leitfa¨higkeit, wobei auch hier die sta¨rkste Photoleitfa¨higkeit in einem engen Spektralbe-
reich um 300 nm auftritt [siehe Abb. 3.20(b)].
Zum Vergleich der Breite des spektralen Bereichs mit der sta¨rksten Photoleitfa¨higkeit
wurden fu¨r die einzelnen Proben die gemessenen Photostro¨me auf den Wert bei 300 nm
normiert. Abbildung 3.20(c) kann entnommen werden, dass die Photoleitfa¨higkeit der
Probe 1 zwischen 320 nm und 280 nm auftritt. Die Photoleitfa¨higkeit der mehrdoma¨ni-
gen Proben 2 und 3 tritt in einem breiteren Bereich zwischen 340 nm und 270 nm auf.
Diese spektralen Intervalle entsprechen einer energetischen Breite von 0,56 eV im Fall der
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Abbildung 3.20: Spektrale Abha¨ngigkeit des Photostroms bei Beleuchtung mit konstantem Photonen-
fluss: (a) Probe 1 und Probe 2, (b) Probe 3, (c) Photostrom der Proben 1, 2 und 3 normiert auf den
Wert bei 300 nm.
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eindoma¨nigen Probe und 0,94 eV im Fall der mehrdoma¨nigen Proben. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass die energetische Breite der Photostrompeaks durch die energetische
Breite des Valenz- und Leitungsbandes bedingt ist, da fu¨r die Bandbreiten Werte gro¨ßer
als 1,5 eV berechnet wurden [160].
Es scheint plausibler anzunehmen, dass die Abnahme der Ladungstra¨gerkonzentration
an der unbeleuchteten Probenseite fu¨r die Abnahme der Photoleitfa¨higkeit mit sinkender
Wellenla¨nge verantwortlich ist. Wie Abbildung 3.10 entnommen werden kann betra¨gt
der optische Absorptionskoeffizient bei 300 nm α = 25,6mm−1 und steigt mit sinkender
Wellenla¨nge weiter an. Die Lichtintensita¨t in der Probentiefe z ist mit der Lichtintensita¨t
an der Probenoberfla¨che I0 wie folgt verknu¨pft:
I = I0 · exp(−αz) (3.39)
Bei einer Probendicke von d = 0, 3 mm und einer Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge
300 nm stehen an der unbeleuchteten Probenseite nur noch 0,46 h der urspru¨nglichen
Lichtintensita¨t zur Generation von Elektron-Loch-Paaren zur Verfu¨gung. Fu¨r noch klei-
nere Wellenla¨ngen und damit gro¨ßere Absorptionskoeffizienten kommt noch weniger Licht
an der lampenabgewandten Seite an, wodurch dort die Ladungstra¨gerkonzentration ent-
sprechend sinkt. Dies fu¨hrt zu einer geringeren Leitfa¨higkeit der Probe an der lampenab-
gewandten Seite und limitiert somit den gemessenen Photostrom.
3.5.5 Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms
Wie in Abschnitt 3.2.5 dargestellt wurde, ko¨nnen durch Auswertung der Intensita¨ts-
abha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit bzw. des Photostroms Ru¨ckschlu¨sse auf die beteilig-
ten Generations- und Rekombinationsprozesse gezogen werden. Die verwendeten Raten-
gleichungen enthalten jedoch zu viele unbekannte Parameter, um hier eine quantitative
Auswertung fu¨r die photoinduzierte Doma¨nenwandleitfa¨higkeit vornehmen zu ko¨nnen.
Außerdem mu¨sste fu¨r eine quantitative Analyse auch der Einfluss der ra¨umlichen Inho-
mogenita¨t der Beleuchtung und der Einfluss der Bandverbiegung und Raumladungszone
an den Doma¨nenwa¨nden beru¨cksichtigt werden. Deshalb soll an dieser Stelle versucht wer-
den, durch Vergleich der Intensita¨tsabha¨ngigkeiten des Photostroms in den eindoma¨nigen
und mehrdoma¨nigen Proben bei verschiedenen Wellenla¨ngen qualitative Aussagen u¨ber
die Prozesse an der Doma¨nenwand zu treffen.
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Abbildung 3.21: Probe 1: Strom als Funktion der Lichtintensita¨t bei Beleuchtung mit Photonenener-
gien gro¨ßer (a) bzw. kleiner (b) als der Bandlu¨cke. Die Punkte kennzeichnen die Messwerte und die
durchgezogenen Linien lineare Ausgleichsfunktionen.
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3.5.5.1 Probe 1
Wie Abbildung 3.21 entnommen werden kann, ha¨ngt der Photostrom durch die eindoma¨ni-
ge Probe 1 bei Beleuchtung mit Photonenenergien kleiner und gro¨ßer als der Bandlu¨cke
linear von der Lichtintensita¨t ab. Dies ist im Einklang mit den Vorhersagen des Ein-
Zentrum-Modells. In Tabelle 3.4 sind die zu den Messwerten bestimmten Ausgleichsfunk-
tionen zusammengestellt.
Fu¨r die Beleuchtung mit Photonenenergien kleiner als der Bandlu¨cke kommen in dieser
Probe als photoaktive Zentren nur die Eisenverunreinigungen in Frage. Die Eisendichte in
nominell undotiertem LiNbO3 wird fu¨r gewo¨hnlich mit 5 ppm angegeben [24, 178, 135],
was einer Fe-Defektdichte von 1017 cm−3 entspricht. Da die Intensita¨tsabha¨ngigkeit des
Photostroms bei Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke auch line-
ar ist, kann geschlussfolgert werden, dass die Dichte der photogenerierten Ladungstra¨ger
viel kleiner ist als die Dichte der Eisen-Defekte und die Rekombination der Elektron-Loch-
Paare hauptsa¨chlich u¨ber die Eisen-Defekte stattfindet.
Um diese Bedingung zu u¨berpru¨fen, sollen die photogenerierten Ladungstra¨gerdichten
abgescha¨tzt werden. Hierzu muss zuerst die Mobilita¨t der photogenerierten Elektronen
bzw. Elektronpolaronen aus dem gemessenem Anstieg des Photostroms als Funktion der











































Der Photoneneinfangquerschnitt des Fe2+ bei der Wellenla¨nge 532 nm wird in der
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Literatur als
S1 = 9,3 · 10−23m2





angegeben [26]. Das Verha¨ltnis der Konzentrationen der gefu¨llten und ionisierten Sto¨rstel-
lenN−1 /N
0
1 entspricht im Fall von Eisen-Defekten dem Konzentrationsverha¨ltnis [Fe
2+]/[Fe3+]
welches als 0,1 bis 0,2 angegeben wird [197]. Die Fla¨che der Kontaktelektroden A =
4, 15 mm2, die Probendicke d = 300 µm und die Messspannung U = 10 V sind bekannt






ergibt sich aus Gleichung 3.43 fu¨r die Mobilita¨t bei 300 K:




Dieser Wert ist etwas kleiner aber dennoch vergleichbar mit dem in der Literatur fu¨r (re-
duziertes) LiNbO3 berichteten Wert von 0,8 cm
2V −1s−1 [138].
Mit der Mobilita¨t la¨sst sich die Dichte der Photoelektronen aus den gemessenen
Photostromwerten berechnen. Der Photostrom bei Beleuchtung mit λ = 550 nm und
I = 89 µW/mm2 betra¨gt:
Iph(550 nm, 89 µW/mm
2) = 3,56 · 10−13 A
und damit ergibt sich fu¨r die Elektronendichte:
nph(550 nm, 89 µW/mm
2) = 2,7 bis 5,4 · 106 cm−3
Die Dichte der mit Licht der Wellenla¨nge 300 nm aus dem Valenzband ins Leitungs-
band angeregten Elektronen la¨sst sich ebenfalls mit der Mobilita¨t aus Gleichung (3.43) aus
dem bei λ = 300 nm gemessenen Photostrom berechnen. Diese Annahme ist berechtigt,
da einerseits die Mobilita¨t eines photogenerierten Elektrons nicht von seinem Ursprung
abha¨ngt und andererseits die Mobilita¨t der photogenerierten Lo¨cher vernachla¨ssigt wer-
den kann, da diese stark gebundene kleine Polaronen bilden (siehe auch Abschnitt 3.2.4).
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λ = 290 nm Iph = 33,7 pAmm
2/µW · I
λ = 300 nm Iph = 51,5 pAmm
2/µW · I
λ = 310 nm Iph = 30 pAmm
2/µW · I
λ = 350 nm Iph = 30,3 fAmm
2/µW · I
λ = 400 nm Iph = 12 fAmm
2/µW · I
λ = 550 nm Iph = 3,7 fAmm
2/µW · I
Tabelle 3.4: Probe 1: Ausgleichsfunktionen fu¨r die Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms bei unter-
schiedlichen Wellenla¨ngen.
Damit la¨sst sich aus dem gemessenen Photostrom
Iph(300 nm, 87,3 µW/mm
2) = 4,57 · 10−9 A
folgende photogenerierte Elektronendichte:
nph(300 nm, 87,3 µW/mm
2) = 3,4 bis 6,9 · 1010 cm−3
berechnen. Dieser Wert ist deutlich kleiner als die Dichte der Eisen-Defekte NFe =
1017 cm−3, womit die Bedingung fu¨r eine lineare Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms
im Fall der Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke erfu¨llt ist.
3.5.5.2 Probe 2
Der Photostrom durch die mehrdoma¨nige Probe 2 ha¨ngt bei Beleuchtung mit Photonen-
energien gro¨ßer als der Bandlu¨cke [siehe Abb. 3.22(a)] nichtlinear von der Lichtintensita¨t
ab. Wie Tabelle 3.5 entnommen werden kann ist der Photostrom nicht proportional zu
I0,5, so dass eine direkte Elektron-Loch-Rekombination nicht den dominierenden Rekom-
binationsprozess darstellt. Dieses Verhalten wa¨re sowohl mit dem Ein-Zentrum-Modell
(siehe Gleichung (3.26)) als auch mit dem Zwei-Zentren-Modell vereinbar.
Bei Beleuchtung mit Photonenenergien kleiner als der Bandlu¨cke [siehe Abb. 3.22(b)]
weist der Photostrom ebenfalls eine sublineare Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Form Iph ∝ Ix
mit x ≈ 0,7 auf (siehe Tabelle 3.5). Da in diesem Fall keine Anregung von Elektron-
Loch-Paaren mo¨glich ist, kommt nur das Zwei-Zentren-Modell zur Beschreibung der In-
tensita¨tsabha¨ngigkeit in Frage. Das heißt, dass neben den tiefen Fe3+/2+-Sto¨rstellen eine
weitere flache Sto¨rstelle an der Generation und Rekombination von Ladungstra¨gern betei-
ligt ist. In LiNbO3 wird fu¨r gewo¨hnlich das gebundene Elektronenpolaron Nb
4+
Li als flache
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Abbildung 3.22: Probe 2: Strom als Funktion der Lichtintensita¨t bei Beleuchtung mit Photonenener-
gien gro¨ßer (a) bzw. kleiner (b) als der Bandlu¨cke. Die Punkte kennzeichnen die Messwerte und die
durchgezogenen Linien sublineare Ausgleichsfunktionen.
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λ = 290 nm Iph = 409 pA(I ·mm2/µW )0,82
λ = 300 nm Iph = 685 pA(I ·mm2/µW )0,83
λ = 310 nm Iph = 405 pA(I ·mm2/µW )0,88
λ = 350 nm Iph = 5,2 pA(I ·mm2/µW )0,79
λ = 400 nm Iph = 1,9 pA(I ·mm2/µW )0,71
λ = 550 nm Iph = 1,3 pA(I ·mm2/µW )0,72
Tabelle 3.5: Probe 2: Ausgleichsfunktionen fu¨r die Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms bei unter-
schiedlichen Wellenla¨ngen.
Sto¨rstelle diskutiert [26]. Da die Magnesiumdotierung in den hier untersuchten Proben bei
5% lag, ist davon auszugehen, dass die Konzentration der Nb4•Li -Defekte vernachla¨ssigbar
ist (siehe Abschnitt 3.2.3), womit diese als flache Sto¨rstelle nicht in Frage kommen. Da
der Photostrom in den mehrdoma¨nigen Proben im wesentlichen durch die Doma¨nenwa¨nde
geleitet wird, ist es naheliegend anzunehmen, dass sich die flachen Sto¨rstellen ebenfalls
im Bereich der geladenen Doma¨nenwa¨nde befinden.
3.5.5.3 Probe 3
In Abbildung 3.23 ist der reine Photostrom (ohne den Dunkelstrom von ca. 16 nA) durch
die Probe 3 als Funktion der Lichtintensita¨t dargestellt. Der Unterschied zur Probe 2 ist
bei Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke nur minimal. Bei Be-
leuchtung mit Photonenenergien kleiner als der Bandlu¨cke lassen sich allerdings einige
Unterschiede erkennen. Der Photostrom ist deutlich ho¨her als im Fall der Probe 2 und
zeigt auch proportional eine gro¨ßere Steigerung mit zunehmender Lichtintensita¨t. Der
Photostrom weist eine lineare Abha¨ngigkeit von der Lichtintensita¨t fu¨r kleine Lichtinten-
sita¨ten und eine sublineare Abha¨ngigkeit fu¨r große Lichtintensittaten auf (siehe Tabel-
le 3.6). Die Messdaten lassen sich aber im gesamten Intensita¨tsintervall mit der Funkti-
on (3.33) anpassen, was auf die Gu¨ltigkeit des Zwei-Zentren-Modells deutet. Die lineare
Intensita¨tsabha¨ngigkeit bei kleinen Lichtintensita¨ten wu¨rde im Rahmen des Zwei-Zentren-
Modells bedeuten, dass die thermische Generationsrate von Ladungstra¨gern aus der fla-
chen Sto¨rstelle fu¨r diese Lichtintensita¨ten wesentlich gro¨ßer ist als die optische Generati-
onsrate [siehe Glg. (3.35)]. Da im Fall der Probe 2 kein linearer Bereich in der Intensita¨ts-
abha¨ngigkeit des Photostroms beobachtet werden konnte und auch der Dunkelstrom in
Probe 3 um drei Gro¨ßenordnungen ho¨her liegt als in der Probe 2 [siehe Abb. 3.14(b)], la¨sst
sich schlußfolgern, dass die flachen Sto¨rstellen in den geladenen Doma¨nenwa¨nden in Probe
3 entweder wesentlich zahlreicher oder energetisch na¨her am Leitungsband sind. Leider
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Abbildung 3.23: Probe 3: Photostrom als Funktion der Lichtintensita¨t bei Beleuchtung mit Photonen-
energien gro¨ßer (a) bzw. kleiner (b) als der Bandlu¨cke. Die Punkte kennzeichnen die Messwerte und die
durchgezogenen Linien sublineare Ausgleichsfunktionen. In Abbildung (a) wurde die Funktion (3.33)
als Ausgleichsfunktion verwendet.
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λ Intensita¨t Ausgleichsfunktion
290 nm 0− 80 µW/mm2 Iph = 1,16 nA(I ·mm2/µW )0,59
300 nm 0− 80 µW/mm2 Iph = 1,43 nA(I ·mm2/µW )0,64
310 nm 0− 80 µW/mm2 Iph = 0,73 nA(I ·mm2/µW )0,68
350 nm 0− 10 µW/mm2 Iph = 50,1 pA(I ·mm2/µW )1
30− 180 µW/mm2 Iph = 239 pA(I ·mm2/µW )0,38
400 nm 0− 10 µW/mm2 Iph = 45 pA(I ·mm2/µW )1
30− 200 µW/mm2 Iph = 277,4 pA(I ·mm2/µW )0,32
550 nm 0− 20 µW/mm2 Iph = 21,9 pA(I ·mm2/µW )1
40− 200 µW/mm2 Iph = 203,5 pA(I ·mm2/µW )0,33
Tabelle 3.6: Probe 3: Ausgleichsfunktionen fu¨r die Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms bei unter-
schiedlichen Wellenla¨ngen.
bietet die Auswertung der an die Messwerte angepassten Ausgleichsfunktion (3.33) keine
Mo¨glichkeit weitere Schlu¨sse u¨ber die Eigenschaften dieser flachen Sto¨rstellen zu ziehen,
da die Fitparameter zu viele gegenseitige Abha¨ngigkeiten aufweisen.
3.5.5.4 Probe 4
Abbildung 3.24: Probe 4: Photostrom als Funktion der Lichtintensita¨t bei Beleuchtung mit Licht der
Wellenla¨nge 300 nm.
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In Abbildung 3.24 ist der Photostrom durch die Probe 4 als Funktion der Lichtin-
tensita¨t bei Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 300 nm dargestellt. Der gemessene
Photostrom la¨sst sich durch folgende Funktion darstellen:






Die Proportionalita¨t des Photostroms zur Quadratwurzel der Lichtintensita¨t deutet
darauf hin, dass die Dichte der photogenerierten Ladungstra¨ger in der Probe 4 durch die
direkte Rekombination von Elektronen und Lo¨chern bestimmt wird. Der Grund fu¨r den
Unterschied zu der Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Photostroms in den Proben 1, 2 und 3 liegt
ho¨chstwahrscheinlich in der abweichenden Kontaktierung und Beleuchtung. Bei den Pro-
ben 1, 2 und 3 findet der Stromtransport in derselben Richtung wie die Beleuchtung statt
(siehe Abbildung 3.11). Bei Probe 4 hingegen fließt der Strom senkrecht zur Beleuchtungs-
richtung (siehe Abbildung 3.13). Da bei Beleuchtung mit Licht der Wellenla¨nge 300 nm
die Lichtintensita¨t und damit die Dichte der photogenerierten Elektron-Loch-Paare von
der lampenzugewandten zur lampenabgewandten Probenseite exponentiell abnimmt, wird
im Fall der Proben 1 bis 3 der Photostrom durch die Ladungstra¨gerkonzentration an der
unbeleuchteten Probenseite und im Fall der Probe 4 durch die viel ho¨here Ladungstra¨ger-
konzentration an der beleuchteten Probenseite bestimmt. Die Dichte der photogenerierten
Ladungstra¨ger an der lampenzugewandten Seite ist in Probe 4 offensichtlich wesentlich
ho¨her als die Dichte der Eisen-Defekte, so dass die direkte Rekombination der Elektron-
Loch-Paare der dominierende Prozess ist. Dies erkla¨rt auch den gemessenen Unterschied
der Aktivierungsenergien der Rekombinationsrate zwischen den Proben 1 bis 3 und der
Probe 4 (siehe Abschnitt 3.5.1).
3.5.6 Relaxation des Photostroms
Weitere Informationen u¨ber die Rekombination und Lebensdauer der photogenerierten
Ladungstra¨ger konnten durch Auswertung der Relaxation des Photostroms gewonnen wer-
den. Hierzu wurden die Proben zuerst 10 min lang mit Licht der Wellenla¨nge 300 nm und
der Intensita¨t 130 µW/mm2 beleuchtet und anschließend abgedunkelt. Die Messung des
Stromes erfolgte mit einer Zeitauflo¨sung von 2 s bei den Proben 1, 2 und 4 und mit einer
Zeitauflo¨sung von 0,2 s bei der Probe 3. Die Messspannung fu¨r die Proben 1 bis 3 betrug
10 V und fu¨r die Probe 4 100 V.
In den Abbildungen 3.25 sind die gemessenen Stromwerte logarithmisch gegen die Zeit
aufgetragen, wobei die Beleuchtung zum Zeitpunkt t = 0 abgeschaltet wurde. I(t = 0)
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Abbildung 3.25: Relaxation des Photostroms bei 300 K nach Abschaltung der Beleuchtung.
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entspricht somit dem stationa¨ren Photostrom durch die Probe, welcher mit fortschrei-
tender Zeit auf einer Zeitskala von Stunden gegen den Dunkelstrom Id abklingt. Wie den
Abbildungen entnommen werden kann, lassen sich die Messdaten nicht durch eine einfache
exponentielle Relaxation der Form:






beschreiben. Auch unter Verwendung einer Superposition von 2 oder 3 verschiedenen
Lebensdauern τ la¨sst sich keine zufriedenstellende Ausgleichfunktion fu¨r die Messwerte
bilden. Vielmehr lassen sich die Messwerte durch folgende gestreckte Exponentialfunk-
tion, auch als Kohlrausch-Williams-Watts-Funktion [105, 207] (KWW-Funktion)
bezeichnet, darstellen:







mit 0 < β < 1 . (3.46)
Die KWW-Funktion stellt ein universelles Relaxationsverhalten in ungeordneten Fest-
ko¨rpern dar und wird als eine U¨berlagerung sehr vieler exponentieller Relaxationsprozesse
mit verschiedenen Lebensdauern interpretiert [29], wobei β−1 ein Maß fu¨r die Breite der
Verteilung der Lebensdauern darstellt. Die Bedeutung des Parameters τKWW in Glei-
chung (3.46) ist weniger ersichtlich, da der Wert von τKWW nicht eindeutig mit einer
Verteilung der Lebensdauern verbunden ist. Eine mo¨gliche Abscha¨tzung der mittleren










Die Tatsache, dass die hier untersuchten Proben eine Relaxation des Photostroms
gema¨ß Gleichung (3.46) aufweisen, zeugt von der ungeordneten Natur und der hohen in-
trinsischen Defektdichte von LiNbO3. Eine derartige gestreckt-exponentielle Relaxation
mit τKWW = 10 − 200 µs und β = 0,27 − 0,37 wurde auch in zahlreichen optischen
Pump-Probe Messungen der Rekombinationsdynamik von photogenerierten Polaronen in
unterschiedlich dotierten LiNbO3 Kristallen beobachtet [14, 78, 104].
Die durch Anpassen der Funktion (3.46) an die Messwerte bestimmten Parameter
τKWW , β und die gema¨ß Gleichung 3.47 berechneten Mittelwerte < τ > sind in Tabel-
le 3.7 zusammengestellt. Es fa¨llt auf, dass die Lebensdauern τKWW und < τ > fu¨r die ein-
doma¨nige Probe 1 deutlich kleiner sind als fu¨r die mehrdoma¨nigen Proben. Eine mo¨gliche
1Γ(x) bezeichnet hierbei die Gammafunktion.
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Probe 1 τKWW = 170 µs β = 0,16 < τ >= 0,196 s
Probe 2 τKWW = 760 µs β = 0,15 < τ >= 1,971 s
Probe 3 τKWW = 158 ms β = 0,19 < τ >= 27,8 s
Probe 4 τKWW = 12,3 s β = 0,66 < τ >= 16,5 s
Tabelle 3.7: Lebensdauer der photogenerierten Ladungstra¨ger in den untersuchten LiNbO3-Proben.
τKWW und β bezeichnen die Parameter der KWW-Funktion (3.46) und < τ > die mittlere Lebens-
dauer gema¨ß Gleichung (3.47).
Deutung hierfu¨r wa¨re, dass in den mehrdoma¨nigen Proben die in der Raumladungszone
im Bereich der geladenen Doma¨nenwa¨nde photogenerierten Elektron-Loch-Paare getrennt
werden und die Elektronpolaronen sich stark an den positiv geladenen Head-to-Head-
Doma¨nenwa¨nden anreichern. Durch diese ra¨umliche Trennung der Elektron-Loch-Paare
wird die Rekombination dieser unterdru¨ckt, was zu einer Eho¨hung der Lebensdauer der
photogenerierten Ladungstra¨ger fu¨hrt.
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3.6 Diskussion
3.6.1 Bandverbiegung an der geladenen Doma¨nenwand
Es soll nun der Versuch unternommen werden, ein qualitatives Modell der geladenen
Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3 zu konstruieren und auf Konsistenz mit den vorgestellten
Messergebnissen zu pru¨fen. Wie der Arbeit von Schro¨der et al. [162] entnommen wer-
den kann, weisen die Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde in mit 5% Magnesium dotiertem
LiNbO3 im Mittel eine Doma¨nenwandneigung α = 0,225
◦ auf. Mit der Spontanpolari-
sation PS = 80 µC/cm
2 [67, 197] ergibt sich aus der Gleichung (3.2) folgende positive
Fla¨chenladungsdichte an der Doma¨nenwand:
sDW = 2PSsin(α) = 0,63 µCcm
−2 = e · 3,9 · 1012cm−2 . (3.48)
Diese gebundene Ladungsdichte wird zu einer Verbiegung des Leitungsbands unter
das Ferminiveau und damit zu einer Anreicherung von negativer Abschirmladung an der
geladenen Doma¨nenwand fu¨hren. Die Mo¨glichkeit der Ausbildung einer solchen geladenen
Doma¨nenwand muss also empfindlich von dem Vorhandensein von hinreichend bewegli-
chen Ladungstra¨gern abha¨ngen. Im Fall der hier untersuchten magnesiumdotierten Proben
kommen nur thermisch angeregte Elektronen aus Eisen-Verunreinigungen in Frage. Ein
Banddiagramm der geladenen Doma¨nenwand in LiNbO3 ist in Abbildung 3.26 skizziert.
Ein solches Modell wurde von Eliseev et al. [47] fu¨r geladene Doma¨nenwa¨nde in n-
dotiertem LiNbO3 berechnet. Die Donatorkonzentration wurde mit 10
17 cm−3 angesetzt
und das Donatorniveau wurde mit 0,1 eV unter dem Leitungsband angenommen. Die
Berechnungen ergaben fu¨r die Breite der Raumladungszone weitestgehend unabha¨ngig
von Donatorkonzentration und Doma¨nenwandneigungswinkel W ≈ 10 nm. Die berech-
neten Werte fu¨r die Bandverbiegung ha¨ngen empfindlich von dem Neigungswinkel der
Doma¨nenwand ab. So wurden fu¨r α zwischen 4,5◦ und 90◦ Bandverbiegungen von 0,4 eV
und 3 eV berechnet.
Fu¨r die Dichte der Eisen-Defekte in den hier untersuchten Proben kann ebenfalls
5 ppm und damit 1017 cm−3 angenommen werden [24, 135, 178]. Die Fe2+-Defekte liegen
allerdings bei ED =1,1 bis 1,8 eV unterhalb des Leitungsbands [157, 215], was wesent-
lich tiefer als 0,1 eV ist. Dies hat zur Folge, dass die Bandverbiegung an der geladenen
Doma¨nenwand in den hier untersuchten Proben wesentlich sta¨rker ausfallen wird als die
berechneten Werte in [47]. Da die Bandverbiegung wenigstens bis zum Ferminiveau erfol-
gen muss, um eine hinreichende Anreicherung von Elektronen an der Doma¨nenwand zu
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Abbildung 3.26: Banddiagramm des LiNbO3 mit einer geladenen Head-to-Head-Doma¨nenwand. Die
energetische Position des Valenzbands ist mit EV , die des Ferminiveaus mit EF und die des Leitungs-
bands mit EC gekennzeichnet. Die gebundene positive Polarisationsladung an der Doma¨nenwand fu¨hrt
zur Ausbildung einer Bandverbiegung eVDW und zur Anreicherung von Elektronen an der Doma¨nen-
wand.
bewirken, kann eVDW = EC−EF als untere Grenze fu¨r eine Abscha¨tzung der Bandverbie-
gung gewa¨hlt werden. Da aufgrund der 4 eV großen Bandlu¨cke die thermische Anregung
von Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband vernachla¨ssigbar klein ist, kann
die Fermienergie wie folgt abgescha¨tzt werden:
EF ≈ EC − 1
2
ED ≈ 3,1− 3,4 eV .
Die Bandverbiegung muss daher gro¨ßer als 0,6 eV sein.
3.6.2 Rolle der Grenzfla¨che zwischen LiNbO3 und Kontaktelek-
trode
Zur vollsta¨ndigen Abschirmung der gebundenen Polarisationsladungsdichte an der Doma¨nen-




= 2 · 1018 cm−3 (3.49)
beno¨tigt. Um einen Vergleich dieser Elektronendichte mit den gemessenen Doma¨nenwand-
leitfa¨higkeiten aus Abschnitt 3.5.1 vornehmen zu ko¨nnen, wird ein Wert fu¨r die Elektro-
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nenmobilita¨t beno¨tigt.
In Abschnitt 3.5.5.1 wurde bei bei 300 K fu¨r die Mobilita¨t der photogenerierten Elek-
tronpolaronen im Kristallvolumen µ = 0,03 bis 0,06 cm2V −1s−1 bestimmt. Die in Ab-
schnitt 3.5.1 vorgestellten Messungen der Leitfa¨higkeit als Funktion der Temperatur fu¨r
die eindoma¨nige und die mehrdoma¨nigen magnesiumdotierten Proben mit und ohne Be-
leuchtung haben eine qualitativ a¨hnliche Transportcharakteristik mit vergleichbaren Hop-
pingenergien gezeigt. Diese konnte dem Hopping von freien Elektronpolaronen zugeordnet
werden. Es ist gerechtfertigt anzunehmen, dass die Mobilita¨t der Elektronpolaronen an der
Doma¨nenwand nicht wesentlich kleiner sein wird als im Bulk. Aufgrund der ho¨heren Elek-
trondichte an der Doma¨nenwand und der damit einhergehenden Erho¨hung des U¨berlapps
der Wellenfunktionen der einzelnen Polaronen mu¨sste die Mobilita¨t an der Doma¨nen-
wand eher gro¨ßer werden, womit die Werte aus Abschnitt 3.5.5.1 eine gute Abscha¨tzung
nach unten liefern. Mit dieser Mobilita¨t und der Elektronendichte, die fu¨r eine vollsta¨ndi-
ge Abschirmung der gebundenen Doma¨nenwandladung beno¨tigt wird [Gleichung (3.49)],
wu¨rde die Doma¨nenwandleitfa¨higkeit bereits im abgedunkelten Zustand folgenden Wert
annehmen:
σDW = eµnDW = 1− 2 · 10−2 Ωcm−3 . (3.50)
Abbildung 3.27: Banddiagramm einer mit Metallelektroden kontaktierten geladenen Head-to-Head-
Doma¨nenwand in LiNbO3, bei identischer Austrittsarbeit der beiden Materialien und ohne Ober-
fla¨chenzusta¨nde.
Dieser Wert ist um mindestens drei Gro¨ßenordnungen ho¨her als die gemessenen Doma¨nen-
wandleitfa¨higkeiten mit und ohne Beleuchtung. Die bei 300 K gemessenen Doma¨nenwand-
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σDW nDW
in Ω−1cm−1 in cm−3
Probe 2 abgedunkelt 1,2 · 10−7 (1,3 bis 2,5)·1013
beleuchtet 4,2 · 10−6 (4,4 bis 8,7)·1014
Probe 3 abgedunkelt 0,9 · 10−5 (0,9 bis 1,9)·1015
beleuchtet 2,1 · 10−5 (2,2 bis 4,4)·1015
Tabelle 3.8: σDW bezeichnet die bei 300 K im abgedunkelten Zustand und unter Beleuchtung mit
Licht der Wellenla¨nge λ = 300 nm und der Intensita¨t I = 130 µW/mm2 gemessenen Doma¨nenwand-
leitfa¨higkeiten und nDW die daraus mit der Elektronenmobilita¨t aus Gleichung (3.44) berechneten
Elektronendichten.
leitfa¨higkeiten und die mit der Elektronenmobilita¨t aus Gleichung (3.44) daraus berechne-
ten Elektronendichten sind in Tabelle 3.8 zusammengestellt. Die berechneten Elektronen-
dichten sind mindestens 3 Gro¨ßenordnungen zu klein um eine vollsta¨ndige Abschirmung
der Doma¨nenwandladung zu gewa¨hrleisten. Eine derart unvollsta¨ndige Abschirmung ent-
lang der gesamten Doma¨nenwandla¨nge ist energetisch sehr ungu¨nstig und kann folglich
kein stabiler Zustand des Systems sein. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r dieses Problem liefert
die Betrachtung der Grenzfla¨che der LiNbO3-Probe mit den Elektroden. Unter Annah-
me gleicher Austrittsarbeit fu¨r das Elektrodenmaterial und den LiNbO3-Kristall muss die
durch die gebundene Doma¨nenwandladung verursachte Bandverbiegung im Bereich der
Doma¨nenwa¨nde, bei Anna¨herung an die Elektrodenfla¨che verschwinden, da die Elektrode
eine A¨quipotentialfla¨che darstellt. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3.27 dargestellt.
An beiden Elektroden bilden sich Barrieren der Ho¨he eVDW > EC − EF ≈ 0, 6 eV und
der Breite WO aus. Die gemessene Leitfa¨higkeit wird in einer solchen Konfiguration in er-
ster Linie durch die Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwand in der an Ladungstra¨gern verarmten
oberfla¨chennahen Schicht bestimmt.
Eine a¨hnliche Konfiguration wurde fu¨r geladene Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde in
BaTiO3 berechnet und ergab eine Breite der Verarmungszone WO von 75 nm bis zu
1 µm [170, 169]. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die Situation in Realita¨t
wesentlich komplizierter ist und sowohl WO als auch eVDW zusa¨tzlich von der Diffe-
renz der Austrittsarbeiten des Ferroelektrikums und des verwendeten Elektrodenmaterials
abha¨ngen. Eventuell vorhandene Oberfla¨chenzusta¨nde im LiNbO3 wu¨rden ebenfalls einen
starken Einfluss auf die Bandverbiegung an der Oberfla¨che haben. Aufgrund der vielen
unbekannten Parameter soll an dieser Stelle auf eine Berechnung oder Abscha¨tzung der
Breite der Verarmungszone WO oder der Bandverbiegung an der Oberfla¨che verzichtet
werden.
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Die Tatsache, dass die an den magnesiumdotierten Proben gemessenen Strom-Spanungs-
Kennlinien (siehe Abschnitt 3.5.3) sowohl im beleuchteten als auch im abgedunkelten
Zustand weitestgehend linear waren, deutet auf eine eher kleine Barrierenho¨he bei Ver-
wendung von Cr/Au-Elektroden. Mit dem AFM unter Umgebungsbedingungen mit ei-
ner Platin-Iridium beschichteten Spitze gemessene Strom-Spannungs-Kennlinien der mit
Licht der Wellenla¨nge 300 nm beleuchteten Doma¨nenwa¨nde haben hingegen ausgepra¨gtes
Diodenverhalten gezeigt [162]. Es ist daher mo¨glich durch geeignete Auswahl des Elek-
trodenmaterials die Barrierenho¨he zu beeinflussen. Eine systematische Versuchsreihe mit
unterschiedlichen Elektrodenmaterialien wu¨rde an dieser Stelle helfen, weitere Erkennt-
nisse u¨ber die elektronische Struktur der Grenzfla¨che zu gewinnen.
3.6.3 Einfluss der Beleuchtung
Im Rahmen des postulierten Modells der geladenen Doma¨nenwa¨nde wird die gemesse-
ne Doma¨nenwandleitfa¨higkeit durch die reduzierte Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde in
der an Ladungstra¨gern verarmten Grenzschicht zur Elektrode bestimmt. Die gemessene
photoinduzierte Doma¨nenwandleitfa¨higkeit, wird daher ebenfalls prima¨r durch die photo-
induzierte Erho¨hung der Ladungstra¨gerdichte in dieser Grenzschicht bewirkt.
Die gemessene Intensita¨tsabha¨ngigkeit der photoinduzierten Doma¨nenwandleitfa¨hig-
keit (siehe Abschnitt Abschnitt 3.5.5) weist fu¨r die magnesiumdotierten Proben 2 und
3 eine sublineare Charakteristik auf. Im Rahmen des Zwei-Zentren-Modells (siehe Ab-
schnitt 3.2.5.3) weist dies darauf hin, dass zu den tiefen Fe2+/3+-Defekten ein weiterer
flacher Defektzustand in der Bandlu¨cke hinzukommt. Da die Intensita¨tsabha¨ngigkeit der
Photoleitfa¨higkeit der eindoma¨nigen Referenzprobe 1 linear ist und sich folglich durch
das Ein-Zentrum-Modell (siehe Abschnitt 3.2.5.2) mit den Fe2+/3+-Defekten als tiefen
Sto¨rstellen beschreiben la¨sst, muss die flache Sto¨rstelle in den mehrdoma¨nigen Proben
auf eine bestimmte Art und Weise mit den geladenen Doma¨nenwa¨nden assoziiert sein.
3.6.4 Dunkelleitfa¨hgkeit der Proben 2 und 3
Eine sehr interessante und unerwartete Beobachtung ist der starke Unterschied der Dun-
kelleitfa¨higkeit der geladenen Doma¨nenwa¨nde in den Proben 2 und 3. Dies ist erstaunlich
da beide Proben aus demselben Wafer stammen und auf beide die gleiche Polungs- und
Kontaktierungsmethode angewandt wurde.
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Ein mo¨glicher Ansatzpunkt zur Kla¨rung der Ursache dieses Unterschieds liegt in der
Dynamik des Polungsprozesses. Um eine mo¨glichst große Anzahl geladener Doma¨nenwa¨nde
mit geringem Aufwand zu erhalten, wurde durch mehrere Hochspannungspulse eine quasi-
zufa¨llige Verteilung unterschiedlich großer Doma¨nen erzeugt. Bei einer derartigen Pro-
zessfu¨hrung kann die Form, die Gro¨ße und vor allem der Neigungswinkel der Doma¨nenwa¨nde
nur bedingt beeinflusst werden. Da die aufgeza¨hlten Eigenschaften einen Einfluss auf die
Leitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde haben ko¨nnen, stellt die stochastische Natur des ver-
wendeten Polungsprozesses eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r den beobachteten Unterschied
zwischen den Proben 2 und 3 dar.
Die Probenkontaktierung ist ein weiterer Prozessschritt, der geschuldet der einfachen
verwendeten apparativen Ausstattung einer gewissen Variabilita¨t unterworfen war. Da
beim Aufdampfen der Metallelektroden nur ein Quarzschwinger zur Bestimmung der auf-
gedampften Filmdicke zur Verfu¨gung stand, du¨rfte hier das Wachstum der nur 1 nm dicken
Chromschicht ein kritischer Prozessschritt gewesen sein. Da eine U¨berpru¨fung der Homo-
genita¨t und Defektfreiheit der Chromschicht nicht vorgenommen wurde, ist es mo¨glich,
dass die Chromschicht fu¨r eine Probe durchga¨gig war und fu¨r die andere nicht. Damit
wu¨rde in einer Probe nur eine Grenzfla¨che zwischen LiNbO3 und Chrom existieren und
in der anderen Probe zusa¨tzlich ein Teil der Probenoberfla¨che eine Grenzfla¨che zu Gold
bilden. Die Eigenschaften der Grenzfla¨chen von LiNbO3 zu Chrom und Gold ko¨nnten
aufgrund des Unterschieds in den Austrittsarbeiten (4,4 eV fu¨r Chrom und 4,8 eV fu¨r
Gold [68]) verschieden sein und den Unterschied in der Dunkelleitfa¨higkeit der Proben 2
und 3 erkla¨ren.
Ausgehend von den in dieser Arbeit vorgestellten Messwerten kann nicht zwischen
den oben genannten Szenarien unterschieden werden, allerdings kann festgestellt werden,
dass es mo¨glich ist die Dunkelleitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde zu beeinflussen. Um die
Parameter, welche die Dunkelleitfa¨higkeit der Doma¨nenwa¨nde bzw. der Grenzfla¨che der
Doma¨nenwa¨nde zur Metallelektrode bestimmen zu identifizieren, muss eine Studie an
einer gro¨ßeren Probenauswahl mit systematischer Variation der Parameter Doma¨nengro¨ße
und Elektrodenmaterial durchgefu¨hrt werden.
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3.7 Zusammenfassung
In diesem Teil der vorliegenden Arbeit wurde die Leitfa¨higkeit geladener Head-to-Head-
Doma¨nenwa¨nde in Einkristallen des uniaxialen Ferroelektrikums LiNbO3 mit und ohne
Beleuchtung untersucht.
In Du¨nnfilmen aus ferroelektrischen Materialien wie Blei-Zirkonat-Titanat [70] oder
Bismutferrit [165] aber auch in Einkristallen aus LiNbO3 [162] konnte bereits durch lokale
Leitfa¨higkeitsmessungen mit dem Rasterkraftmikroskop (conductive AFM) eine deutlich
erho¨hte und stark lokalisierte Leitfa¨higkeit im Bereich der Doma¨nenwa¨nde festgestellt wer-
den. Die geladenen Doma¨nenwa¨nde bilden folglich nur wenige Nanometer breite leitfa¨hige
Kana¨le in einem stark isolierenden Wirtsmaterial. Durch die Mo¨glichkeit der wohldefi-
nierten Formgebung und Anordnung der Doma¨nenwa¨nde mittels AFM oder durch litho-
graphische Methoden [75] ko¨nnen diese als nanoskopische und sehr vielseitige Kontakte
verwendet werden.
In vorliegender Arbeit wurden die Transporteigenschaften von mit makroskopischen
Metallelektroden kontaktierten magnesiumdotierten und undotierten LiNbO3-Proben mit
und ohne photonische Anregung gemessen. Durch Vergleich der Volumenleitfa¨higkeit in
eindoma¨nigem LiNbO3 mit der Leitfa¨higkeit durch mehrdoma¨nige Kristalle mit zahlrei-
chen geladenen Doma¨nenwa¨nden konnte sowohl im abgedunkelten als auch im beleuch-
teten Zustand eine im Vergleich zur Volumenleitfa¨higkeit um mehrere Gro¨ßenordnungen
ho¨here Doma¨nenwandleitfa¨higkeit festgestellt werden, wobei die Doma¨nenwandleitfa¨hig-
keit unter Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke deutlich ho¨her war
als im abgedunkelten Zustand.
Die Auswertung der Temperaturabha¨ngigkeit der Dunkel- und Photoleitfa¨higkeit der
magnesiumdotierten Proben hat fu¨r die Doma¨nenwa¨nde einen Ladungstransport durch
nichtadiabatisches Polaronhopping mit Hoppingenergien von 120 bis 180 meV ergeben.
Anhand der Hoppingenergien ko¨nnen die Ladungstra¨ger als freie Elektronpolaronen iden-
tifiziert werden. Die Temperaturabha¨ngigkeit der Leitfa¨higkeit der eindoma¨nigen Probe
konnte nur unter Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der Bandlu¨cke gemessen
werden und ergab ebenfalls ein nichtadiabatisches Hopping von freien Elektronpolaronen.
Die Messung der Abha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit von der Lichtintensita¨t ergab fu¨r
die eindoma¨nige Probe eine lineare Abha¨ngigkeit, was als Rekombination der photogene-
rierten Ladungstra¨ger mit Eisen-Defekten interpretiert wurde. Fu¨r die mehrdoma¨nigen
Proben wurde eine sublineare Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Photoleitfa¨higkeit beobachtet
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und im Rahmen des Zwei-Zentren-Modells [24] mit der Entstehung einer flachen Sto¨rstelle
an den geladenen Doma¨nenwa¨nden gedeutet.
Die magnesiumdotierten Proben wurden mit semitransparenten Elektroden aus 1 nm
Chrom und 10 nm Gold symmetrisch kontaktiert. Sowohl die eindoma¨nigen als auch die
mehrdoma¨nigen Proben wiesen unter Beleuchtung mit Photonenenergien gro¨ßer als der
Bandlu¨cke lineare Strom-Spannungs-Kennlinien auf. Im abgedunkelten Zustand konnten
nur die Strom-Spannungs-Kennlinien der mehrdoma¨nigen Proben gemessen werden. Diese
waren weitestgehend linear und wiesen nur bei kleinen Spannungen zwischen +2 V und
-2 V eine leichte Abweichung vom idealen ohmschen Verhalten auf.
Basierend auf einem qualitativen Modell der geladenen Doma¨nenwa¨nde wurde eine
Abscha¨tzung der bei vollsta¨ndiger Abschirmung der Doma¨nenwandladung mindestens er-
warteten Doma¨nenwandleitfa¨higkeit vorgenommen. Da die gemessenen Dunkel- und Pho-
toleitfa¨higkeiten der Doma¨nenwa¨nde deutlich kleiner ausfielen als dieser Scha¨tzwert, wur-
de die Existenz einer an Ladungstra¨gern verarmten Grenzschicht zwischen der geladenen
Doma¨nenwand und der Elektrode postuliert.
Eine interessante und unerwartete Beobachtung stellte die sehr unterschiedliche Dun-
kelleitfa¨higkeit der zwei untersuchten mehrdoma¨nigen Proben dar. Obwohl beide Proben
aus dem selben Wafer stammten und der gleichen Polungs- und Kontaktierungsprozedur
unterzogen wurden, unterschied sich ihre Dunkelleitfa¨higkeit um zwei Gro¨ßenordnungen.
Die Photoleitfa¨higkeit der leitfa¨higeren Probe war hierbei nur doppelt so groß wie die
Dunkelleitfa¨higkeit. Als mo¨gliche Ursachen fu¨r diesen Unterschied wurden die Qualita¨t
der Chromschicht in der Elektrode und die Verteilung der Doma¨nengro¨ßen in den beiden
Proben diskutiert.
3.8 Ausblick
Im Hinblick auf die Anwendbarkeit der geladenen Doma¨nenwa¨nde als nanoskopische Kon-
takte wa¨re es wu¨nschenswert, die Dunkelleitfa¨higkeit der geladenen Doma¨nenwa¨nde zu
maximieren. Ausgehend von der in dieser Arbeit vorgestellten qualitativen Diskussion der
Eigenschaften der Grenzfla¨che zwischen der Doma¨nenwand und der Metallelektrode soll-
te der Versuch unternommen werden, durch eine systematische Messreihe ein optimales
Elektrodenmaterial zu finden.
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Eine weitere sehr interessante Fragestellung ist die Rolle der Magnesiumdotierung
fu¨r die Ausbildung geladener Doma¨nenwa¨nde in LiNbO3. Bis jetzt konnten mit dem in
dieser Arbeit verwendeten Polungsprozess in magnesiumdotiertem LiNbO3 nur positiv ge-
ladene Head-to-Head-Doma¨nenwa¨nde realisiert werden. Die Messungen von Schro¨der et
al. [162] an LiNbO3 mit Magnesiumkonzentrationen von 0% bis 5% haben hierbei ergeben,
dass der Neigungswinkel der Doma¨nenwa¨nde gegen die z-Achse bei 5%iger Magnesium-
dotierung maximal ist und mit sinkender Dotierung kleiner wird. Dies la¨sst sich damit er-
kla¨ren, dass die Mo¨glichkeit der Ausbildung einer geladenen Doma¨nenwand von dem Vor-
handensein hinreichend vieler und hinreichend beweglicher Abschirmladungen abha¨ngt.
Die Erho¨hung der Magnesiumkonzentration fu¨hrt zu einer Verringerung der Konzentration
der Nb4•Li -Defekte und fu¨hrt damit zu einer Erho¨hung der effektiven Elektronenmobilita¨t,
wodurch mit steigender Magnesiumkonzentration sta¨rker geladene Doma¨nenwa¨nde abge-
schirmt und stabilisiert werden ko¨nnen.
Negativ geladene Tail-to-Tail-Doma¨nenwa¨nde wu¨rden eine Abschirmung durch positi-
ve Ladungstra¨ger erfordern. Hierfu¨r stehen im LiNbO3 an Lithium-Fehlstellen gebundene
kleine Lochpolaronen und H+-Ionen zur Verfu¨gung. Beide positive Ladungstra¨ger unter-
liegen einem thermisch aktivierten diffusiven Hoppingtransport mit Aktivierungsenergien
von 0,6 eV im Fall der gebundenen Lochpolaronen und 1,5 eV im Fall der Protonen (siehe
Abschnitt 3.2.4) und sind folglich bei Raumtemperatur sehr unbeweglich. Durch Dotie-
rung mit Mg, Zn oder In mit Konzentrationen gro¨ßer als 7% wu¨rden die Dotanden auch
die Lithium-Fehlstellen fast vollsta¨ndig verdra¨ngen, wodurch die Mobilita¨t der Lo¨cher
drastisch zunehmen wu¨rde [37, 196, 202]. Die Frage ist nun ob in einem derart dotierten
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